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В период с 19 по 21 сентября 2012 г. в Физико-
техническом институте НАН Беларуси прошла 
VII международная научно-техническая конфе-
ренция «Cовременные методы и технологии соз-
дания и обработки материалов». Традиционно эта 
конференция привлекает внимание специалистов 
в области материаловедения, высокоэнергетиче-
ских технологий, процессов обработки металлов 
и сплавов давлением из различных стран. В те-
кущем году в ее работе приняло участие свыше 
130 ученых и специалистов из России, Украины, 
Казахстана, Германии, Китая, Испании, Беларуси, 
Вьетнама и других стран. В ходе работы конфе-
ренции заслушано 155 докладов и сообщений.

В рамках пленарных заседаний конференции 
заслушаны доклады академика НАН Украины 
О.М. Ивасишина, в котором рассмотрены новые 
направления научных исследований, получив-
шие развитие в Институте металлофизики им. 
Г.В. Курдюмова НАН Украины, д.т.н. В.Е. Ов-
чаренко, посвященный новым технологическим 
процессам, получения мультимодальных за-
щитных покрытий высокопрочных инструмен-
тальных материалов и развиваемым в настоящее 
время Институтом физики прочности и проблем 
материаловедения Сибирского отделения РАН. 
Новые перспективы исследований в области об-
работки материалов с применением интенсивной 
пластической деформации, зародившихся в ФТИ 
НАН Беларуси несколько десятилетий тому назад 
легли в основу совместных докладов, представ-
ленных Нижегородским государственным уни-
верситетом им. Н.И. Лобачевского, ОАО «ОКБМ 
Африкантов» (г. Нижний Новгород) и ФТИ НАН 
Беларуси. В докладе генерального директора 
Научно-практического центра НАН Беларуси по 
материаловедению В.М. Федосюка рассмотрены 

новые результаты исследований в области нано-
структрных магнитных материалов. В докладах 
А.А. Шипко и А.С. Замыслова рассмотрены ак-
туальные вопросы формирования и реализации 
программ научных исследований, а также науч-
но-технических программ, являющихся важным 
инструментом инновационного развития респуб-
лики.

На заседаниях секции «Конструкционные и 
функциональные материалы в современной техни-
ке, методы их получения, материалы для микро- и 
наноэлектроники» были заслушаны доклады веду-
щих отечественных и зарубежных ученых, науч-
ных сотрудников и аспирантов. Вниманию участ-
ников конференции были представлены доклады 
многих известных научных школ Беларуси и 
других стран. Доклады, включенные в программу 
конференции вызвали большой интерес и сопро-
вождались активными дискуссиями. Можно отме-
тить доклады представителей Российского хими-
ко-технологического университета им. Д.И. Мен-
делеева (г. Москва), Центрального научно-иссле-
довательского института материалов (г. Санкт-
Петербург), Южно-Уральского государственного 
университета (г. Челябинск), ФТИ НАН Беларуси 
(г. Минск). В докладе профессора Н.А. Макарова 
(Российский химико-технологический универси-
тет им. Д.И. Менделеева) рассмотрены резуль-
таты актуальных исследований процессов кон-
солидации частиц керамики различного состава. 
Его коллега Д.О. Лемешев в своем выступлении, 
также охватил большой пласт научно-исследо-
вательских работ, проведенных сотрудниками 
университета. Оба доклада отмечены диплома-
ми конференции. Дипломом конференции также 
отмечено выступление к.т.н. К.Б. Подболотова, 
представившего доклад, посвященный созданию 

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Минск, 19–21 сентября 2012 г.
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термостатного материала, способного противо-
стоять колебаниям температур на основе содер-
жащейся керамики. К.т.н. Н.М. Чекан  представил 
интересный доклад о разработке композиционно-
го материала для узлов трения космических аппа-
ратов. Доклад также был отмечен дипломом кон-
ференции. Оживленную дискуссию вызвал до-
клад А.В. Абрамовой (ООО «Виатех», г. Москва), 
подготовленный по результатам работ в научных 
организациях России и Израиля. Тема доклада –
нанесение антибактериальных покрытий на тек-
стиль с созданием установки. 

Широкий круг вопросов модифицирования 
поверхности и создания слоев с различным уров-
нем физико-механических свойств рассматривал-
ся на заседании секции «Высокоэнергетические 
технологии получения и обработки материалов. 
Технологии и оборудование инженерии поверх-
ностей». Результаты научных исследований и 
технологические разработки представили как на-
учные академические организации (ФТИ НАН 
Беларуси, Институт сильноточной электрони-
ки, Институт физики прочности и материалов 
Сибирского отделения Российской академии 
наук, Институт электросварки им. Платона НАН 
Украины), так и учреждения образования (БГУ, 
БНТУ, БГТУ, БарГУ). В представленных науч-
ных докладах получили дальнейшее развитие 
разработки, относящиеся к ионно-лучевому воз-
действию, индукционному нагреву, лазерной 
обработке, различным технологиям вакуумного 
осаждения защитных слоев. Необходимость на-
учного сопровождения технологических раз-
работок подтвердили результаты исследований 
структуры, механических свойств материалов, 
подвергнутых различным видам обработки, по-

зволившие обеспечить повышение их эксплуата-
ционных свойств, в частности, высокопрочного 
чугуна, сплавов на основе алюминия и титана, 
хромистых сталей, твердого сплава. Можно от-
метить ряд научных работ, посвященных упроч-
нению дереворежущего инструмента различны-
ми методами: магнитно-импульсная обработка, 
осаждение вакуумно-плазменных покрытий, хи-
мико-термическая обработка. Как показали про-
веденные исследования, стойкость инструмента 
возможно повысить в 1,2–3,0 раза в зависимости 
от вида древесины.

Отличительной особенностью докладов, 
представленных в секции «Технологические про-
цессы обработки металлов давлением, получения 
материалов с применением технологий литья» 
являлась прикладная направленность докладов 
и дискуссий. Доклады содержали результаты ис-
следований по научно-техническому обеспече-
нию развития крупнейших промышленных пред-
приятий республики (МТЗ, МАЗ, ММЗ, БМЗ, 
Гомсельмаш и др.). Большую заинтересованность 
в использование новых технологических процес-
сов, в частности, поперечно-клиновой прокат-
ки и точной штамповки на своем предприятии 
высказал представитель российского предпри-
ятия ОАО « Белебеевский завод « Автонормаль». 
Выступившие на конференции гости из Китайской 
Народной Республики познакомили участников 
конференции с достижениями в области дефор-
мационных технологий и их математического мо-
делирования. Интересный доклад «Анализ усло-
вий, приводящих к образованию сварного соеди-
нения при горячей поперечно-клиновой прокатке 
слоистых деталей» представил сотрудник ФТИ 
НАН Беларуси В.В. Петренко. 
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Концепции преобразования российской про-
мышленности предполагают создание техноло-
гий принципиально новых материалов, обеспечи-
вающих развитие различных секторов экономики. 
Керамика характеризуется совокупностью уни-
кальных физико-технических свойств, которы-
ми не обладает практически ни один иной класс 
материалов. Одними из наиболее перспективных 
оксидных материалов в современной технике 
благодаря высокой механической прочности, тре-
щиностойкости, износостойкости, твердости, 
огнеупорности, химической стойкости являются 
материалы на основе системы Al2O3 – ZrO2.

Несмотря на существование широкой гаммы 
керамических материалов различного назначе-
ния, разработанных на основе оксида алюминия 
и системы Al2O3 – ZrO2, высокая энерго- и ресур-
соемкость их изготовления растущие требования 
научно-технического прогресса заставляют осу-
ществлять поиск путей создания новой керами-
ки, обладающей высоким уровнем физико-меха-
нических характеристик, но гораздо более низ-
кой температурой спекания. Подобное возможно 
только посредством направленного управления 
формированием структуры оксидной керамики, 
основываясь на существующих взаимосвязях в 
цепочке состав – структура – свойство – техноло-
гия, что является надежным способом интенси-
фикации технологических процессов, снижения 
себестоимости и повышения качества готовой 
продукции. Один из путей решения поставлен-
ных задач — использование в качестве модифи-
каторов добавок эвтектических составов.

УДК 666.3-135:620.97

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА 
АЛЮМИНИЯ И ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

Н.Н.Н А. Макаров
ФГБОУ ВПО Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

г. Москва, Россия

Describes new promising construction ceramics developed in MUCTR Department of Ceramics and 
Refractories with sintering temperature 1350–1550 C. This can achieved by use of sintering aids based on 
eutectic compositions, and general criteria for selecting such compositions are laid out. Scientific experience 
shows that ceramic materials in binary system Al2shows that ceramic materials in binary system Al2shows that ceramic materials in binary system Al O3 – ZrO2 doped with various eutectics can widely be used 
for manufacturing parts of valves and control elements, certain types of cutting tools, thread feeders, wear-
resistant grinding media and such.

Цель работы состоит в выявлении закономер-
ностей формирования структуры материалов на 
основе системы Al2O3 – ZrO2, модифицирован-
ных добавками эвтектических составов, а также 
в разработке методов управления структурой, что 
позволит создать энерго- и ресурсоэфффектив-
ные технологии керамических материалов, обла-
дающих высоким уровнем физико-механических 
свойств и температурой спекания 1350–1550 °С.

Основные задачи при конструировании мате-
риалов с принципиально новыми свойствами за-
ключаются в установлении взаимосвязи в ряду 
состав – структура – свойства – технология; соче-
тании принципиально новых подходов к выбору 
модифицирующих компонентов и совершенство-
вании имеющихся технологических принципов.

В основе технологии материалов системы 
Al2O3 – ZrO2 лежат принципы создания прямос-
вязанных структур при тождественности струк-
турных характеристик слагающих керамику 
кристаллических фаз. Для обеспечения высокой 
прочности возникает необходимость обеспечить 
плотное срастание кристаллов при отсутствии 
пористости, что требует высокотемпературных 
обжигов. Энергозатратность этих процессов за-
ставляет искать способы управления формиро-
ванием микроструктуры за счет использования 
добавок, приводящих к снижению температур 
спекания при сохранении высокого уровня меха-
нических характеристик.

Перспективным способом управления про-
цессом формирования структуры материалов на 
основе системы Al2O3 – ZrO2 представляется ис-
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пользование в качестве модификаторов добавок 
структурированных эвтектических составов (эв-
тектических добавок, СЭЖ) в силу минимальных 
температур плавления, наличия структурирован-
ных элементов в жидкости, несущих «генетиче-
скую» память о кристаллических фазах эвтек-
тики, упорядоченного мелкокристаллического 
строения. Следовательно, массоперенос при 
спекании материала представляется возможным 
регулировать посредством оптимизации состава, 
структуры и свойств жидкой фазы на основании 
знаний о физико-химии процессов высокотемпе-
ратурной обработки.

В качестве основных материалов в работе при-
меняли глиноземы марок ГН–1 и ГЛМК. Глинозем 
марки ГН–1 предварительно измельчали мокрым 
способом в шаровой мельнице корундовыми ша-
рами. Размер кристаллов корунда по данным пе-
трографического анализа составляет 4–6 мкм.

Глинозем ГЛМК (легирован 0,25 мас. % MgO) 
измельчали аналогично в течение 24 (ГЛМК–1) 
или 48 (ГЛМК–2) ч. Фазовый состав глинозема 
представлен α – Al2O3 в количестве 97 %, шпи-
нелью и около 1 % примеси стекловидной фазы. 
Размер кристаллов корунда по данным петро-
графического анализа составляет 2–3 мкм для 
ГЛМК–1 и 1–2 мкм для ГЛМК–2.

В гидроксид алюминия вводили гидрокарбо-
нат магния из расчета модифицирования синте-
зируемого оксида 0,25 мас. % MgO. Порошок 
прокаливали при температуре 1300 °С. Скорость 
нагревания составляла 3 град/мин. В дальнейшем 
этот материал обозначен Al2O3 – Г. Размер кри-
сталлов корунда по данным петрографического 
анализа составляет 0,5–1,5 мкм.

Для изготовления оксида алюминия методом 
гетерофазного осаждения в качестве исходного 
материала использовали AlCl3·6H2O.

В осажденный гидроксид алюминия вводили 
соль магния из расчета 0,25 мас. % MgO по отно-
шению к Al2O3. Материал затворяли дистиллиро-
ванной водой или ацетоном и измельчали вибро-
помолом. В первом случае материал обозначен 
Al2O3 – Х – 1, во втором случае – Al2O3 – Х – 2.

Порошок прокаливали при температуре 1250 °С. 
После прокаливания материал измельчали мо-
крым способом в тех же условиях. Суспензии 
высушивали при температуре 80–100 °С. Размер 
частиц — менее 1 мкм.

Методом совместного осаждения из хлорида 
алюминия и оксихлорида циркония синтезирова-
ли материал в системе Al2O3 – ZrO2, содержащий 
20 мас. % диоксида циркония.

Технология получения порошка соосажденной 
смеси гидроксидов аналогична синтезу Al2O3 – Х. 
Порошок прокаливали при 1350 °С с выдержкой 3 ч.
Перед измельчением исходной смеси гидроксидов 
помимо соли магния добавляли хлорид иттрия в 
расчете на стабилизацию ZrO2 3-мя мол. % Y2O3. 
Размер частиц порошков Al2O3 – ZrO2 по данным 
оптической микроскопии – менее 1 мкм.

В качестве упрочняющего компонента исполь-
зовали порошок частично стабилизированного ди-
оксида циркония, полученный химическим осаж-
дением из оксихлорида циркония в концентриро-
ванный раствор аммиака. Методика гетерофаз-
ного осаждения аналогична методике получения 
порошка Al2O3 – Х. После осаждения гидроксида 
циркония к последнему добавляли хлорид ит-
трия в расчете на стабилизацию ZrO2 3-мя мол. %
Y2O3. Полученную композицию затворяли ацето-
ном и измельчали в барабанах вибромельницы ша-
рами из ZrO2 при сеоотношении мелющие тела :
ацетон : материал 5:3:1. Суспензию высушивали 
при 80 °С, порошок протирали через сито № 05.

Твердый раствор на основе ZrO2 синтезирует-
ся при температуре 560 °С. Поэтому, исходный 
порошок прокаливали при 600 °С. Размер частиц 
порошков ZrO2 по данным оптической микроско-
пии — менее 1 мкм.

Кроме того, в работе использовали каолин, 
бентонит и тальк, которые являются компонента-
ми шихты для изготовления мелющих тел.

Модификатор MnO – Al2O3 – SiO2 вводили в 
глиноземы различных марок, а также в Al2O3 – Г, 
в количествах 2–5 % мас. Использование ГЛМК-2
и Al2O3 – Г позволяет при содержании добавки 
4 % мас. получить плотный материал с пределом 
прочности при изгибе 370±40 МПа.

Введение ЧСДЦ дает возможность получать 
плотную керамику при содержании СЭЖ 4 % мас.
Предел прочности при изгибе для материала 
на основе Al2O3 – Г при введении эвтектики ко-
личестве 5 % мас. составляет 550±40 МПа, для 
керамики на основе системы Al2O3 – ZrO2 (4:1) — 
580±50 МПа. Все материалы характеризуются 
высокими модулями Вейбулла, что свидетель-
ствует о равномерности их микроструктуры. 
Наилучшими свойствами обладает керамика, син-
тезированная на основе Al2O3 – Г и Al2O3 – ZrO2 – 2.

Исследования свойств материалов с добавкой 
FeO – Al2O3 – SiO2 показывают, что плотную ке-
рамику удается синтезировать при температуре 
1500 °С и содержании добавки 4 % мас. Введение 
5 % мас. добавки позволяет снизить температуру 
спекания до 1450 °С. Максимальный предел проч-
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ности при трехточечном изгибе — 345±30 МПа — 
наблюдается для керамики, содержащей 5 % мас. 
добавки и обожженной при температуре 1500 °С.

При введении ЧСДЦ в количестве 30 % мас. 
удается при 1400 °С синтезировать материал с 
прочностью при изгибе 540±55 МПа. Обжиг при 
1500 °С приводит к увеличению прочности до 
630±50 МПа. Керамика, содержащая 20 % мас. 
ЧСДЦ и обожженная при 1450 °С, обладает пре-
делом прочности при изгибе ~ 600±50 МПа и мо-
дулем Вейбулла, равном 17.

Плотный материал синтезирован при темпера-
туре 1500 °С и использовании 4 % мас. модифика-
тора в системе ZnO – Al2O3 – SiO2. Предел проч-
ности при трехточечном изгибе — 342±40 МПа —
 характерен для керамики, содержащей 5 % мас. 
добавки и обожженной при температуре 1500 °С.

Введение 10 % мас. ЧСДЦ позволяет синтези-
ровать плотный материал с пределом прочности 
при изгибе 467±55 МПа при температуре 1500 °С. 
Керамика, содержащая 20 % мас. ЧСДЦ и обож-
женная при 1450 °С, характеризуется прочностью 
450±55 МПа и модулем Вейбулла, равном 16.

Управление процессом формирования микро-
структуры керамики может быть достигнуто за 
счет использования в качестве модификаторов 
нескольких оксидов, образованных элементами 
2 группы Периодической системы.

Так, в системе CaO – ZnO – SiO2 выбраны 4 эв-
тектические точки, условно обозначенные CZS-1, 
CZS-2, CZS-3, CZS-4, имеющие температуры 
плавления 1170, 1295, 1345 и 1360 °С, соответ-
ственно.

Наилучшие свойства характерны для мате-
риалов, модифицированных добавкой CZS-1. 
Плотную керамику удается синтезировать при 
температуре 1500 °С, содержание добавки со-
ставляет 4 % мас. Введение ЧСДЦ приводит к 
улучшению свойств. Максимальные значения 
прочности (450±32 МПа) наблюдаются при вве-
дении 5 % мас. добавки и температуре обжига 
1450 °С.

Материал, содержащий 5 % мас. CaO – ZnO – SiO2, 
2 % мас. MgO – SiO2 и 20 % мас. ЧСДЦ, обож-
женный при 1450 °С, характеризуется пределом 
прочности при изгибе, равном 510 МПа. Модуль 
Вейбулла для такой керамики составляет 15.

В качестве СЭЖ могут быть использованы 
инвариантные точки CZAS-1, CZAS-2, CZAS-3 
с температурами плавления 1320, 1275, 1250 °С, 
соответственно.

Температура плавления добавки CZAS-1 слиш-
ком высока, и, несмотря на большую кислотность 

модификатора, ее введение не позволяет синте-
зировать керамику с высоким уровнем свойств. 
Наиболее эффективна, с точки зрения воздей-
ствия на процесс спекания, добавка CZAS-3.

Показатели пористости ниже, а механической 
прочности выше у образцов на основе соосаж-
денных оксидов алюминия и циркония. Для ке-
рамики, полученной на основе глинозема ГЛМК, 
соответствующие характеристики ниже, нежели 
для материалов, синтезированных из Al2O3 – Г.

Введение модификатора CZAS-3 позволяет 
синтезировать керамику с механической прочнос-
тью 600 ± 45 МПа на основе соосажденных мате-
риалов и 540 ± 43 МПа – на основе Al2O3 – Г.

Эффективным способом регулирования мик-
роструктуры и свойств материалов является ис-
пользование титансодержащих эвтектических 
добавок. Так, введение в Al2O3 – Г 1 % мас. добав-
ки ZnO – TiO2 позволяет получить плотную ке-
рамику при температуре 1450 °С. Механическая 
прочность при этом составляет 310 ± 20 МПа.

Значительных успехов в управлении формиро-
ванием микроструктуры керамики удается достичь 
за счет введения в состав материала 2,5 % мас. 
MnO – TiO2. Плотная керамика с прочностью 
300 МПа синтезирована при температуре 1350 °С.
Введение в материал ЧСДЦ дает возможность 
получить механическую прочность на уровне 
520±25 МПа.

Одной из важнейших проблем в технологии 
циркониевой керамики является то, что диоксид 
циркония при температурах 1100–1200 ºС под-
вержен интенсивной рекристаллизации, при-
водящей к падению механической прочности. 
Эффективный способ ее предотвращения — воз-
действие на зерна диоксида циркония внешней 
сжимающей нагрузкой за счет введения в состав 
материала второй фазы, роль которой отводится 
оксиду алюминия. Температура спекания таких 
материалов находится в пределах 1600–1650 °С. 
Последнее заставляет осуществлять поиск новых 
энерго- и ресурсосберегающих технологий по-
добной керамики. Для управления структурой и 
свойствами керамики использовали модификатор 
CZAS-3.

Независимо от количества вводимой моди-
фицирующей добавки при содержании 10 мас. %
Al2O3 – Г на кривых наблюдается максимум, при-
ходящийся на температуру 1500 °С. Большей 
прочностью обладают материалы, содержащие в 
своем составе 3 % мас. эвтектической добавки.

Аналогичны тенденции изменения прочност-
ных свойств керамики, содержащей 20 % мас. 
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Al2O3 – Г. Наибольшей механической прочнос-
тью — 800±30 МПа — обладает материал, содер-
жащий 3 % мас. добавки эвтектического состава 
и обожженный при температуре 1500 °С.

По результатам работы:
1. На основе оксида алюминия и системы 

Al2O3 – ZrO2 посредством введения модификаторов 
эвтектических составов  
где          = Si4+, Ti4+, создана технология высокоплот-
ных керамических материалов, обладающих мел-
кокристаллическим строением, пределом проч-
ности при трехточечном изгибе 500–600 МПа,
имеющих температуру спекания на уровне 1350–
1550 °С, перспективных для применения в раз-
личных областях техники.

2. На основе диоксида циркония посредством 
введения эвтектической добавки в системе CaO – 
ZnO – Al2O3 – SiO2 и 20 % мас. Al2O3 – Г разработа-
на технология керамики, обладающей мелкокри-
сталлическим строением, пределом прочности 
при трехточечном изгибе 800±30 МПа, имеющей 
температуру спекания 1500 °С, перспективной 
для применения в качестве конструкционной.

3. Синтезирована керамика с температурой 
спекания 1500–1520 °С, нашедшая применение 
в качестве мелющих тел. Лучший из разработан-
ных материалов приблизительно в 3 раза превос-
ходит уралит при измельчении электрокорунда, 

в 8 раз — при помоле кварцевого песка и в 14 
раз — при измельчении керамических красок. 
Проведены опытно-промышленные испытания 
материалов. Установлено, что по показателям из-
носостойкости и размолоспособности мелющие 
тела не уступают лучшим зарубежным аналогам.

4. Получена партия порошка эвтектической 
добавки MnO – TiO2 с целью ее использования в 
производстве торцевых уплотнений для водяных 
насосов.

5. Изготовлены кольца из износостойкой ке-
рамики на основе оксида алюминия с добавкой 
эвтектического состава в системе MnO – TiO2, 
а также ZrO2 для испытания в качестве сопел 
струйных мельниц.

6. Разработаны технические условия и техно-
логические инструкции на керамические мате-
риалы «КОРТИМ» и «НТК-1», предназначенные 
для изготовления керамических изоляторов, при-
меняемых в производстве вакуумплотных метал-
локерамических узлов изделий радиоэлектронной 
техники. Инструкции внедрены в производство.

7. Результаты работы нашли применение в 
учебном процессе при организации подготовки 
инженеров по специальности «Химическая тех-
нология тугоплавких неметаллических и сили-
катных материалов», бакалавров и магистров по 
направлению «Химическая технология».

2 3M O Al O M O ,x y n m′ ′′− −
Mn′′

УДК 666.641: 544.478-03

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОПОРИСТЫХ 
ЯЧЕИСТЫХ КОРУНДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Д.Д.Д О. О. О Лемешев, Лемешев, Лемешев И.И.И А. Козлов, Козлов, Козлов Д.Д.Д И. И. И Бирюков
ФГБОУ ВПО Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

г. Москва, Россия

The work shows the possibility of using industrial wastes in the production of highly porous cellular mat-
erials for alumina catalyst supports, high-temperature catalysts, filters for iron.

The use of marriage in the production can significantly enhance the performance of finished products, 
such as heat resistance, corrosion resistance and thermal conductivity. In addition, the use of industrial wa-
stes to reduce the sintering temperature of these materials.
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В настоящее время в качестве носителей ката-
лизаторов для проведения жидкофазных процес-
сов используют активированный уголь, цеолиты, 
оксид алюминия и др. в виде гранул, таблеток 
и экструдантов. Такие катализаторы имеют ряд 
серьезных недостатков: низкую механическую 
прочность, высокое гидравлическое сопротив-
ление, подвержены разрушению при контакте с 
перемешивающими устройствами и, как след-
ствие этого, теряют каталитическую активность, 
попадают в продукты реакции, что приводит к 
необходимости дополнительных операций по их 
очистке, осложняя тем самым технологический 
процесс и удорожая целевой продукт.

Поэтому разработка промышленной техноло-
гии блочных высокопористых ячеистых материа-
лов (ВПЯМ), носителей (ВПЯН) и, на их основе 
катализаторов (ВПЯК), способных предотвратить 
вышеназванные недостатки, актуальна. Выбор 
типа пористого проницаемого материала для из-
готовления фильтрующих элементов зависит от 
условий эксплуатации этих изделий.

Целью данной работы являлась оптимизация 
существующего состава, благодаря использова-
нию брака готовых изделий в производстве ко-
рундовых ВПЯМ. Введение брака готовых изде-
лий предпочтительно, как с экономической точки 
зрения, так и с экологической.

Для получения ВПЯМ используется метод 
дублирования полимерной матрицы. Наиболее 
сложной задачей является удаление избытка шли-
кера при сохранении по возможности более одно-
родного слоя керамического порошка на поверх-
ности пенополиуретана (ППУ). Применяемый 
для жестких пенополиуретанов метод центрифу-
гирования совершенно непригоден для эластич-
ных ППУ, избыток шликера из которых удаляют 
отжатием. Отжатие прокаткой через валки может 
быть как одно–двукратным, так и многократным. 
Для лучшего удаления избытка шликера приме-
няют также и отжатие через валки между дву-
мя кусками непропитанного пенополиуретана с 

близким или одинаковым с пропитываемым ку-
ском диаметром ячейки.

В нашей работе использовался способ равно-
мерного распределения шликера в заготовках 
сложной формы с непрямоугольным поперечным 
сечением. Подача блока или профилированных 
изделий из пенополимера осуществляется сверху. 
В промежуток между первыми и вторыми валка-
ми подается шликер, который по мере прохожде-
ния через зазоры попарно расположенных валков 
распределяется в пенополимере. Заготовка при 
этом многократно сжимается и перекручивается. 
В конце расположены валки со сложным профи-
лем, соответствующим форме пропитываемого 
изделия. На этих валках достигается равномерное 
сжатие всех частей заготовки, обеспечивающее 
более высокое качество пропитки и, в конечном 
счете, готового изделия.

Полученные таким образом заготовки высу-
шивали в два этапа: образцы «подвяливали» при 
комнатной температуре, затем в сушильном шка-
фу при температуре не более 120 °С.

Обжиг проводили в электропечи сопротивле-
ния с карбидкремниевыми нагревателями с вы-
держкой при конечной температуре 1500 °С.

На полученных образцах были определены 
значения коррозионной стойкости и механиче-
ской прочности.

В результате проделанной работы можно сде-
лать выводы:

1. Введение боя в количестве до 20 масс. % не 
приводит к снижению механических и эксплуата-
ционных характеристик готовых изделий.

2. Коррозионная стойкость образцов с 20 масс. % 
боя выше, чем у контрольных образцов без боя.

Благодаря введению боя готовых изделий 
можно существенно снизить затраты на произ-
водство высокопористых ячеистых материалов, 
а следовательно и снизить цену на готовую про-
дукцию. Кроме того, использование боя в произ-
водстве ВПЯМ позволяет решить проблему его 
утилизации.
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Введение
Среди магнитных наноматериалов [1–3] гра-

нулированные (или так называемые нанострук-
турные) пленочные материалы занимают особое 
место. Они представляют собой нановключе-
ния ферромагнитного металла (Co, Ni, Fe и их 
сплавы) в диа- (н-р Cu, Ag) либо парамагнитной 
(н-р Re) матрице. Первоначально интерес к таким 
объектам появился вследствие открытия в них 
(как ранее и в мультислойных пленках пленоч-
ных структурах [4]) также эффекта гигантского 
изотропного магнитного сопротивления (ГМС) 
[5]. Позже нанокластерные пленки стали рассма-
триваться как весьма перспективный материал — 
среда для сверхвысокоплотной магнитной записи 
[6], а также как основа для создания магнитных 
охлаждающих устройств.

Для получения нанокластерных материалов 
используются различные методики: молекуляр-
но-лучевая эпитаксия, различные типы вакуум-
ного напыления (электронно- и ионно-лучевое, 
магнетронное, лазерное) и т.д. Метод электроли-
тического осаждения отличается от них прежде 
всего своей относительной простотой и низкой 
себестоимостью [3].
Гранулированные пленки сплавов CuCo

Система CuCo притягательна тем, что при ком-
натной температуре медь и кобальт практически 
не растворимы друг в друге, и поэтому удобны 
для получения метастабильных сплавов.

Ранее [4] в наших работах на системах CoFeP, 
CoW и CoNiW, элементы которых являются огра-
ниченно растворимыми друг в друге, мы пока-
зали, что тем не менее указанные сплавы были 
однородными. Поэтому казалось весьма вероят-
ным, что сплавы CuCo, полученные при подоб-
ных условиях также будут гомогенными. Как мы 
покажем ниже, оказались все не так.

НАНОСТРУКТУРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И НАНОПРОВОЛОКИ

В.М. М. М Федосюк
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению»

Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Б
г. Минск, Беларусь

Пленки сплавов CuCo получались методом 
электролитического осаждения на медные и алю-
миниевые подложки, а также ситалл с химически 
нанесенным аморфным немагнитным подслоем 
фосфида никеля NiP из электролита состава, в г/л:
CuSO4⋅5H2O — 30; CoCl2⋅6H2O — 3,3; Н3ВО3 — 
6,6; MgSO4⋅7H2O — 23,3; CoSO4⋅7H2O — от 10 
до 30 при кислотности электролита pH = 6,0, его 
температуре 20 °С и катодной плотности тока 
DK = 5 мА/см2. Содержание кобальта в пленках 
CuCo задавалось концентрацией его ионов в элек-
тролите и составляло от 6 до 20 ат%.

Атомный состав пленок определялся рентге-
но-флюоресцентным анализом, а также химиче-
ским способом. Для структурных исследований 
использовался рентгеновский дифрактометр 
«Дрон-3М» на излучении Co-Kα с графитовым 
монохроматором, электронные микроскопы 
«ЭВМ-100ЛМ» и «Jeol-3010» с ускоряющим на-
пряжением до 300 кВ.

Магнитные исследования пленок CuCo про-
водились на медных подложках в области тем-
ператур 2–300 K и полях до 5 Тл на квантовом 
СКВИД-магнетометре «MPMS-5». В дополнение 
к обычным измерениям магнитного момента в 
функции поля и температуры проводились также 
измерения начальной магнитной восприимчиво-
сти после охлаждения в нулевом (ZFC) и малом 
(FC) магнитных полях [7]. В этом случае образец 
охлаждается до 2 K сначала в нулевом внешнем 
магнитном поле. Далее прикладывалось поле 
Н = 5 мТл и образец нагревался до 300 К и затем 
снова охлаждается уже в поле 5 мТл.

Для того чтобы оценить диамагнитный вклад 
медной подложки предварительно проводились 
ее измерения определенной массы без нанесен-
ного магнитного покрытия, что далее учиты-
валось при проведении измерений для пленок. 
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Измерялись как пленки свежеприготовленные, 
так и после отжига в вакууме при температурах 
200, 400 и 600 °С выдержками по 30 минут.минут.минут

Как уже говорилось, содержание кобальта в 
пленках CuCo задавалось концентрацией соли 
CoSO4⋅7H2O в электролите, и для ее содержания 
10, 15, 20 и 30 г/г/г л состав пленок был/л состав пленок был/ , соответствен-
но, Co6Cu94, Co8Cu92, Co11Cu89, Co20Cu80 (табл. 1).

Рентгеновские исследования показывают лишь 
наличие рефлексов ГЦК-решетки меди. И только 
для образца Co20Cu80 (образец № 718) различают-
ся дополнительно рефлексы ГЦК-Со. Это означа-
ет, ет, ет что средний размер нановключений кобальта 
составляет лишь несколько десятков нм и менее.

Табл. 1
Данные похимическому составу пленок 

CuCo, их температуре блокирования TБ TБ T и средне-
му размеру кластеров кобальта

№ образца TБлокированияTБлокированияT ,  K Диаметр (нм) at% Co.

725 55+5 7, 6 6

722 80 ± 10 8, 7 8

715 210 + 20 12, 0 11

718 260 ± 25 12, 8 20

Типичные кривые перемагничивания пленок 
Co11Cu89 приведены на рис. 1. Пленки имеют ги-
стерезис, а также безгистерезисную, стремящу-
юся к насыщению ветвь на их кривых перемаг-
ничивания (рис. 1, а) при низких температурах 
измерения, и только безгистерезисное поведение 
при комнатной температуре (рис. 1, б).

Температурная зависимость остаточной намаг-
ниченности пленок приведена на рис. 2. Она отлича-
ется от той, которая наблюдалась на пленках AgCo
с подобным по кобальту составом [7]. Зависимости 
на рис. 2 имеют вогнутость, что говорит о неко-
тором интервале температур блокирования, и не 
строго определенной. Максимальная температура 
блокирования может быть определена экстрапо-
ляцией низкотемпературной части зависимости 
остаточной намагниченности на ось температур.

Напомним, что средняя температура блокиро-
вания образцов, приведенная в табл. 1, рассчи-
тывалась на основании хорошо известного соот-
ношения Бина-Левингстона [1]: KAKAK V = 25V = 25V kБkБk TБTБT , где 
KAKAK  — константа анизотропии ферромагнитного A — константа анизотропии ферромагнитного A
включения, V — объем этого включения, V — объем этого включения, V kБ kБ k — по-
стоянная Больцмана и TБTБT  — средняя температура 
блокирования. Обратим внимание на практиче-
ски линейный характер зависимости (1) на рис. 2 
для образца состава Co20Cu80. Такая зависимость 
может указывать на проявление двухмерного 
магнетизма [4]. То есть для указанного состава 
вкрапления кобальта могут быть вытянутыми 
(игольчатого типа).

Структура пленок CuCo
Структура пленок чистой меди, осажденной из 

электролита и при условиях, приведенных ранее 
представляет собой ГЦК-фазу Cu, состоящую из 
поликристаллитов размера ∼ 700 нм и имеющую 
слоистое строение. При добавлении в электролит 
3,3 г/л CoCl2⋅6H2O структура пленок становится 
более сложной. Наряду с большими (∼ 700 нм) кри-
сталлитами появляются меньшие (порядка 50 нм). 
Большие кристаллиты образуют двойники. При 
добавлении в электролит сернокислого кобаль-
та от 10 до 30 г/л осаждаемые пленки становятся 
мелкодисперсными со средним размером зерен 
∼ 40–50 нм. Наблюдаются мелкие вкрапления зе-
рен кобальта между кристаллитами меди (рис. 3).

Электронно-микроскопические и электро-
нографические исследования показывают нали-
чие только рефлексов ГЦК-Cu при содержании 
кобальта в пленках ≤ 8 ат.%. При увеличении 
концентрации кобальта до ∼ 10–12 ат.% можно 
уже рассмотреть дополнительно рефлексы (101) 
и (100) ГПУ-Со. Для пленок Co20Cu80 на темно-
польных электронно-микроскопических снимках 
различаются светлые области кобальта размером 
около 10 нм (рис. 3, б).

Рис. 1. Типичные кривые 
перемагничивания пленок Co11Cu89:

(а(а( ) а) а — 5 — 5 — К, (К, (К б, (б, ( ) б) б — 300 — 300 — K

Рис. 2. Температурная зависимость остаточной 
намагниченности исследованных образцов. 

Значения приведены к намагниченности при 3 Тл и 5 K. 
(1) — Co20Cu80, (2) — Co80, (2) — Co80 11Cu89, (3) — Co89, (3) — Co89 8Cu92, (4) 

— Co6Cu94 (табл. 1)
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Влияние состава и отжига на 
суперпарамагнетизм нанокластерных 

пленок CuCo
Для того чтобы сделать вывод о присутствии в 

системе свойств «чистого» суперпарамагнетизма, 
необходимо выполнение двух условий: 1) кривые 
перемагничивания должны иметь гистерезис при 
температурах ниже температуры блокирования и 
быть безгистерезисными при температурах выше 
температуры блокирования; 2) кривые перемаг-
ничивания в координатах поля, нормированного 
к температуре измерения, должны накладываться 
друг на друга в области температур выше ТБТБТ . В от-
личие от большого количества работ мы опреде-
лили [1–7], что даже для наиболее разбавленного 
в магнитном отношении исследованного сплава 
Co6Cu94 нельзя говорить об эффекте чистого су-
перпарамагнетика (рис. 4). Указанные кривые при 
температурах заведомо больше температуры бло-
кирования ТБ ∼ 50 °К для сплава Co6Cu94 (рис. 4) 
не накладываются друг на друга. Существенными 
являются взаимодействия между нанокластерами 
кобальта в диамагнитной матрице меди.

На рис. 5 приведены зависимости обратной на-
чальной восприимчивости в функции температу-
ры измерения для разных температур отжига пле-
нок. В предположении, что в высокотемператур-
ной области магнитная восприимчивость подчи-
няется закону Кюри-Вейса χ ∼ (T – TintTintT )–1, где ТintТintТ  —int —int
температура взаимодействия, она может быть по-
лучена экстраполяцией высокотемпературной ча-
сти. Таким образом, для неотожженного образца 
состава Co6Cu94 она составляет около 20°К. Для 
отожженного при 200 °C и 400 °C — соответствен-
но 35 и 50°К. По температуре взаимодействия мо-
жет быть оценена и энергия взаимодействия на-
нокластеров кобальта в матрице меди EintEintE =kБkБk TintTintT ∼
1,7×10–3 эВ для неотожженного состава Co6Cu94.
Для составов с большим содержанием кобаль-
та она увеличивается и равна ∼ 3,3×10–3 эВ для 
Co8Cu92, ∼ 4,7×10–3 эВ для Co11Cu89 и ∼ 14×10–3 эВ
для Co20Cu80. Такие величины энергии взаимодей-
ствия составляют от 1 до 5 % от энергии магнит-
ной кристаллографической анизотропии.

Рис. 3. Светлопольные (а) и темнопольные(б) 
снимки Co11Cu89 пленок (увеличение ×30000)

Рис. 4. Намагниченность неотожженной Co6Cu94
пленки как функция приведенного к температуре 
поля; намагниченность нормирована к значению 

при температуре 300K и полях 5 Тл

Рис. 5. Температурная зависимость обратной 
величины восприимчивости для неотожженного и 
отожженного при 200 °С и 400 °С сплава Co6Cu94

в поле 5 мТл

Таким образом, взаимодействие магнитных 
кластеров кобальта в диамагнитной матрице 
меди существенно, что и является причиной не-
выполнения условий существования классиче-
ского «чистого» явления суперпарамагнетизма в 
наногранулированных пленках сплавов CuCo и 
их взаимодействие растет по мере содержания в 
пленках кобальта, а также их отжига. Очевидно, 
что эффекты взаимодействия кластеров кобаль-
та также как их средний размер, а также степень 
резкости перехода на границе матрица/кластер, 
будут сказываться на магнитооранспортных свой-
ствах гранулированных систем [2].

Нанокластерные CuCo нанопроволоки
Первоначально интерес к нанопроволокам 

возник при исследовании многослойных пленоч-
ных структур. В них при определенном соотно-
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шении толщин чередующихся магнитных и не-
магнитных слоев, причем в крайне ультратонкой, 
в несколько нанометров, области был открыт эф-
фект гигантского изотропного магнитосопротив-
ления. Он составлял десятки %, что в несколько 
раз выше, чем у обычно использовавшегося до 
этого времени пермаллоя (∼ 2,5 %). Этот эффект 
вызван преимущественным рассеянием электро-
нов проводимости на магнитных моментах че-
редующихся слоев. Попытки еще более увели-
чить этот эффект привели к идее использовать 
геометрию, когда электрический ток не парал-
лелен плоскости пленки и соответственно слоев, 
а перпендикулярен. В этом случае уже каждый 
электрон пересекал бы все границы раздела сло-
ев и эффект ожидается в этом случае выше. Но в 
обычном случае такую геометрию сложно реали-
зовать технически — необходимо из многослой-
ной пленочной структуры фотометрическими ме-
тодами вытравливать участки, чтобы увеличить 
сопротивление — даже относительно небольшое 
изменение электросопротивления на фоне очень 
малой ∼ 10–9Ом его величины технически затруд-
нительно. Выходом оказалось электроосаждение 
многослойных структур в поры поликарбонатных 
и оксида алюминия мембран. И первыми это сде-
лали не химики, а физики из Швейцарии, и далее 
чуть позже из Бристоля (Великобритания). Они 
не знали, что с химической точки зрения осажде-
ние в поры диаметром 10 нм и длиной 60 мкм (т.е. 
соотношение диаметр/длина составляет 1:60000) 
«невозможно» из-за проблем смачивания стенок, 
капиллярного эффекта и т.д. А физики попробова-
ли и сделали. И действительно магниторезистив-
ный эффект в геометрии, когда электрический ток 
перпендикулярен плоскости слоев, существенно 
выше. Из известных литературных данных до-
стигнутое на сегодня значение — это около 70 % 
при комнатной температуре и ∼ 120 при темпера-
туре жидкого азота. Такие значения достигнуты 
на многослойных нанопроволоках CoNoCu/Cu в 
порах оксида алюминия после отжига.

Мы, к сожалению, оказались не первыми в по-
лучении и исследовании многослойных нанопро-
волок, но первыми в получении и исследовании 
нанопроволок гранулированного типа [1], а также 
многослойных со сложным периодом так называ-
емого «спин-клапанного» типа [7]. В настоящей 
части работы обсудим лишь некоторые аспекты 
нанопроволок гранулированного типа (неодно-
родных сплавов).

Нанопроволоки кластерных сплавов CuCo 
осаждали из электролита состава, в г/л: 

CuSO4⋅5H25H25H O — 30; Н3ВО3 — 6,6; Na3 — 6,6; Na3 — 6,6; Na C6H5O7⋅5,5H25,5H25,5H O —
20; CoSO4⋅7H2O — 50 при pH = 5,7 и комнатной 
температуре. Как говорилось чуть ранее о сомне-
ниях, возможно ли осуществить процесс электро-
лиза в столь узкие (до 10 нм) и столь относитель-
но длинные (до 60 мкм) поры, оказалось можно. 
Необходимо лишь использовать существенно 
более высокие плотности тока осаждения. Не 
DK= 5 мА/см2, как это было для нанокластерных 
сплавов подобного состава, а десятки и даже сот-
ни мА в пересчете на 1 см2. На одну сторону мем-
браны (поликарбонатной или оксида алюминия, 
которые сегодня промышленно выпускаются как 
различного рода калиброванные фильтры) пред-
варительно напылялся подслой золота под углом 
к плоскости мембраны. Таким образом запыля-
лась часть боковых стенок пор снизу, прилегаю-
щих к подслою Au. Процесс осаждения начина-
ется именно с этих боковых стенок. Далее запол-
няется вся нижняя часть поры, и нанопроволока 
начинает расти уже к поверхности. Если выдер-
живать время осаждения дальше, то на обратной 
от подслоя золота поверхности будут появляться 
выступы (рис. 6), которые далее будут срастать-
ся между собой, образуя сплошной проводящий 
слой. Это далее удобно для последующих прове-
дений магниторезистивных измерений по двух-
компонентной схеме: снизу мембраны/сверху.

На рис. 7 приведены кривые перемагничива-
ния CuCo нанопроволок, когда намагничивающее 
поле прикладывается вдоль 7 (а) и перпендику-
лярно 7 (б) осям нанопроволок. Видна ощутимая 
разница в магнитном поведении вследствие боль-
шого размагничивающего фактора самих нано-
проволок. Принимая во внимание, что средний 
состав нанопроволок содержит около 20 ат.%Со, 
то в грубом приближении намагниченность на-
нопроволоки будет около 1/5 от намагниченности 
чистого кобальта. Это должно привести пример-
но к размагничивающему полю ∼1,7 кЭ, стре-
мящемуся повернуть вектор намагниченности 
нанопроволок по их оси (т.е. перпендикулярную 
поверхность пористых мембран, которые ис-
пользуются для получения нанопроволок. Этим 
и объясняется различие в петлях гистерезиса на 
рис. 7.

На рис. 8 приведены ZFC-FC кривые нано-
проволок. Если для сплошных нанокластерных 
пленок состава Co20Cu80 пик на кривых ZFC был 
в диапазоне 260°К (соответственно такой была и 
температура блокирования пленок указанного со-
става), то на рис. 8 просматривается лишь стрем-
ление к насыщению. И пик очевидно должен был 
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Рис. 6. а — различные участки поверхности 
алюминиевых мембран после их частичного 

подрастворения; б — электронно-
микроскопическое изображение участка нескольких 

нанопроволок Cu75Co25 диаметром 10 нм

Рис. 7. Кривые перемагничивания CuCo 
нанопроволок, выращенных на мембранах из 
оксида алюминия с диаметром пор 0,02 мкм: 

намагничивающее поле прикладывается вдоль (а) и 
перпендикулярно (б) осям нанопроволок

бы быть где-то около 350 К. Соответственно та-
кой должна быть температура блокирования, и 
соответствующий ей средний размер нанокласте-
ров должен быть не порядка 12,8 нм (табл. 1), а 
выше (можно пересчитать используя ранее при-
водимую формулу Бина-Левингстона). Вероятно 
одним из объяснений указанного факта может 
быть вытянутость нанокластеров вдоль оси на-
нопроволок вследствие их чрезвычайно малого 
диаметра.

Таким образом, в настоящей работе мы кратко 
проанализировали структуру и магнитные свой-
ства нового перспективного класса магнитных 
материалов — нанокластерных пленок и нано-
проволок. Их магниторезистивные свойства об-
суждаются в работах соответственно [1, 5, 7].

Рис. 8. Температурная зависимость магнитной 
восприимчивости пленок после охлаждения в 

нулевом (ZFC) и малом (5мТл) (FC) магнитных 
полях
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Хорошо известно, что при напряжениях боль-
ших предела упругости после снятия нагрузки 
изделия из обычных металлов и сплавов не вос-
производит первоначальные размеры и форму. 
В 1962 году были открыты сплавы никелида ти-
тана, обладающие так называемым «эффектом 
памяти формы». Образцы, приготовленные из 
этих сплавов после пластической деформации 
восстанавливают свою первоначальную геоме-
трическую форму в результате нагрева («эффект 
памяти формы») или непосредственно после 
снятия нагрузки (сверхупругость). Механизмом, 
определяющим свойства «памяти формы», яв-
ляется кристаллографическое обратимое термо-
упругое мартенситное превращение открытое 
Г.В. Курдюмовым и Л.Г. Хандросом [1]. В настоя-
щее время известно большое число сплавов с об-
ратимым мартенситным превращением, обладаю-
щих свойствами «памяти формы»: Ni–Al, Ni–Co, 
Ni–Ti; Ti–Nb; Fe–Ni; Cu–Al, Cu –Al–Ni, In–Tl и др.

В группе сплавов с памятью формы сплавы на 
основе никелида титана обладают уникальным 
набором свойств, которые выделяют эти сплавы 
из всех известных сплавов с памятью формы: они 
имеют максимальную величину обратимой не-
упругой деформации и способны генерировать 
большие реактивные напряжения, обладают при 
этом высокой коррозионной стойкостью, износо-
стойкостью, пластичностью и высокой биомеха-
нической совместимостью с костными и мягкими 
тканями живого организма [2, 3]. Подобное соче-
тание свойств обеспечило их широкое техниче-
ское и медицинское применение [3–5]. С расши-
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In the given paper the short review of works on reception by methods of severe plastic deformation of 
preparations with ultrafine-grained structure from nickelid titanium based alloys with shape memory effects 
and superelasticity and to research of their functional properties is given.

рением сфер использования этих интеллектуаль-
ных материалов в изделиях космической техники, 
медицины, микро- и нано-электромеханических 
систем и возрастающей потребностью к умень-
шению материалоемкости и миниатюризации из-
делий возникла необходимость в значительном 
повышении их пределов текучести и прочности 
при сохранении высокой пластичности и функ-
циональных характеристик.

Анализ имеющихся результатов исследова-
ний сплавов на основе никелида титана показал, 
что ресурс повышения их физико-механических 
свойств традиционными методами легирования 
и термомеханических обработок в значительной 
степени исчерпан. Это является объективной при-
чиной повышенного интереса к разработке новых 
высокопроизводительных и экономичных техно-
логических методов получения этих материалов 
с ультрамелкозернистой и нано-структурой.

Исследования возможностей различных техно-
логий получения ультрамелкозернистых сплавов 
на основе никелида титана ведутся в большинстве 
промышленно-развитых стран мира (Германия 
[6], США [7], Япония [8], Австрия [9], Китай [10] 
и др.). Нанокристаллические сплавы на осно-
ве никелида титана в виде тонких (0,1–0,3 мм)
дисков малого диаметра (до 20 мм) получены 
кручением под высоким давлением [11], в виде 
тонких лент (до 0,1 мм) — рекристаллизацией 
из аморфного состояния, достигнутого сверхбы-
строй закалкой из расплава [12].

Формирование ультрамелкозернистой и нано-
структуры в металлических материалах мето-
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дами интенсивной пластической деформации 
(ИПД) сопровождается не только уменьшением 
размеров элементов зеренно-субзеренной струк-
туры и увеличением степени неравновесности их 
границ, но и протеканием не менее значимых из-
менений в объеме зерен: увеличением плотности 
дефектов (вакансий, дислокаций), возникнове-
нием упругих деформаций вблизи границ зерен 
и появлением в зернах больших внутренних на-
пряжений. Эти изменения могут оказать (и ока-
зывают) влияние на мартенситные превращения, 
эффекты памяти формы и сверхэластичности, на 
механические свойства [13].

Получение полуфабрикатов для изготовления 
изделий из никелида титана, как правило, ведут 
при высоких температурах (ТдефТдефТ . > 0,5Тпл.). Однако 
при «горячем» деформировании сплавов на осно-

деф
при «горячем» деформировании сплавов на осно-

деф

ве TiNi значительного измельчения зеренной 
структуры и, следовательно, упрочнения сплавов 
не происходит [14]. Эффективное измельчение 
микроструктуры сплавов под действием ИПД 
наблюдается при «теплом» деформировании 
(ТдефТдефТ . < 0,5Тпл.).

В течение последних лет исследования влия-
деф
В течение последних лет исследования влия-

деф

ния ИПД на термоупругие МП, механические и 
функциональные свойства сплавов на основе TiNi 
являются одним из приоритетных направлений 
работы лаборатории материаловедения сплавов 
с памятью формы ИФПМ СО РАН. В рамках со-
вместных проектов с ИФПМ при УГАТУ (г. г. г Уфа), 
СФТИ им. В.Д. Кузнецова (г.г.г  Томск), ИФМ УрО 
РАН выполнен цикл исследований МП, механиче-
ских свойств, ЭПФ и сверхэластичности в СМК 
двойных сплавах на основе TiNi (50,2 и 50,6 ат. % ат. % ат
Ni), полученных РКУ-прессованием при 723 К с 
величиной накапливаемой истинной деформации 
от 0,8 (один проход) до 6,4 (8 проходов) при угле 
между каналами 110° [15–18]. Показано, что фор-
мирование СМК структуры в сплаве с 50,2 ат. %ат. %ат
Ni приводит к смене последовательности МП при 
охлаждении сплавов от В2В19’ (в крупнозерни-
стом состоянии) до В2RВ19’ причем темпе-
ратура начала формирования R фазы повышает-
ся не более чем на 5 градусов, а температура МП 
RВ19’ понижается на 15–20 градусов при уве-
личении накапливаемой деформации до 6,4. При 
этом последовательность обратного МП не меня-
ется (В19’В2). В результате последующих от-
жигов при 523–773 К наблюдали повышение тем-
ператур МП, но последовательность МП остава-
лась по-прежнему В2RВ19’. Формирование 
СМК структуры в образцах сплава Ti49,8Ni50,2(ат. %)ат. %)ат
способствует снижению уровня остаточной пла-

49,8
способствует снижению уровня остаточной пла-

49,8 50,2
способствует снижению уровня остаточной пла-

50,2

стической деформации после формовосстанов-

ления образцов при реализации однократного 
ЭПФ. В образцах сплава с 50,6 ат. % Ni  ат. % Ni  ат наблю-
дали увеличение эффекта сверхэластичности от 
6 до 9 % и на 15–20 градусов ширины темпера-
турного интервала его проявления при переходе 
от крупнозернистого состояния к СМК структуре, 
полученной после 8 проходов РКУ-прессования. 
Выполнены исследования [16–18] закономерно-
стей формирования деформационного мартенси-
та — фазы В19’ в крупнозернистом и СМК со-
стояниях сплава Ti49,8Ni50,6 (ат. %). ат. %). ат Исследования 
проведены in situ методом оптической металло-
графии. Впервые показано, что закономерности 
формирования деформационного мартенсита при
увеличении деформации в процессах растяжения 
крупнозернистых и СМК образцов существен-
но отличаются. В крупнозернистых состояниях 
сплава образуются зоны локализации превраще-
ния В2В19’, разделяющие объем образцов на 
фрагменты размером 200–250 мкм, центральные 
области которых сохраняют структуру исходной 
В2 фазы. При увеличении деформации превраще-
ние в мартенситную фазу В19’ развивается снача-
ла по приграничным областям этих фрагментов и 
затем завершается в их центральных областях при 
напряжениях, близких к пределу текучести спла-
ва. В образцах с СМК структурой уже на началь-
ных стадиях изотермического растяжения фронт 
деформационного мартенситного превращения 
зарождается у одного из захватов образца в виде 
макрополосы, пересекающей все сечение образца 
под углом 60° к оси растяжения, а затем осущест-
вляется его периодическое продвижение вдоль 
образца на расстояние до 400 мкм за каждый акт 
продвижения. Каждому акту продвижения макро-
полосы предшествует формирование более узких 
(20–30 мкм) и коротких (< 500 мкм) мезополос 
локализации превращения. При этом напряжения, 
необходимые для развития деформационного МП 
на всех стадиях деформирования, в образцах с 
СМК структурой в 1,8–2 раза выше, чем в круп-
нозернистых образцах сплава Ti49,4Ni50,6 (ат. %).ат. %).ат

Методом РКУ-прессования при 723 К с углом 
между каналами 110° не удалось достигнуть на-
ноструктурного состояния в исследуемых спла-
вах. Только последующая холодная прокатка [19, 
20] СМК образцов позволила получить в них на-
ноструктуру, ноструктуру, ноструктуру но в этом состоянии в 90 % объема 
образцов наблюдалась стабилизация В2 фазы 
даже при охлаждении до 140 К (при Т < 260 К 
сплав Ti49,4Ni50,6 имел монофазную В19’ структу-
ру в СМК состоянии). Прокатанные сплавы были 
малодеформируемы и хрупко разрушались при 
величине деформации около 5 %.
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Совместно с белорусскими исследователями 
под руководством Копылова В.И. (ФТИ НАН
Беларуси) проведены исследования закономер-
ностей формирования УМЗ структуры в процес-
се «жесткого» (угол между каналами 90°) РКУ-
прессования образцов сплава Ti50Ni47,3Fe2,7 (ат. %) ат. %) ат
при 723 К [21–23]. В крупнозернистом состоянии 

47,3
В крупнозернистом состоянии 

47,3 2,7
В крупнозернистом состоянии 

2,7

сплав Ti(Ni, Fe) испытывают последовательность 
МП В2RВ19’ (R фаза появляется при Т < 278 Т < 278 Т К,
а фаза В19’ — при Т < 213 Т < 213 Т К). При этом МП 
RВ19’ не завершается даже при охлаждении до 
77 К. Установлено, что уже после первого прохо-
да РКУ-прессования (истинная деформация 0,88) 
наблюдается интенсивная мезофрагментация 
структуры сплава полосами локализации дефор-
мации, причем как в мезообъемах, ограниченных 
этими полосами, так и внутри мезополос форми-
руется СМК микроструктура со средним разме-
ром зерен — субзерен около 300 нм. Но внутри 
мезофрагментов встречаются и зерна мелкокри-
сталлической фракции размером до 1–1,5 мкм. 
После второго и третьего проходов в мезополо-
сах локализации деформации возникает более 
тонкая фрагментация микроструктуры, и появля-
ется наноструктурная фракция с размером зерен 
50–100 нм. При этом последовательность МП не 
меняется (В2RВ19’), температура МП В2R 
остается практически постоянной, а температура 
начала МП RВ19’ понижается на 15–20 граду-
сов, что приводит к заметному уменьшению объ-
емной доли мартенситной фазы В19’, образую-
щейся при охлаждении до 77 К. Изучены ЭПФ 
и сверхэластичность в полученных образцах с 
ультрамелкозернистой структурой. Показано, что 
после одного прохода РКУ-прессования величина 
ЭПФ превышает кристаллографический ресурс 
неупругой деформации и достигает 14,5 %, а пол-
нота формовосстановления составляет 98,5 %.

В ИФПМ СО РАН проводятся исследования 
закономерностей формирования УМЗ структу-
ры в сплавах на основе TiNi методом теплого abc-
прессования [24–[24–[24 27]. –27]. – В качестве модельного вы-
бран сплав Ti49,8Ni50,2 (ат.%), ат.%), ат который при Т < 310Т < 310Т K
находится в мартенситном состоянии (структура 
В19’). Исследовано влияние больших пластиче-
ских деформаций (суммарная величина истинной 
деформации на конечном этапе достигала 7,7) при 
abc-прессовании в интервалах температур от 873 К 
до 573 К на микроструктуру, К на микроструктуру, К на микроструктуру фазовый состав и мар-
тенситные превращения. Показано, что при пони-
жении температуры деформирования наблюдается 
последовательный переход от крупнозернистой к 
мелкозернистой структуре образцов с последую-
щим формированием на конечном этапе смешанной 
УМЗ микроструктуры (СМК + нанофракция), как 

и в сплаве Tiи в сплаве Tiи в сплаве 50Ni50Ni50 47,3Fe2,7 (ат. %) ат. %) ат после РКУ-прессо-
вания при 723 К

47,3
К

47,3
. В процессе 
47,3

В процессе 
47,3 2,7

В процессе 
2,7

abc-прессования на-
блюдается интенсивная фрагментация микрострук-
туры образцов, обусловленная развитием систем 
полос локализации деформации, внутри которых 
локализована основная объемная доля нанозерен. 
Установлено, что формирование УМЗ структуры 
приводит к изменению фазового состава образцов 
при 300 К (от монофазного В19’ в крупнозернистых 
образцах к трехфазной структуре В2 + В19’ + R по-
сле прессования при Т < 673 Т < 673 Т К), К), К что обусловлено 
изменением последовательности и температур МП.

Сплавы с избытком никеля существенно менее 
пластичны, чем сплавы непосредственно вблизи 
эквиатомного состава. Предварительные иссле-
дования показали, что при горячей (973–1073 К) 
осадке с деформацией более 10 % происходит на-
рушение сплошности образцов сплава Tiрушение сплошности образцов сплава Tiрушение сплошности образцов сплава 49,2Ni50,8
(ат. %)ат. %)ат  в результате развития макро и микро тре-
щин. Поэтому для накопления больших пласти-
ческих деформаций в заготовках сплава Tiческих деформаций в заготовках сплава Tiческих деформаций в заготовках сплава 49,2Ni50,8
(ат. %) ат. %) ат был выбран комбинированный термо-

49,2
был выбран комбинированный термо-

49,2 50,8
был выбран комбинированный термо-

50,8

деформационный режим, включающий горячее 
прессование при 973–1073 К и последующую 
теплую прокатку в ручьевых вальцах при 723 и 
623 К с малыми деформациями (е = 0,02–0,03) в 
каждом цикле обжатия. Каждый цикл многопро-
ходной прокатки включал подогрев в течение 3 
минут до температуры деформирования и два 
прохода образца через канал одного и того же 
сечения. Это позволило получить стержни хоро-
шего качества размерами (6х6) мм2 и (8х8) мм2

длиной до 150 мм с накоплением деформации е 
до 2,3 и 1,8 соответственно с УМЗ структурой и 
хорошими функциональными характеристиками.

Заключение
Специфика подхода к достижению УМЗ 

структуры в объемных заготовках сплавов на 
основе никелида титана обусловлена методами, 
позволяющими достигнуть больших пластиче-
ских деформаций при наличии гиростатической 
компоненты давления. Это, прежде всего метод 
РКУП, разработанный в ФТИ НАНБ, позволяю-
щий накапливать большие деформации без раз-
рушения заготовки. Это также методы широко 
распространенные в промышленной металлоо-
бработке — ковка с переменой оси деформации 
(авс-прессование), а также прокатка в ручьевых 
вальцах. Использование этих методов с регла-
ментированными режимами термомеханической 
обработки позволяет получать обьемные нано-
структурированные сплавы с эффектами памяти 
формы и сверхэластичности с высокими показа-
телями прочности, в 1,5–2 раза превышающие 
показатели крупнозернистых образцов.
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Голографические изображения широко ис-
пользуются в области полиграфии при изготов-
лении защитных элементов ценных бумаг, акциз-
ных марок, упаковки, этикеток и т.п. продукции. 
Голографическое изображение в подавляющем 
большинстве случаев представляет собой тис-
неный рисунок, созданный в слое носителя, на-
пример лака на основе полиметилметакрилата, 
нанесенного на полимерную пленку полипропи-
лена, полиэтилентерафталата и т.п. полимерные 
материалы. Для защиты голографического ри-
сунка от механических и химических факторов 
используются различные виды покрытий, наи-
более распространенными являются покрытия на 
основе алюминия. Недостатком таких покрытий 
является невысокая механическая прочность, об-
условленная физико-механическими свойствами 
алюминия, прежде всего невысокой твердостью, 
составляющей по Бринелю 170 МПа. В рабо-
те исследована возможность использования для 
формирования защитного слоев на голографиче-
ских изображениях покрытий на основе сульфида 
цинка, используемого, в частности, при создании 
просветляющих оптических покрытий.

Сульфид цинка [1–3] кристаллизуется в двух 
модификациях: гексагональной (вюрцит) и с пе-
риодом решетки a = 3,81 Å, с = 2,34 Å, плотностью 
равной 3980–4080 кг/м3 и показателем преломле-
ния света в диапазоне 250–1500 нм — 2,36 и ку-
бической (сфалерит) с a = 5,34 Å, плотностью — 

УДК 621.793.12

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 

СУЛЬФИДА ЦИНКА ДЛЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

С.С.С К. К. К Ших
Физико-технический институт НАН Беларуси

г. Минск, Беларусь
Structure and physical-mechanical properties of zinc sulfide coatings, deposited on polymer materials. 

Polypropylene and polysterene films were used asa matrix materials. Data presented demonstrate that zinc 
sulfide coatings reveal high properties and asa protective surface layer of polygrafic products with holo-
graphic image.

4090 кг/м3, показателем преломления — 2,64 при 
температуре 1200 °С кубическая модификация 
переходит в гексагональную. Стандартная тепло-
та образования вюрцита         в                        Дж/моль,
а сфалерита                      Дж/моль. При обыч-
ном давлении ZnS не плавится. Когда давление 
составляет порядка 150 атмосфер сульфид цинка 
плавится при температуре 1850 °С. Нагрев суль-
фида цинка в вакууме до температуры 1185 °С 
приводит к его молекулярной сублимации. В табл. 
1 приводится зависимость давления насыщенных 
паров сульфида цинка при внешнем давлении 
1·10–8–1·102 Па [4].

Табл. 1
Т, КТ, КТ 1127 1252 1408

Р, Па 1 10 100

В воде ZnS нерастворим, но растворяется в кис-
лотах с образованием сероводорода. Во влажном 
воздухе (а также в виде водной суспензии) мед-
ленно окисляется до сульфата цинка. Поэтому, в 
оптическом производстве, при нанесении много-
слойных покрытий, содержащих слои сульфида 
цинка, обязательно учитывают это его свойство, 
и принимают все меры к изоляции покрытия в 
целом от воздействия окружающей среды , осо-
бенно влажной [5, 6].

Отметим другие свойства сульфида цинка. 
Его удельная теплоемкость равна 45 Дж/моль·K, K, K

5
298 1,9 10H∆ = ⋅

5
298 2,0 10cH∆ = ⋅
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коэффициент линейного расширения —  

а коэффициент теплопроводности 27 Вт/м·K. Все 
эти данные относятся к комнатной температуре.

Сульфид цинка образует широкие классы 
двойных тройных сульфидов, легко легирует-
ся такими металлами, как Cu, Ag, Te, Bi и т.д. В 
частности, сульфид цинка, легированный С и Ag, 
обладает люминесцентными свойствами в сме-
си с CdS широко применяется для изготовления 
телевизионных трубок и экранов.

Методы нанесения покрытия из ZnS
Сульфид цинка широко применяется для соз-

дания многослойных оптических покрытий раз-
личного назначения в оптике [6]. В основном, это 
зеркала, фильтры, светоделители. Для получения 
наибольшего оптического эффекта сульфид цин-
ка применяют, чаще всего, с фторидом магния 
MgF2, у которого коэффициент преломления в 
видимом диапазоне равен 1,38. Оба материала 
наносятся в вакууме методами резистивного или 
электронно-лучевого испарения. В резистивном 
методе сульфид цинка в виде порошка с размером 
частицы порядка 1 мм тонким слоем насыпает-
ся в лодочку из фольги молибдена или тантала. 
По лодочке пропускают электрический ток, что 
приводит к ее разогреву до температуры субли-
мации сульфида цинка. Разогрев производят под 
заслонкой, которая закрывает подложку от потока 
пара. По достижении необходимой температуры 
лодочки, которую контролируют пирометром, за-
слонку отводят в сторону и поток молекул суль-
фида цинка осаждается на подложку. Контроль 
толщины нанесенного покрытия осуществляют 
с помощью спектрофотометра. После нанесения 
покрытия необходимой толщины поток пара пре-
рывают заслонкой и отключают ток, проходящий 
по лодочке с сульфидом цинка.

Обычно покрытия из сульфида цинка наносят 
на подложку из оптического стекла. При этом для 
достижения максимальной адгезии покрытия к 
стеклу, последнее перед нанесением покрытия 
нагревают до температуры примерно 150 °С. В 
этом случае, если при нанесении покрытия ваку-
ум вакуумной камере не хуже 5⋅10–3 Па, покры-
тия получаются плотные, беспористые, гладкие, 
с наивысшей адгезией.

В электронно-лучевом методе нанесения суль-
фид цинка в виде таблетки помещается в молиб-
деновый или танталовый тигель. Таблетка разо-
гревается потоком электронов, идущим из элек-
тронно-лучевой пушки. Разогрев производится 

под заслонкой. Здесь разогревается не тигель, а 
непосредственно сам сульфид цинка. Поэтому, Поэтому, Поэтому
по характерному свечению сульфида цинка судят 
о его температуре и в необходимый момент от-
крывают заслонку и запускают процесс нанесе-
ния покрытия, который также контролируют по 
показаниям спектрофотометра.

Сравнивая два рассмотренных метода, можно 
сказать, что наиболее подходящим является элек-
тронно-лучевой метод. Он гибкий в управлении и 
универсальный.

Обычно, в оптических покрытиях, слои из 
сульфида цинка сопрягаются со слоями фтори-
да магния MgF2. Слои из MgF2 тверже слоев ZnS
и более стойки к атмосферным воздействиям. 
Однако также многослойные покрытия закры-
ваются либо дополнительным стеклом методом 
склейки, либо нанесением на многослойное по-
крытие атмосферного слоя из SiO2, толщина ко-
торого варьируется в пределах 150–400 нм, что 
достаточно для защиты.
Нанесение покрытий ZnS на поверхности 

на основе полимеров
В данной работе покрытия из сульфида цинка 

наносились на поверхность пленок из полипро-
пилена и полистирола. Пленки были прозрачные, 
что позволяло осуществить контроль процесса 
нанесения непосредственно на самой пленке. 
Для этого через пленку пропускался пучок света 
и с помощью спектрофотометра СФКТ-348 реги-
стрировались изменения интенсивности прошед-
шего через пленку света на длине волны 580 нм. 
Это позволяло определить толщину наносимого 
покрытия с точностью ±5 нм.

Нанесение покрытий производили на вакуум-
ной установке ВУ-1А электронно-лучевым мето-
дом. Перед нанесением покрытия поверхность 
пленки очищалась от загрязнений и в вакуумной 
камере проходила ионную очистку в плазме тле-
ющего разряда в кислороде. В вакуумной камере 
пленка располагалась на расстоянии ~ 400 мм от 
тигеля электронно-лучевой пушки. В этот тигель 
помещали кусочки химически чистого ZnS, а так-
же хром и бой кварцевого стекла. Цель нанесения 
хрома состояла в том, что его предварительное 
нанесение слоем толщиной ~ 15 нм на пленку 
позволит увеличить адгезию последующего слоя 
ZnS. Нанесение же слоя SiO2 на слой ZnS позво-
лит значительно увеличить его влагостойкость.

Подготовка поверхности заключается в сле-
дующем. С помощью мягкой губкиповерхности, 
смоченной в моющем растворе «Fairy» (1 часть 
моющего средства «Fairy» на 100 частей теплой 

6 1
6,1 10 ,

K
−⋅



20
«Инженер-механик»

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

воды), и практически без нажатия моется поверх-
ность пленки. Каждое место должно проходится 
губкой как минимум два раза. После этого остат-
ки моющего средства с поверхности пленки смы-
ваются потоком теплой воды. Оставшиеся на по-
верхности капли воды промокаются чистой бязью 
без трения по поверхности, оставшиеся следы 
воды высушиваются потоком теплого воздуха.

Предыдущая операция позволяет удалить с 
поверхности пленки практически все органиче-
ские загрязнения, однако она не гарантирует их 
полное отсутствие. Чтобы это можно было сде-
лать, поверхность пленки обрабатывают в плазме 
тлеющего разряда в кислороде. Для этого между 
металлическими стенками вакуумной камеры, 
служащими анодом, и находящимся в вакуумной 
камере катодом создается разность потенциалов
величиной порядка 600–1000 В. В таких условиях 
в вакуумной камере зажигается тлеющий разряд, 
в плазме которого и обрабатывается поверхность 
пленки. Как показали предварительные экспери-
менты, время обработки не должно превышать 30 
секунд. При большем времени обработки в плен-
ке могут возникнуть радиационные повреждения 
и произойти деструкция пленки.

После ионной очистки поверхности пленки, 
вакуумная камера откачивалась до давления оста-
точных газов в ней не более 7⋅10–3 Па.

1. ZnS: толщина до 70 нм;
2. Cr+ ZnS: толщина слоев ~ (15 нм+70 нм);
3. ZnS+ SiO2: толщина слоев ~ (70 нм+20 нм).
Такой выбор покрытий 2 и 3 обусловлен тем, 

что хром должен повышать адгезию слоев суль-
фида цинка к пленке, а слой кварца SiO2 должен 
придать слою ZnS влагостойкость. Для испарения 
двух материалов использовался двухсекционный 
тигель, конструкция которого исключала перена-
пыление друг на друга материалов.

Электронно-лучевая пушка установки ВУ-
1А позволяет достаточно широко варьировать 
скорость нанесения покрытия. При нанесении 
покрытий 1–3 напряжение, подаваемое на элек-
тронно-лучевую пушку, лучевую пушку, лучевую пушку составляло 6–6,5 кВ, а 
ток электрического луча диаметром ~ 10 мм не 
превышал 40 мА. Это позволило поддерживать 
скорость нанесения ZnS в пределах, обеспечива-
ющих получение достаточно плотного, оптиче-
ски прозрачного слоя ZnS.

После нанесения всех покрытий, пленка с по-
крытием удерживалась с вакуумной камере мини-
мум 5 минут, минут, минут что приводило к полной релаксации 
свойств нанесенного покрытия. Затем вакуумную 
камеру разгерметизировали и пленка с покрыти-
ем была готова к проверке ее свойств.

Иссследование структуры и физико-
механических свойств покрытий 
сульфида цинка на полимерных 

материалах
Рентгеноструктурные исследования прово-

дилось с использованием стандартного метода 
рентгеноструктурного фазового анализа [6].

Рентгеновская съемка осуществлялась на диф-
рактометре ДРОН-3. Для уменьшения толщины 
анализируемого слоя использовался метод съем-
ки под малым углом (метод скользящего пучка) 
[7]. При этом угол падения первичного рентгенов-
ского пучка составлял 6°. Запись дифракционных 
линий осуществлялась в режиме сканирования 
(по точкам). Шаг сканирования — 0,1°, время 
набора импульсов в точке 15 сек. Рентгеновскую 
съемку выполняли в монохроматизированном 
СoKα излучении при ускоряющем напряжении 
30 кВ и анодном токе 10 мА. Кристалл-моно-
хроматор, в качестве которого использовался 
пиролитический графит, устанавливался на пути 
вторичного (дифрагированного) пучка лучей. 
Дифракционную картину регистрировали в диа-
пазоне углов рассеяния (2θ = 10−130°). Точность 
измерения межплоскостных расстояний d/d/d n со-
ставляет ±0,0005 нм.
Результаты анализа структурно- фазового 

состава покрытий на полимерных 
пленках

Для исследования фазового состава напы-
ленных покрытий проводился рентгенофазовый 
анализ полимерных пленок с использованием ме-
тода съемки под малыми углами. На рис. 1 приве-
дены фрагменты рентгеновских дифрактограмм 
(СоКα), полученных от исследуемых образцов 
полипропиленовых пленок. На дифрактограм-
мах наряду с интенсивными дифракционными 
линиями от полипропилена (С3H6)n можно ви-
деть слабые дифракционные линии от фаз ZnSгекс.
(рис. 1, б, г), Zn (рис. 1, в) и SiO2 (рис. 1, г). Низкая 
интенсивность регистрируемых дифракционных 
линий от покрытий связана с их чрезвычайно ма-
лой толщиной и сравнительно большой глубиной 
эффективного рассеивающего слоя (2–3 мкм) для 
рентгеновского излучения.

Данные рентгенофазового анализа полистиро-
ловых пленок (С8Н8)n с покрытиями также свиде-
тельствуют о присутствии в поверхностном слое 
пленок фаз ZnSкуб. (рис. 2, б, г), Zn и Cr (рис. 2, в) 
и SiO2 (рис. 2, г).

куб
).
куб

Отличительной особенностью фазового со-
става для покрытий, нанесенных на полистирол 
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Рис. 1. Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (СоКαРис. 1. Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (СоКαРис. 1. Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (СоК ), полученные от поверхностных слоев α), полученные от поверхностных слоев α

полипропиленовой пленки, с нанесенными покрытиями: 
а — исходное состояние; б — покрытие ZnS (70 нм); в — покрытие Cr+Zn (10 нм + 70 нм); г — покрытие 

ZnS+SiO2 (70 нм + 20 нм)

Рис. 2. Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (СоКαРис. 2. Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (СоКαРис. 2. Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (СоК ), полученные от поверхностных слоев α), полученные от поверхностных слоев α

полистироловой пленки, с нанесенными покрытиями:
а — исходное состояние; б — покрытие ZnS (70 нм); в — покрытие Cr+Zn (10 нм + 70 нм); г — покрытие 

ZnS+SiO2 (70 нм + 20 нм)
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является образование в покрытиях фазы ZnSкуб. 
с кубической кристаллической решеткой (п.г. F–

куб
с кубической кристаллической решеткой (п.г. F–

куб

43m; a = 0,5406 нм) в то время как в покрытиях, 
сформированных на полипропилене соединение 
ZnS имеет гексагональную кристаллическую ре-
шетку (п.г. P63mc; а = 0,3821 нм; с = 0,6257 нм).

Относительную износостойкость изделий Jo/J/J/
определяли с использованием нанометрического 
комплекса на базе атомного силового микроско-
па «Нанотоп 203М» по ширине царапины J при J при J
заданной нагрузке. В качестве величины сравне-
ния использовали износостойкость Jo прототипа. 
Влагостойкость изделий оценивали по образова-
нию матового налета визуально и при помощи 
микроскопа при увеличении 250× после кипяче-
ния образцов в воде в течение 10 мин. Игру света 
на голографических элементах оценивали визу-
ально по пятибалльной шкале. Адгезию А опре-
деляли путем измерения усилия на отрыв прикре-
пленных к поверхности с помощью эпоксидной 
смолы контактных площадок фиксированной 
площади. Для минимизации влияния усадки смо-
лы на результаты измерений в нее при отверж-
дении добавляли наполнитель. Испытания про-
водили на разрывной машине с ценой деления 
0,005 кг. Результаты измерений показазали, что 
износостойкость изделий по сравнению с прото-

типом возросла примерно в 2 раза. Они является 
влагостойкими, механически прочными и харак-
теризуются адгезией, сравнимой по величине с 
прочностью контактирующих материалов на раз-
рыв, что свидетельствует об образовании прочной 
химической связи между слоями. Многослойное 
защитное покрытие, полученное в едином тех-
нологическом цикле, усиливает игру света на 
дифракционных элементах голографического 
рисунка. Данные для изделий, не удовлетворяю-
щих заявляемым требованиям, выделены серой 
заливкой. Такие изделия, как видно из таблицы, 
характеризуются более низкими эксплуатацион-
ными качествами, не позволяющими в полной 
мере решить поставленную задачу.

Таким образом, заявляемое техническое ре-
шение позволяет повысить качество изделия, 
содержащего голографическое изображение, за 
счет повышения его износостойкости, влагостой-
кости, а также улучшения адгезии защитного по-
крытия.

Таким образом, заявляемое техническое ре-
шение позволяет повысить качество изделия, 
содержащего голографическое изображение, за 
счет повышения его износостойкости, влагостой-
кости, а также улучшения адгезии защитного по-
крытия.
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Государственные научно-технические прог-
раммы (ГНТП) представляют собой эффектив-
ный инструмент координации научно-исследова-
тельских, экономических, организационно-хозяй-
ственных, производственно-технических и других 
мероприятий, направленных на решение важней-
ших народнохозяйственных проблем. Активная 
роль государства в формировании и финанси-
ровании ГНТПсодействует ускорению развития 
белорусской экономики путем переориентации 
направленности научных исследований и разра-
боток на перспективное развитие отраслей реаль-
ного сектора экономики с целью повышения их 
коммерческой значимости, проведения структур-
ных преобразований в научно-технической сфере.

Физико-технический институт НАН Беларуси 
является активным участником процесса органи-
зации и развития научно-инновационной деятель-
ности, много лет являясь организацией-головным 
исполнителем научно-технических программ 
машиностроительного профиля. В настоящее 
время это подпрограмма «Технологии машино-
строения» государственной научно-технической 
программы «Технологиии оборудование маши-
ностроения».

Работы, выполненные в рамках подпрограм-
мы, позволили разработать и освоить в промыш-
ленности Республики Беларусь высокоэффектив-
ные ресурсо- и энергосберегающие технологии, 
оборудованиеи материалы.

В частности, многие разработки успешно 
осваиваются в производстве ОАО «Минский мо-
торный завод». Разработана и внедрена техноло-
гия изготовления поршней двигателей внутрен-
него сгорания (ДВС) с упрочняющей вставкой. 

УДК 001.893:[669.001.7+621.021.001.7

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ — ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ
С.С.С А. Астапчик, Астапчик, Астапчик О.О.О А. Поко, А.С. С. С Замыслов

Физико-технический институт НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь

Разработана и находится в стадии освоения тех-
нология изготовления поршней ДВС с галерей-
ным охлаждением, позволяющая производить 
двигатели в соответствии с экологическими тре-
бованиями международных стандартов Евро 4 –
Евро 5 TIER 3. Разработана технология получе-
ния футеровочного материала для индукционных 
печей, позволяющего останавливать и запускать 
печь повторно. Оснащены и введены в эксплуата-
цию 3 индукционные печи, изготовлено 18 т ог-
неупорного керамического материала. Экономия 
электроэнергиипо ОАО «Минский моторный за-
вод» составляет 3–4,5млн квт⋅ч /год. Разработана 
и внедрена комплексная технология переработки 
шлака, образующегося в результате переплаваа-
люминия и стружечных алюминиевых отходов. 
Создан участок по переработке шлака произво-
дительностью более 100 т в год и по переработке 
стружки объемом более 500т в год. Этопозволило 
отказаться от использования дорогостоящих по-
купных шихтовых материалов.

На Минском заводе шестерен внедрены в про-
изводство технологии и оборудование для произ-
водства плоских элементов корпусов плугов, что 
позволило значительно сократить закупки рес-
сорной стали.

Разработана технология формирования гра-
диентных структур в крестовинах и наружных 
кольцах карданных валов. Ее внедрение в произ-
водство ОАО «Белкард» позволило заменить ле-
гированные стали на более дешевые пониженной 
прокаливаемости, а также повысить технический 
ресурс выпускаемой продукции.

В настоящее время выполняется ГНТП ново-
го цикла. Подпрограмма «Технологии машино-
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строения» включает 5 заданий, т.е. число заданий 
сократилось более чем втрое. Это связано как с 
ужесточением требований к разработчикам, в 
первую очередь по размерам внебюджетного фи-
нансирования и обязательств по освоению, так 
и со слабой поддержкой инновационных идей 
предприятиями — потенциальными потребите-
лями разработок.

Важный блок подпрограммы — это задания 
по созданию и внедрению оборудования и техно-
логий скоростного индукционного нагрева. ГНУ 
«Физико-технический институт НАН Беларуси» 
совместно с ведущими предприятиями респу-
блики в рамках Программы технического пере-
оснащения и модернизации литейных, терми-
ческих гальванических и других энергоемких 
производств на 2010–2015 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь, проводит работы по переоснащению 
промышленных предприятий использующих ин-
дукционное оборудование.

Проведенный специалистами ФТИ НАН 
Беларуси мониторинг индукционного оборудова-
ния на предприятиях Министерства промышлен-
ности показал, что в настоящее время более 30 % 
эксплуатируемого индукционного оборудования 
используется для нагрева заготовок или полуфа-
брикатов под последующую их деформацию в 
кузнечном, штамповом или прокатном производ-
стве. При этом около 70 % оборудования имеют 
100 % износ, 20 % — износ более 50 % и 10 % —
износ менее 50 %. Абсолютное большинство дан-
ного оборудования в качестве источников ТВЧ 
использует устаревшие машинные преобразова-
тели,к.п.д. которых составляет от 0,5 до 0,7.

Для ОАО «МАЗ» разрабатывается техноло-
гический процесс и комплект технологического 
оборудования для концевого нагрева цилиндри-
ческих заготовок с последующим формирова-
нием деталей на горяче-ковочных машинах. При 
условии перехода от обязательного печного газово-
го нагрева к локальному индукционному ТВЧ-на-
греву можно получить значительную экономию то-
пливно-энергетических и материальных ресурсов 
при одновременном повышении качества термо-
обработки и производительности труда. В 2011 г. 
разработана конструкторская документация на 
инверторные транзисторные блоки, комплект ин-
дукционного оборудования, изготовлены инвер-
торные блоки (макеты) установки.

Разрабатываются технологический процесс и 
автоматизированная технологическая установ-
ка для поверхностной закалки деталей номен-

клатуры ОАО «МАЗ». В 2011 году разработана 
конструкторская документация на автоматизи-
рованную установку ТВЧ для закалки деталей и 
на устройство закалочного охлаждения. Данная 
технология позволит повысить производитель-
ность труда не менее чем на 12 %; обеспечить 
экономию производственных площадей до 30 %. 
Внедрение комплексной технологической уста-
новки позволит организовать поверхностную 
термообработку всей годовой потребности дета-
лей номенклатуры ОАО «МАЗ» (ось правая 5336-
2403070; 5440-2403070; 6303-2503071; Р54326-
2403070 и левая 103-2403071; 54321-2403071; 
5440-2403071; 64221-2503070; 54321-2403071; 
Р54326-2403071 заднего моста). В перспективе, 
после успешного испытания и производственной 
эксплуатации установки, возможно ее тиражиро-
вание и промышленный выпуск для других пред-
приятий Республики Беларусь.

В 2012 году будет разработана и внедрена в 
производство ОАО«ИНТЕГРАЛ» технология 
ионного модифицирования в тлеющем разряде 
вставок матриц штампов, используемых для фор-
мовки и вырубки перемычек корпусов интеграль-
ных микросхем. Преимущества технологии: вре-
мя модифицирования на глубину 0,15 мм не более 
10 часов; снижение на 20–30 % удельных энерго-
затрат по сравнению с традиционным способами 
упрочнения, полная экологическая безопасность 
процесса упрочнения.

Эффективность выполнения подпрограммы 
«Технологии машиностроения» подтверждают 
следующие данные. За 2011 года выпущено про-
дукции на сумму 2287,3 тыс. у.е. Общие затраты 
на разработки, включенные в план освоения со-
ставили 1651,7 тыс. у.е., в т.ч. из средств респу-
бликанского бюджета 823,8 тыс. у.е.

Ресурсоэффективность разработанных техно-
логий и оборудования по заданиям подпрограм-
мы составила:

– экономия электроэнергии — 891,14 кВт;
– экономия материальных ресурсов на 

55,57 тыс. у.е.;
– экономия трудозатрат — 131,6 чел. день.
Выпущено конкурентоспособной продукции 

на внешних рынках на сумму 1212,89 тыс. у.е.
В заключение, на современном этапе развития 

страны оправданно сохранение и развитиегосу-
дарственных научно-технических программ как 
одной из форм организации научно-технической 
деятельности, позволяющей объединить потен-
циал академических институтов, научно-иссле-
довательских структур вузов, отраслевых научно-
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технических центров, лабораторий и технических 
подразделений предприятий. Практика показыва-
ет, что в программах нового цикла в значитель-
ной мере обеспечивается завершенность инно-
вационного цикла от использования результатов 
фундаментальных и прикладных исследований, 
проведения на этой основе опытно-конструктор-

ских и опытно-технологических работ, разра-
ботки технологий и их освоения в производстве. 
Ужесточение контроля за освоением разработок 
требует усиления заинтересованности производ-
ственной сферы страны, предприятий и лиц, осу-
ществляющих внедрение инноваций, методами 
экономического стимулирования.

Новейшие технологии становятся элемента-
ми повседневной реальности. В настоящее вре-
мя конкурентоспособной экономикой обладают 
страны, способные производить наукоемкую и 
высокотехнологичную продукцию. Для нашего 
государства, располагающего значительным на-
учным потенциалом и не имеющего достаточной 
сырьевой базы, стратегия дальнейшего развития 
национальной экономики определяется эффек-
тивным использованием достижений белорус-
ской науки. 

Повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики возможно лишь при условии 
формирования национальной инновационной 
системы, работы научно-технического сектора с 
ориентацией на мировые тенденции. За прошед-
шее пятилетие созданы благоприятные стартовые 
условия, разработаны меры по стимулированию 
и сформирована законодательная база для осу-
ществления инновационной деятельности, обе-
спечено функционирование новых финансовых 
механизмов поддержки субъектов инновацион-
ной инфраструктуры и инновационного предпри-
нимательства.

Основным звеном национальной инноваци-
онной системы является Государственная про-
грамма инновационного развития Республики 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Войтов И.Войтов И.Войтов И В. 
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь
Беларусь на 2011–2015 гг. Госпрограмма направ-
лена на обеспечение выполнения в 2015 г. про-
гнозных показателей Программы социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. в научно-технологической сфере:

– увеличение удельного веса отгруженной ин-
новационной продукции организациями, основ-
ным видом экономической деятельности которых 
является производство промышленной продук-
ции, в общем объеме отгруженной продукции до 
20–21 процента;

– увеличение доли инновационно активных 
организаций в общем количестве организаций, 
основным видом экономической деятельности 
которых является производство промышленной 
продукции, — не менее 40 процентов;

– рост внутренних затрат на научные исследо-
вания и разработки до 2,5–2,9 процента от ВВП;

– рост объема экспорта наукоемкой и высоко-
технологичной продукции (товаров, работ, ус-
луг) — не менее 7950 млн долл. США.

В 2011–2015 гг. планируется создание новых 
высокотехнологичных предприятий и производств, 
основанных на новейших технологиях (информа-
ционных, нано-электронно-оптических, тонкой хи-
мии, биотехнологиях и др.), обладающих наиболь-
шей добавленной стоимостью и низкой энерго- и 
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материалоемкостью, производство новейших эко-
логически безопасных (чистых) материалов и про-
дуктов. В целом по программе намечено выполне-
ние 435 проектов по созданию новых предприятий 
и производств, из них 238 важнейших проектов по 
созданию новых предприятий и производств, име-
ющих определяющее значение для инновационно-
го развития Республики Беларусь.

Благодаря работе отраслевых научно-произ-
водственных коллективов, организаций Нацио-
нальной академии наук Беларуси, высших учеб-
ных заведений страны в целом обеспечивается 
достижение запланированных основных показа-
телей социально-экономического развития в на-
учно-технической сфере.

В рамках Госпрограммы в 2011 г. – первом 
полугодии 2012 г.а) выполнялось 497 инноваци-
онных проектов, в том числе — 221 важнейший. 
Введены в эксплуатацию производства по 73 про-
ектам, из которых 34 — важнейшие.

Общие инвестиционные затраты по проектам 
Госпрограммы составили 24,4 трлн р. Создано 
и (или) модернизировано 3 894 рабочих места. 
Объем производства инновационной продукции, 
созданной за этот период, составил 6,4 трлн р. 

По введенным важнейшим проектам отгружено 
продукции на сумму 4,85 трлн р., в том числе ин-
новационной — 4,024 трлн р. Поставлено на экс-
порт продукции на сумму 634,25 млн долл. США. 

Для реализации целей и задач Государственной 
программы продолжается формирование 
Национальной инновационной системы: совер-
шенствуется законодательная база, создаются 
мотивационные механизмы инновационной де-
ятельности, развивается инновационная инфра-
структура, инновационное предпринимательство 
и венчурное финансирование, реформируется си-
стема образования.

В настоящее время в республике функциони-
рует 14 научно-производственных (научно-прак-
тических) центров, холдингов, увеличилось коли-
чество проектно-конструкторских организаций в 
2,5 раза, возросло число научно-технических 
библиотек (служб научно-технической информа-
ции) до 518. Статус субъекта инновационной ин-
фраструктуры присвоен 16 юридическим лицам 
(11 технопарков и 5 центров трансфера техноло-
гий). Резидентами технопарков являются около 
60 организаций (предприятий) различной формы 
собственности.

В сфере регулирования научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности, а также 
в области охраны прав на результаты интеллек-

туальной деятельности подготовлено и приня-
то более 70 нормативных правовых актов, в том 
числе за первое полугодие 2012 г. — более 20. 
Важнейшими из них являются: Закон Республики 
Беларусь «О государственной инновацион-
ной политике и инновационной деятельности в 
Республике Беларусь» от 10 июля 2012 г. № 425-З; 
Указ Президента Республики Беларусь от 5 июня 
2012 г. № 253 «О Китайско-Белорусском инду-
стриальном парке»; Указ Президента Республики 
Беларусь от 6 июня 2011 г. № 231 «О некоторых 
вопросах стимулирования развития высоко-
эффективных производств»; Указ Президента 
Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 216 
«О мерах по повышению эффективности исполь-
зования объектов интеллектуальной собственно-
сти» и другие.

Для решения наиболее значимых задач науч-
но-технического развития Республики Беларусь 
Указом Президента Республики Беларусь от 22 
июля 2010 г. № 378 утверждены 9 приоритетных 
направлений научно-технической деятельности 
на 2011–2015 гг. 

Реализацию приоритетных направлений на-
учно-технической деятельности на 2011–2015 гг. 
обеспечивает Перечень государственных научно-
технических программ (далее — ГНТП), утверж-
денный постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1.02.2011 г. № 116. С уче-
том современных мировых приоритетов развития 
науки и технологий в Перечне по сравнению с 
прошлой пятилеткой увеличилась доля программ 
по направлениям медицина, фармакология, био-
технологии, космические и информационные тех-
нологии.

Для обеспечения реализации программно-це-
левого метода планирования и полного инноваци-
онного цикла от фундаментальных и прикладных 
научных исследований до освоения разработан-
ной научно-технической продукции в реальном 
секторе все 28 выполняемых в настоящее время 
ГНТП включены в 12 государственных комплекс-
ных целевых научно-технических программ.

В целях развития высокотехнологичных сек-
торов экономики в рамках ГНТП предполагается 
разработка передовых технологий и новых видов 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции 
на основе собственной сырьевой и материаль-
но-технической базы, организация ее серийного 
выпуска; создание условий для технологическо-
го обновления производства, повышения конку-
рентоспособности продукции белорусских пред-
приятий на мировом рынке и перехода к V и VI 
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технологическим укладам, обеспечивая экспор-
тоориентированность и импортозамещение соз-
даваемой продукции. 

В целях развития высокотехнологичных сек-
торов экономики в рамках ГНТП проводятся на-
учно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и опытно-технологические работы с целью 
развития перспективных высокотехнологичных 
направлений экономики. Выполнение НИОК(Т)Р 
по заданиям программ позволяет создавать ин-
новации, используемые для модернизации су-
ществующих и создания новых производств на 
предприятиях реального сектора экономики и со-
циальной сферы. 

ГНУ «Физико-технический институт Нацио-
нальной академии наук Беларуси» — тради-

ционно участник ряда крупнейших ГНТП —
«Технологии и оборудование машиностроения», 
«БАК и технологии», «Новые материалы и техно-
логии», «Ресурсосбережение», в рамках которых 
успешно реализуются разработки в области соз-
дания технологий и оборудования для нагрева, 
термообработки, литья, беспилотных летатель-
ных аппаратов, создания композиционных мате-
риалов и инструмента.

Таким образом, реализуемая в настоящее вре-
мя инновационная модель создания конкурен-
тоспособной, высокотехнологичной, ресурсо- и 
энергосберегающей, экологобезопасной экономи-
ки республики осуществляется с учетом между-
народных тенденций и использованием лучших 
достижений белорусской науки. 

В настоящее время беспилотные летательные 
аппараты (БЛА) выполняют широкий спектр за-
дач: от мониторинга окружающей среды до раз-
ведывательных и поисковых миссий. Наиболее 
эффективным способом запуска БЛА самолет-
ного типа является применение катапульты — 
устройства, которое предназначено для придания 
БЛА начальной скорости и задания направле-

УДК 629.7.085

УСТРОЙСТВА ЗАПУСКА БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

А.С. С. С Замыслов, Замыслов, Замыслов В.В. Левкович, В.А. Томило, В.А. Францкевич
Физико-технический институт НАН Беларуси

г. Минск, Беларусь

The analysis of different designs of launching devices to launch the unmanned aerial vehicle (UAV) was 
given. Merits and demerits of launching devices with elastic elements were marked. Using flat springs as 
elastic elements was proposed, which will allow one to accelerate UAV with constant acceleration. In this 
case all the merits of launching device with elastic elements (such as simplicity of design, high energy ef-
ficiency, small size and weight etc.) are preserved.

ния движения на начальном этапе. Это дости-
гается путем пуска БЛА с движущейся каретки, 
разгоняемой по неподвижной направляющей. 
Конструкция катапульты должна обеспечивать 
надежный пуск БЛА, а параметры запуска долж-
ны быть постоянными при каждом последующем 
запуске. Основные требования, предъявляемые к 
механизмам и конструкциям катапульт:



28
«Инженер-механик»

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Надежность. Механизмы катапульты долж-
ны работать надежно в разных климатических 
условиях. При запуске БЛА исключается его по-
вреждения, а также поломки и заедания механиз-
ма запуска.

2. Эргономичность. Конструкция катапульты 
должна быть простой в развертывании и обслу-
живании. Узлы и материалы катапульты долж-
ны быть с минимальным весом и удобными для 
транспортировки.

3. Высокие эксплуатационные качества. Время 
подготовки катапульты к запуску БЛА должно 
быть минимальным. Характеристики запуска 
БЛА должны быть стабильными. Конструкция 
узлов катапульты должна быть простой и ремон-
топригодной.

4. Безопасность. При запуске БЛА исключа-
ется самопроизвольное, преждевременное сра-
батывание пусковых механизмов. Исключается 
вероятность нанесения травмы оператору.

Широко распространенной является класси-
фикация БЛА по массе. Согласно этой классифи-
кации БЛА делятся на:

– сверхлегкие (до ~5 кг);
– легкие (~5–50 кг);
– средние (~50–1000 кг);
– тяжелые (более 1000 кг).
Катапульты применяются для запуска легких и 

средних БЛА. Пуск сверхлегких БЛА осуществля-
ется с руки оператора, что требует от него опреде-
ленных навыков. Тяжелые БЛА взлетают по-са-
молетному с взлетной полосы. В случае легких и 
средних БЛА применение катапульты позволяет 
исключить человеческий фактор и осуществлять 
запуск БЛА с пересеченной местности.

По способу перемещения катапульты можно 
разделить на:

– переносные [1];
– буксируемые [2];
– монтируемые на шасси автомобиля [3].
Переносные катапульты являются самыми 

мобильными, но с их помощью можно запускать 
только легкие БЛА. Буксируемые катапульты ча-
сто входят в комплексы, состоящие из нескольких 
машин, что позволяет обеспечить лучшие усло-
вия работы операторов и обслуживающего персо-
нала, но время, необходимое на их подготовку к 
пуску, как правило, превышает время, затрачива-
емое на подготовку к пуску катапульт, монтируе-
мых на шасси автомобиля.

На параметры запуска БЛА в значительной 
степени влияет тип применяемого в катапульте 
привода, которые бывают следующих типов:

– привод на основе упругих элементов (резина 
и различные виды полимеров) [1];

– использование энергии взрыва (порох, газ) [4];
– пневматический, гидравлический приводы и 

их сочетание [5];
– инерционный (использование вращающейся 

массы для накопления энергии) [6];
– использование силы гравитации (использо-

вание энергии падающего груза) [7].
Известно, что различные типы приводов соз-

дают различные стартовые условия БЛА. В рабо-
те [8] приведены законы распределения тягово-
го усилия в зависимости от применяемого типа 
привода и предложена классификация катапульт. 
В своей работе В.А. Середа выделяет 3 типа за-
конов распределения тягового усилия: регрес-
сивный закон (присущ преобладающему боль-
шинству катапульт, в том числе пневматическим, 
гидравлическим и на упругих элементах), посто-
янный закон (присущ инерционным и вакуум-
ным катапультам) и дегрессивный закон (присущ 
катапультам, основанным на падении противо-
массы в поле гравитационных сил). Катапульты, 
для которых характерен постоянный и дегрессив-
ный законы, могут эффективно применяться для 
ввода в полет БЛА небольшой массы с низкой 
удельной нагрузкой на крыло. Следует отметить, 
что среди механических пусковых устройств гра-
викатапульта является наиболее маломощной и 
громоздкой. Катапульты, для которых характерен 
регрессивный закон распределения тягового уси-
лия, предназначены для запуска тяжелых БЛА с 
высокой удельной нагрузкой на крыло.

Закон распределения тягового усилия может 
быть изменен с помощью вариаторов (например, 
копиров).

Как было указано ранее, для пуска легких 
БЛА применяются переносные катапульты. Чаще 
всего они комплектуются пневматическим приво-
дом или приводом на основе упругих элементов, 
который является более простым конструктивно 
и в обслуживании. В качестве упругих элементов 
наиболее часто используются резиновые жгуты, 
которые являются главным недостатком данно-
го вида катапульт. Устройства с использованием 
в качестве упругих элементов резиновых жгутов 
не обеспечивают стабильных условий разгона 
и запуска БЛА в необходимом интервале темпе-
ратур. Кроме того, с течением времени эластич-
ные свойства жгута изменяются, а сравнительно 
низкая способность резины и других полимеров 
накапливать энергию приводит к увеличению га-
баритных размеров устройства в рабочем состоя-
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нии. Также свойства полимеров изменяются под 
воздействием солнечного света, кислорода, высо-
кой температуры, продуктов нефтепереработки и 
различных растворителей, а также при длитель-
ном хранении.

С учетом вышеприведенных недостатков 
можно сделать вывод, что при замене упругих 
элементов из резины или полимеров на упругие 
элементы с более стабильными характеристика-
ми при различных условиях можно значительно 
улучшить эксплуатационные характеристики 
устройства с сохранением всех преимуществ 
данного типа катапульт.

Такими упругими элементами могут быть 
плоские пружины типа рессор.

На рис. 1 изображена кривая зависимости уси-
лия от хода сжатия для плоской пружины.

Как показывает график, основное нарастание 
усилия сжатия происходит на первых 20–30 %
хода и достигает 75–80 % от максимального. При 
последующем увеличении хода сжатия усилие 
растет незначительно и практически линейно. 
Такое свойство плоских упругих элементов по-
зволяет, после предварительного поджатия на 
20–30 % хода, производить разгон с практически 
равномерным ускорением. Постоянное значение 
перегрузки является условием реализации наибо-
лее эффективного режима разгона БЛА [9]. Также 
убывающий закон движущей силы во время стар-
та, присущий полимерным упругим элементам, 
заставляет повышать прочность конструкции 
БЛА из-за ударных нагрузок, что соответственно 
требует повышенной прочности БЛА и, как след-
ствие, снижает полезную нагрузку [10].

На рис. 2, 3 представлены варианты исполне-
ния катапульты с использованием плоских пру-
жин (патент РБ № 8252 от 01.03.2012, заявка № а 
20111476 от 04.11.2011).

Пуск БЛА осуществляется с площадки 7, ко-
торая перемещается в стартовое положение с по-
мощью устройства натяжения 1. При перемеще-
нии площадки 7 через полиспаст (подвижная си-
стема блоков 2 и неподвижная система блоков 3) 
происходит сжатие упругих элементов 6, которые 
закреплены в каретках 5. На рис. 2 каретки закре-
плены снизу разъемного основания 4, на рис. 3 —
наверху цельного основания 4. Разгон площадки 
7 осуществляется по направляющим 8, которые 
закреплены непосредственно на основании 4 
(рис. 2) или по направляющей 8, опосредованно 
закрепленной на основании 4 (рис. 3).

Заключение
В статье рассмотрена возможность создания 

устройств запуска БЛА с приводом на основе 
упругих элементов, в которых в качестве упру-
гих элементов используются плоские пружины. 

Рис. 1. График зависимости усилия нагружения 
плоской пружины от хода сжатия

Рис. 2. Катапульта с использованием плоских 
пружин в разобранном виде

Рис. 3. Катапульта с использованием плоских 
пружин
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Также приведены возможные варианты конструк-
ции этих устройств.

Катапульты с приводом на основе упругих 
элементов являются одними из наиболее распро-
страненных ввиду своей эффективности и на-
дежности. Этому типу устройств соответствует 
регрессивный закон распределения тягового уси-
лия. При таком законе распределения в начале 
разгона каретки наблюдается максимальное зна-
чение ускорения, что приводит к необходимости 
упрочнения конструкции БЛА, т. к. дальнейший 
полет БЛА проходит при меньших перегрузках. 

Также подобный закон изменения ускорения при-
водит к неэффективному использованию длины 
направляющей.

При использовании в качестве упругих эле-
ментов плоских пружин тяговое усилие изменя-
ется по закону, приведенному на рис. 1. Это по-
зволяет говорить о наличии дегрессивного закона 
распределения, при котором ускорение является 
практически постоянным, что позволяет нивели-
ровать недостатки, характерные для катапульт с 
приводом на основе упругих элементов, с сохра-
нением всех достоинств этого типа катапульт.
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Техническое перевооружение и реконструк-
ция плавильных участков машиностроительных 
предприятий связаны в первую очередь с заменой 
физически и морально устаревших плавильных 
агрегатов с целью обеспечения возросших требо-
ваний к качеству выплавляемых сплавов, услови-
ям труда, охране окружающей среды, экономии 
ресурсов. Удовлетворению этих требований в 
полной мере отвечают однофазные дуговые печи 
постоянного тока (ДППТУ), обладающих следу-
ющими преимуществами [1, 2]:

1) возможность выплавки любых сплавов из 
рядовой шихты без специальной подготовки ма-
териалов;

2) значительное уменьшение угара;
3) сокращение продолжительности плавки 

за счет рационального ввода энергии высокой 
удельной мощности;

4) уменьшение удельного расхода электро-
энергии;

5) повышение физико-механических свойств 
сплавов за счет более глубокой очистки от вред-
ных примесей.

На ОАО «Бобруйский машиностроительный 
завод» для выплавки специальных марок чугуна и 
стали используют электродуговые печи перемен-
ного тока (ДСП) номинальной емкостью 3,0 и 1,5 т. 

УДК 621.002.6:669.14/743.4 (47)

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПЛАВКИ ЧУГУНА 
И СТАЛИ В ДУГОВОЙ ПЕЧИ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА БОБРУЙСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Л.Л.Л Р. Р. Р Дудецкая, А.П. П. П Ласковнев, Ласковнев, Ласковнев Н.Н.Н В. Романова
Физико-технический институт НАН Беларуси

г. Минск, Беларусь
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»

г. Бобруйск, Беларусь

On the basis of comparison of technical-and-economic indexes and investigations of structure and proper-
ties of castings the analysis has been made of technical and technological advantages of production of iron-
based casting alloys in a direct-current electric-arc furnace introduced into service at the Bobruysk Machine 
Building Plant.

Эти агрегаты морально и физически устарели, 
имеют низкие показатели рентабельности и ка-
чества производимых сплавов, не соответствуют 
современным требованиям экологических норм. 
Износ плавильного оборудования отрицательно 
сказывается на основных показателях производ-
ства отливок. В первую очередь это относится к 
отливкам из специальным марок чугуна и стали, 
спрос на которые постоянно растет, и их включе-
ние в номенклатуру выпуска литья позволило бы 
обеспечить стабильный рост производства и по-
вышение конкурентоспособности предприятия 
при сбыте продукции.

Стремясь сделать процесс плавки более каче-
ственным, экономичным и экологически чистым, 
Бобруйский машиностроительный завод при-
обрел у российской научно-технической фирмы 
«ЭКТА» 6-тонную универсальную электроду-
говую печь (ДППТУ-6). Подобные плавильные 
агрегаты на предприятиях РБ не эксплуатирова-
лись. В июне 2011 года печь была введена в про-
мышленную эксплуатацию.

Из-за отсутствия у работников завода практи-
ческого опыта работы на печах новой конструк-
ции для освоения нового плавильного агрегата 
потребовалось выполнить значительный объем 
научно-исследовательских и опытно-технологи-



32
«Инженер-механик»

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ческих работ, связанных с переводом основной 
массы сплавов в новом плавильном агрегате. В 
первую очередь это коснулось высокохромистых 
чугунов для отливок грунтовых насосов, которые 
составляют основную часть выпускаемой за-
водом продукции. Информация о свойствах вы-
сокохромистых чугунов и высоколегированных 
кислотоупорных сталей, выплавляемых в элек-
тродуговых печах постоянного тока, практически 
отсутствует. В то же время преимущества пере-
вода высоколегированных сплавов на выплавку в 
электродуговых печах постоянного тока очевид-
ны в связи с низким угаром дорогих легирующих 
элементов и модификаторов, снижением затрат 
электроэнергии, улучшением структуры отливок.

Целью выполняемых исследований являлось 
проведение сравнительного анализа структуры и 
свойств указанных сплавов, выплавляемых в дей-
ствующих на заводе дуговых электропечах пере-
менного тока и в новом плавильном агрегате.

Дуговые печи постоянного тока предназна-
чены для производства качественного литья на 
основе свежих шихтовых материалов и лома 
рядовых и высоколегированных марок чугуна и 
стали, цветных сплавов и других металлических 
материалов. Особенности конструкции позво-
ляют реализовать при эксплуатации новых пла-
вильных агрегатов следующие технологические 
преимущества (табл. 1) [3–7].

Высокий эффект от внедрения дуговых печей 
постоянного тока позволяющий улучшить каче-
ство выплавляемых сплавов, достигается за счет 
правильной организации процесса расплавления 
шихты, использования управляемого гидродина-
мического перемешивания расплава и взаимодей-
ствия его с дугой, что обеспечивает отсутствие 
заметного локального перегрева расплава во всех 
периодах плавки, гомогенность его температуры 
и химического состава, эффективное взаимодей-
ствие расплава и шлака, высокую скорость про-

текания металлургических реакций, низкий угар 
шихты и ферросплавов, подавление взаимодей-
ствия печной среды с окружающим простран-
ством, что обеспечивает снижение расхода элек-
троэнергии, возможность проведения в чистом 
виде всех металлургических процессов, разрабо-
танных для печей с кислой и основной футеровкой 
явилось изменение режима плавления, конструк-
ции и материала подовых электродов. Это позво-
лило практически устранить угар шихты, увели-
чить эффективную поверхность взаимодействия 
металла и шлака, устранить локальные перегревы 
металла под дугой, обеспечить равномерность 
температуры и химического состава во всем объе-
ме расплава, глубокое удаление неметаллических 
включений и растворенных газов. За счет этого 
произошел рост качества сплавов, практически 
недостижимый на других типах печей. По лите-
ратурным данным и результатам, полученных ав-
торами, предел прочности серого чугуна возрас-
тает на 30–40 %, высокопрочного чугуна на 20 % 
при одновременном увеличении пластичности.

В связи с более низким угаром легирующих 
элементов, сокращением продолжительности 
плавки и активным перемешиванием расплава 
результатом использования для выплавки чугу-
на и стали постоянного тока является их более 
точное соответствие требованиям стандартов по 
содержанию компонентов, что обеспечивает по-
стоянство химического состава и снижение брака 
по качеству отливок.

Для проведения исследований и испытаний 
были выбраны наиболее характерные и перспек-
тивные для ОАО «Бобруйский машинострои-
тельный завод» с точки зрения производства ли-
тейные сплавы:

1) высокохромистый чугун электродуговой 
плавки;

2) серый чугун ваграночной плавки;
3) сталь углеродистая электродуговой плавки.

Табл. 1
Сравнительные показатели работы плавильных агрегатов

Показатель Индукционные печи 
средней частоты

Дуговые печи пере-
менного тока

Дуговые печи посто-
янного тока

Длительность расплавления, мин 40–45 60–85 35–50

Удельный расход электроэнергии, кВтч/т 500–600 650–750 450–550

Удельный расход электродов, кг/т – 5–7 1,5
Общий угар, % 2–3 5–8 0,2–1,5
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Основные требования к шихтовым 
материалам

Шихтовые материалы используют без специ-
альной подготовки. Допускается использование 
шихты больших габаритов, содержащей влагу 
и СОЖ. Брикетирование легковесной шихты не 
обязательно. Поскольку объем печного простран-
ства соответствует объему переплавляемой ших-
ты, завалка обычно производится в один прием.

В связи со значительным повышением цен на 
чушковые (литейные и передельные) чугуны ста-
новится весьма актуальным освоение техноло-
гии получения чугунов с использованием вместо 
чушковых чугунов стального лома. В связи с этим 
были изучены результаты проведения плавок на 
действующих в России универсальных однофаз-
ных дуговых печах постоянного тока (ДППТУ), 
действующих в России универсальных однофаз-
ных дуговых печах постоянного тока (ДППТУ) с 
использованием в шихте чушковых чугунов и без 
них. Для введения в расплав углерода применяли 
графитовую крошку.

В табл. 2 и 3 приведены результаты определе-
ния химического состава и механических свойств 
серого чугуна для двух вариантов выплавки.

Механические свойства серого чугуна в зави-
симости от состава шихты приведены в табл. 3.

Полученные результаты свидетельствуют в 
пользу поведения плавок без использования в со-
ставе шихты чушковых чугунов. Кроме повыше-
ния уровня свойств необходимо учитывать уде-
шевление шихты и возможность приобретения 
стального лома на внутреннем рынке.

Плавка в ДППТУ имеет ряд технологических 
особенностей, которые необходимо учитывать 
при ее организации. Процесс разделяется на три 
периода, каждый из которых проводят на посто-
янной мощности дуги.

1. Подготовительный периодПодготовительный период. Его проводят 
на высоком напряжении и небольшом токе дуги. 
Длинная дуга обеспечивает стабильный электри-
ческий режим и плавный нагрев всего объема 
шихты. При этом в шихте образуется воронка, 
исключающая ее обрушивание на сводовый элек-
трод.

2. Энергетический периодЭнергетический период. Ток дуги удваива-
ют, а напряжение снижают в два раза. Около 20 % 
всей мощности передается через анодное пятно 
в расплав. Образовавшийся шлак отличается вы-
сокой подвижностью и из-за интенсивного пере-
мешивания металла эффективно взаимодействует 
с расплавом.

3). Технологический периодТехнологический период. Режим прово-
дят при короткой дуге с напряжением, снижен-
ным по сравнению с первым периодом в четыре 
раза при силе тока, увеличенной в четыре раза. 
При таком режиме доля энергии, передаваемой 
непосредственно от дуги в расплав, превышает 
80 % от подведенной. При этом происходит до-
плавление шихты, нагрев и рафинирование рас-
плава.

В процессе освоения печи постоянного тока 
в действующем производстве было проведено 6 
плавок с полной садкой, в том числе, две плавки 
серого чугуна, две плавки углеродистой стали и 
две плавки хромистого чугуна.

Табл. 2
Химический состав серого чугуна для двух вариантов выплавки

Условия выплавки чугуна №№ 
проб

Компонентный состав расплава, мас. %
С Mn Si S P Cr

С использованием чушковых 
чугунов

1 3,12 0,70 2,34 0,040 0,070 0,23
2 3,34 0,72 2,29 0,029 0,070 0,10

С использованием стального 
лома 

1 3,12 0,70 2,14 0,040 0,073 0,24
2 3,36 0,75 2,34 0,031 0,074 0,10

Табл. 3
Механические свойства серого чугуна при двух вариантах выплавки

Условия выплавки чугуна №№ 
проб

Механические свойства
Предел прочности при растяжении, σв, МПа Твердость, НВ

С использованием
чушковых чугунов

1 254 197
2 254 197

С использованием
стального лома

1 324 229
2 299 212
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При выплавке серого чугуна в качестве ших-
ты использовали чушковые чугуны, стальной и 
чугунный лом, отходы и возврат серого чугуна, 
кокс литейный, электродный бой. Расчет шихты 
производили на 3,7 % по кремнию, на средний 
предел по марганцу. В процессе плавления в печь 
присаживали шлакообразующие для ускорения 
образования шлака. Густой шлак разжижали пла-
виковым шпатом, жидкий исправляли добавками 
извести. После расплавления металла и достиже-
ния температуры 1350–1400 °С отбирали пробу 
для химического анализа и вводили расчетное 
количество ферромарганца и ферросилиция. 
При выплавке хромистого чугуна никель вводи-
ли в завалку, феррохром – после расплавления 
металла. При получении повышенного содержа-
ния углерода проводили окислительный процесс, 
при пониженном содержании углерода присажи-
вали в плавку карбюризатор. Сравнительные по-
казатели результатов исследования структуры и 
свойств серого чугуна при выплавке в ДППТУ-6 
и вагранке приведены в табл. 4.

Выплавка углеродистой сталиВыплавка углеродистой стали
При выплавке стали плавку вели переплавом 

отходов углеродистых марок стали и соответ-
ствующих ферросплавов из расчета получения в 
металле после расплавления шихты содержания 
углерода, обеспечивающего нормальное прове-
дение рафинирования. Для раннего образования 
шлака в завалку давали известь, шамот и дру-
гие шлакообразующие компоненты в количестве 
до 1,5 % от массы завалки. После расплавления 
шихты плавку до ее окончания вели с перемеши-
ванием. К началу восстановительного периода 
металл нагревали до температуры на 10–20 °С 
ниже температуры выпуска.

Раскисление металла производили присадкой 
ферромарганца (на нижний предел), ферросили-
ция на 0,20–0,25 %. Ферросилиций присаживали 
в печь не позднее, чем за 10 минут до выпуска 

плавки в хорошо раскисленный металл из расчета 
не менее, чем на 0,15 % кремния. Ферромарганец 
вводили в металл в начале восстановительного 
периода, корректировку проводили не позднее, 
чем за 10 минут до выпуска плавки.

Однородность химического состава и темпе-
ратуры расплава, уменьшение содержания не-
металлических включений при плавке в ДППТУ 
создают благоприятные условия для улучшения 
структуры металла, что приводит к повышению 
уровня механических свойств стали на 30–35 %. 
Результаты исследования макро- и микрострукту-
ры образцов стали 45Л приведены в табл. 5.

Сравнительные показатели структуры и каче-
ства высокохромистого чугуна ЧХ22Г приведены 
в табл. 6.

На рис. 1 и 2 представлены фотографии ми-
кроструктуры образцов высокохромистого чугу-
на и углеродистой стали, в литом состоянии. Для 
выявления неметаллических включений исполь-
зовали темнопольное изображение.

Анализ приведенных микрофотографий по-
зволяет сделать следующие предварительные 
выводы о влиянии технологии плавки и исполь-
зуемого плавильного агрегата на микроструктуру 
сплавов в литом состоянии.

1) Плавка в ДППТУ способствует удалению 
из расплава неметаллических включений, что 
приводит к повышению уровня механических 
свойств. Нужно, однако, отметить, что, как пра-
вило, в печах постоянного тока используют хро-
момагнезитовую футеровку, тогда, как в действу-
ющих агрегатах переменного тока в основном 
применяется набивная «кислая» (кварцитовая) 
футеровка, разрушающаяся в процессе плавки и 
обогащающая расплав неметаллическими вклю-
чениями, преимущественно силикатами.

2) В результате низкого угара углерода и леги-
рующих компонентов в ДППТУ при завалке оди-
наковой по количественному и качественному 

Табл. 4
Показатели структуры и свойств серого чугуна в зависимости от способа выплавки

Параметры ДППТУ-6 Вагранка

Гомогенность температуры и химического состава Обеспечена Не обеспечена

Брак по газовым раковинам Отсутствует Присутствует

Брак по неспаям Отсутствует Присутствует

Распределение графитовых включений Равномерное Неравномерное

Микроструктура 100 % перлита Менее 40 % перлита

Соответствие сплава марке чугуна по ГОСТ 1412 СЧ-30 СЧ-20
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Табл. 5
Макро- и микроструктура стали 45 в зависимости от способа выплавки

Параметры ДППТУ-6 ДСП-1,5

Точечная неоднородность, балл 3–4 1

Ликвационные зоны Отсутствует Присутствует

Рыхлота осевая Отсутствует Присутствует

Неметаллические включения, балл 3–4 1–2

Структурные составляющие Перлит 35 % +феррит 65 % Перлит 55 % + феррит 45 %

Аустенитное зерно, балл 6–7 4

Табл. 6
Макро- и микроструктура чугуна ЧХ22Г в зависимости от способа выплавки

Параметры ДППТУ-6 ДСП-3,0

Гомогенность химического состава Обеспечена Не обеспечена

Брак по газовым раковинам Отсутствует Присутствует

Содержание эвтектической составляющей 90–100 % 60–70 %

Наличие мартенситной составляющей Присутствует Отсутствует

Неметаллические включения, балл 1–2 4

Размер карбидов, мкм 5 6,8

Рис. 1. Микроструктура образцов из высокохромистого чугуна ЧХ22Г в литом состоянии, 
выплавленного в ДСП-3,0 (а, в) и ДППТУ-6 (б, г), ×250

Рис. 2. Микроструктура образов стали 45 в литом состоянии, 
выплавленной в ДСП-3,0 (а, в) и ДППТУ (б, г) ×250
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составу шихты состав плавки будет отличаться в 
пользу металла, выплавленного в печи постоянно-
го тока по углероду и легирующим компонентам 
даже в пределах одной марки сплава. На фотогра-
фиях рис. 1 и 2 видно, что структура сплавов, вы-
плавленных в печах постоянного тока, содержит 
большее количество перлита либо эвтектики, что 
приводит к повышению их свойств.

Заключение
На основании проведенных исследований 

выявлены основные преимущества структуры 
и свойств сплавов, выплавленных в печи по-
стоянного тока. Разработаны технологические 
параметры выплавки высококачественных спла-
вов в печи постоянного тока при использовании 
основной и кислой футеровки. Из полученных 
результатов может быть сделан вывод об эконо-
мической целесообразности перевода на выплав-
ку в ДППТУ высокохромистых чугунов марок 
(низкий угар компонентов при плавке), серых чу-
гунов ваграночной плавки, а также стали 45 (мак-
симальное количество заказов на отливки).

Освоение выплавки в ДППТУ-6,0 чугунов и 
сталей позволяет решить следующие технологи-
ческие проблемы:

1) Регулирование в широком диапазоне состава 
расплава, его температуры и жидкого состояния.

2) Рафинирование сплавов от газов и неметал-
лических включений.

3) Применение наиболее дешевых, рядовых 
шихтовых материалов.

4) Стабилизация структуры и свойств, сниже-
ние уровня брака.

5) Обеспечение высокой производительности 
агрегата при высоком качестве продукции.

6) Улучшение условий работы персонала на 
плавильном участке.

Предварительный расчет экономической эф-
фективности от использования ДППТУ-6 на 
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» 
показал, что при полном освоении в производ-
стве нового плавильного агрегата экономический 
эффект составит более 2 млн. рублей на 1 тонну 
произведенного сплава.
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Полунатурный моделирующий стенд дина-
мики полета малоразмерного беспилотного ле-
тательного аппарата (БЛА) предназначен для ис-
следования динамических свойств легких БЛА 
малого радиуса действия (от 10 до 70 км), отладки 
программного обеспечения и доводки бортового 
оборудования. В дальнейшем рассматриваемый 
стенд может быть положен в основу при разра-
ботке математической модели БЛА среднего ра-
диуса действия (от 70 до 150 (250) км) согласно 
современной российской классификации [1].

В состав стенда входят следующие функцио-
нальные модули:

– программно-математический модуль (ПММ) 
пространственного движения БЛА;

– программные имитаторы датчиков темпера-
туры внутри корпуса ПНК, линейных ускорений 
(ДЛУ), угловых скоростей (ДУС);

– программные имитаторы приемника GPS, 
системы воздушных сигналов (СВС), магнитоме-
тра, датчиков температуры за бортом БЛА и ат-
мосферного давления;

– пилотажно-навигационный комплекс 
(ПНК);

– наземный пункт управления (НПУ).
Структурно-функциональная схема стенда 

представлена на рис. 1. 
Полетное задание (ПЗ) и команды управления 

(КУ) формируются оператором на НПУ и пода-
ются в блок траекторного управления ПНК. При 
этом на вход ПММ поступают данные об уста-
новленном режиме полета.
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Входными управляющими сигналами для 
ПММ являются шим-сигналы uв, uэ, uн, uдв, фор-
мируемые в ПНК и пропорциональные углам от-
клонения органов управления полетом, а также 
величине оборотов двигателя для выдерживания 
заданной скорости полета.

Выходными параметрами ПММ являются на-
вигационные и пилотажные параметры полета 
математической модели БЛА, полученные в про-
цессе интегрирования уравнений пространствен-
ного движения, а также моделируемые характе-
ристики атмосферы и температура ПНК.

Выходные параметры ПММ поступают на 
вход имитаторов датчиков, где к их значениям 
добавляются «шумы». Далее информация в виде 
«зашумленных» значений параметров поступает:

– в блок ориентации бесплатформенной инер-
циальной навигационной системы (БИНС) от ими-
таторов датчиков температуры ПНК, линейных 
ускорений (ДЛУ) и угловых скоростей (ДУС);

– в блок комплексирования параметров нави-
гации от имитаторов приемника GPS, системы 
воздушных сигналов (СВС), магнитометра, тем-
пературы за бортом и атмосферного давления.

Скомплексированные параметры и вычислен-
ные в блоке ориентации БИНС углы Эйлера (            ) 
выдаются в блок траекторного управления ПНК, 
осуществляющий расчет заданных и текущих зна-
чений высоты, путевой скорости, угла рыскания, а 
также текущих значений воздушной скорости, угла 
атаки, угла тангажа, угловой скорости и ускоре-
ния тангажа, угла крена и угловой скорости крена.

, ,ϑ γ ψ
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Значения данных параметров подаются на 
вход САУ, решающей в составе ПНК две подза-
дачи управления:

– стабилизация параметров пространственной 
ориентации, высоты полета БЛА и повышения 
его устойчивости и управляемости;

– навигация, т.е. точное, надежное и безопас-
ное управление полетом БЛА из одной точки зем-
ной поверхности в другую при координатной под-
держке от системы спутниковой навигации GPS.

Полетная информация, поступающая от бло-
ков комплексирования параметров навигации, 
траекторного управления и САУ ПНК, регистри-
руется в ОЗУ ПЭВМ.

Рассматриваемый ПММ представляет собой 
математическую модель пространственного дви-
жения БЛА, описывающую собственные дина-
мические свойства самолета, т.е. при отсутствии 
бортовой системы автоматического управления 
(САУ), которая входит в состав ПНК. 

Для описания пространственного движения 
БЛА используются следующие системы коорди-
нат (СК) [2–4]: географическая СК; нормальная 
земная (неподвижная) СК; нормальная (подвиж-
ная) СК; связанная СК; скоростная СК; траектор-
ная СК; ортодромическая СК.

При дальнейшем изложении будут описаны 
основные правила перехода между используе-
мыми СК.

Поскольку GPS сообщает координаты в систе-
ме среднего эллипсоида WGS 84 (World Geodetic 
System 1984) [2], данная система координат вы-
брана в качестве базовой.

GPS-приемник, установленный на БЛА, опре-
деляет геоцентрические (географические — без 
учета уклонения отвесных линий) координаты 
текущего местоположения антенны приемника: 
широту φ, долготу λ и высоту h [5]. Широта опре-
деляется углом, образуемым нормалью к земному 
сфероиду и плоскостью экватора Земли. Долготу 
измеряют двугранным углом между плоскостью 
меридиана, проходящего через точку О, и пло-
скостью Гринвичского меридиана (рис. 2).

Нормальная земная СК OоXgYgZg (рис. 2) —g (рис. 2) —g
правая прямоугольная декартова система коорди-
нат, начало которой Oо совмещено с точкой земной 
поверхности, ось OоYg направлена вверх по мест-g направлена вверх по мест-g
ной вертикали, а направление осей OоXg, OоZg не-
изменно относительно Земли и выбирается в со-

g
изменно относительно Земли и выбирается в со-

g g
изменно относительно Земли и выбирается в со-

g

ответствии с задачей. В рассматриваемой задаче 
построения ПММ начало нормальной земной СК 
Oо совмещено с точкой старта, ось OоXg направле-g направле-g
на на север по касательной к меридиану, ось OоZg
ориентирована по касательной к параллели на 
восток, а ось OоYg — вдоль вертикали места вверх.g — вдоль вертикали места вверх.g

Нормальная СК 
g

Нормальная СК 
g

OXgYgZg — подвижная си-g — подвижная си-g
стема координат, начало которой О совмещено с О совмещено с О
центром масс БЛА, а оси этой системы имеют то 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема стенда динамики полета БЛА
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же направление, что и оси в нормальной земной 
СК (в частности, параллельно осям нормальной 
земной СК при относительно небольших рассто-
яниях между точками О и О и О Оо). В дальнейшем бу-
дем полагать, что оси нормальной и нормальной 
земной СК параллельны. Относительное положе-
ние этих СК определяется вектором r между их r между их r
началами, как это показано на рис. 2. Проекция 
вектора r на ось OYg называется геометрической 
высотой полета h.

Поскольку оси нормальной СК ориентирова-
ны по сторонам света, а точка О перемещается О перемещается О
вместе с БЛА, такая система координат называ-
ется географическим сопровождающим трех-
гранником [6], который вращается с абсолютной 
угловой скоростью, обусловленной переносной 
угловой скоростью вращения Земли U = 0,04-
17 град/с и относительной скоростью вращения 
вследствие перемещения БЛА вдоль земной по-
верхности. Относительная скорость вращения 
трехгранника складывается из угловой скорости 
вращения      вокруг оси вращения Земли при дви-
жении БЛА вдоль параллели (φ = const)const)const

     (1)

и угловой скорости вращения     вокруг оси Zg при g при g
движении БЛА в плоскости меридиана (λ = движении БЛА в плоскости меридиана (λ = движении БЛА в плоскости меридиана (λ const)const)const

      (2)

где ρ — радиус соответствующей параллели, 
R = 6 378 137 м — геоцентрический радиус Земли, 
h — геометрическая высота полета БЛА.

Если точка О перемещается с линейной ско-О перемещается с линейной ско-О
ростью V относительно поверхности Земли, то V относительно поверхности Земли, то V
проекции вектора V на оси географического трех-V на оси географического трех-V
гранника имеют вид (рис. 3)

VXgVXgV  = Xg = Xg Vг cosK, K, K VYgVYgV  =    , Yg =    , Yg VZgVZgV  = Zg = Zg Vг sinK sinK sin .        (3)
где Vг — горизонтальная составляющая скорости 
БЛА, K — курсовой угол, т.е. угол между направ-K — курсовой угол, т.е. угол между направ-K
лением на север и вектором Vг.г.г

Проекции абсолютной угловой скорости гео-
графического трехгранника на его оси равны [6]

  

(4)

а с учетом соотношений (1) и (2)
  

(5)

Связанная СК — подвижная система коорди-
нат OXYZ, осями которой являются фиксирован-OXYZ, осями которой являются фиксирован-OXYZ
ные относительно летательного аппарата (ЛА) 
продольная ось OX, нормальная ось OX, нормальная ось OX OY, располо-OY, располо-OY
женные в плоскости симметрии БЛА и попереч-
ная ось OZ, перпендикулярная плоскости симме-OZ, перпендикулярная плоскости симме-OZ
трии, а начало координат O совмещено с центром O совмещено с центром O
масс (рис. 4). Переход от нормальной системы 
координат к связанной СК осуществляется по-
следовательными поворотами на угол рыскания ψ 
вокруг оси OYg, на угол тангажа     вокруг нового 
положения оси OZg и на угол крена γ вокруг оси g и на угол крена γ вокруг оси g
OX (рис. 4, OX (рис. 4, OX а). Здесь же показаны векторы скоро-

g
). Здесь же показаны векторы скоро-

g

стей изменения этих углов. Использование углов
Эйлера опирается на предположение, что                 
в противном случае векторы     и     «складыва-
ются» и описанный способ определения относи-
тельного углового положения теряет смысл.

Рис. 2. Географические координаты точки

λ
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Рис. 3. Проекции вектора V на оси географического V на оси географического V
трехгранника
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Взаимная ориентация рассматриваемых си-
стем координат однозначно определяется девя-
тью направляющими косинусами, т.е. косинуса-
ми девяти углов между соответствующими осями 
связанной и нормальной СК (рис. 4, б). 

Связь направляющих косинусов с углами 
Эйлера представлена в табл. 1 [4].

Направляющие косинусы удобно представлять 
в виде матрицы перехода от связанной к нормаль-
ной СК (матрицы вращения)

      

(6)

Вследствие ортогональности матрицы враще-
ния (ее обращение эквивалентно транспонирова-
нию) обратный переход от нормальной к связан-
ной СК осуществляется с помощью транспони-
рования матрицы (6) 

      

(7)

где штрихом обозначена операция транспониро-
вания.

Скоростная система координат — подвижная 
система координат OXаYаZа, начало которой О на-О на-О
ходится в центре масс ЛА, ось OXа совпадает с на-
правлением скорости     (скоростная ось), ось OYа
лежит в плоскости симметрии OXY (ось подъем-OXY (ось подъем-OXY
ной силы), а ось OZа (боковая ось) дополняет две 
предыдущие до правого трехгранника осей (рис. 
5). Положение связанной СК относительно ско-
ростной определяется углами атаки α и скольже-
ния β. Угол β образован осью OXа (направлением 
скорости) и плоскостью симметрии ЛА, а угол α 
образован продольной осью OX и проекцией оси OX и проекцией оси OX
OXа (скорости     ) на плоскость симметрии. Эти 
аэродинамические углы и компоненты воздуш-
ной скорости в связанной СК подчинены соотно-
шениям

    (8)

Матрица перехода от скоростной к связанной 
СК имеет вид 

Рис. 4. Нормальная и связанная СК: 
а — углы Эйлера; б — направляющие косинусы

Таблица 1
Оси нор-

мальной СК
Оси связанной СК

OX OY OZ

OXg εxx = cosσxx =  cosψ cos εxy = cosσxy = sinγ sinγ sinγ ψ –
– cosγ cosγ cosγ ψ sin

εxz = cosσxz = cosγ sinγ sinγ ψ + 
+ sinγ cosγ cosγ ψ sin

OYg εyx = cosσyx = sin εyy = cosσyy = cosγ cosγ cosγ εyz = cosσyz = – sinγ cosγ cosγ

OZg εzx = cosσzx =  – sinψ cos εzy = cosσzy = sinγ cosγ cosγ ψ + 
+ cosγ sinγ sinγ ψ sin

εzz = cosσzz = cosγ cosγ cosγ ψ – 
– sinγ sinγ sinγ ψ sin
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    (9)

Траекторная система координат OXкYкZк — 
подвижная система координат, начало которой О
находится в центре масс ЛА, ось OXк совпадает к совпадает к
с направлением земной скорости     , ось OZк ле-
жит в горизонтальной плоскости, а ось OYк рас-к рас-к
положена в вертикальной плоскости, проходящей 
через ось OXк, и направлена обычно вверх от по-
верхности Земли.

Относительное положение траекторной и нор-
мальной СК показано на рис. 6. Угол между осью 
OXg и вертикальной плоскостью, проходящей g и вертикальной плоскостью, проходящей g
через ось OXк, называется углом пути Ψ. Угол 
между осью OXк и горизонтальной плоскостью к и горизонтальной плоскостью к
называется углом наклона траектории θ.

Матрица перехода от траекторной к нормаль-
ной СК имеет вид [7]

.   

 (10)

Относительное положение векторов земной 
скорости

     (11)
и воздушной скорости ЛА

      (2)
определяется скоростью воздушной массы отно-
сительно поверхности Земли, т.е. вектором скоро-
сти ветра     , который задается проекцией на оси 
нормальной СК

= [Wxg Wyg Wzg]′.                   (13)
Заметим, что введенные матрицы перехода осу-

ществляют все возможные переходы от одной из 

перечисленных СК к другой. Так, переход от траек-
торной к скоростной СК осуществляется матрицей 

     (14)

элементы которой образуются по правилу пере-
множения указанных матриц.

Ортодромическая СК — образуется построе-
нием условного (ортодромического) экватора —
главной ортодромии с таким расчетом, чтобы она 
проходила в секторе предстоящих полетов через 
точку вылета (ТВ). При этом направление главной 
ортодромии в сторону очередного поворотного 
пункта маршрута (ППМ1) считается положитель-
ным. Сферические перпендикуляры, восстанов-
ленные к главной ортодромии, образуют сетку 
ортодромических меридианов и пересекаются в 
полюсах ортодромической системы координат. В 
навигации используют два вида ортодромической 
СК: левую и правую. Рассмотрим левую ортодро-
мическую СК (рис. 7). 

Основной плоскостью отсчета является пло-
скость условного экватора, в которой лежит ли-
ния ортодромии — дуга большого круга на по-
верхности земной сферы, проходящая через на-
чальную и конечную точки маршрута. 

Ортодромия обладает следующими свойствами:
– является линией кратчайшего расстояния 

между точками на поверхности земного шара;
– пересекает меридианы под различными не 

равными между собой углами вследствие схож-
дения меридианов у полюсов.

Условный экватор этой системы представля-
ет собой координатную ось OY на поверхности 
земной сферы. Другая координатная ось ОХ на-
правлена под углом 90° к оси влево от положи-
тельного направления OY. OY. OY Ось ОХ — начальный 
ортодромический меридиан. Положение точки на 
сфере определяется ортодромическими широтой 
x и долготой у.

Рис. 5.Связанная и скоростная СК

cos cos sin cos sin

sin cos cos sin sin .

sin 0 cos

D

α β α − α β 
 = − α β α α β 
 β β 
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Рис. 6. Нормальная и траекторная системы 
координат
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Ортодромическая долгота у определяется дли-
ной дуги ортодро мического экватора от начально-
го ортодромического меридиана ОХ до ортодро-
мического меридиана точки С. Ортодромическая 
долгота может выражаться в линейной или угло-
вой мере: µ = 57,3°yR°yR° –1, где R — радиус сферы 
(6378,137 км). Ортодромическая широта x опре-
деляется длиной дуги ортодромического мериди-
ана от ортодромического экватора до ортодроми-
ческой параллели точки или в угловой мере σ = 
57,3°хRхRх –1. 

Курс ψо БЛА и все углы в левой ортодромиче-
ской СК измеряются относительно ортодромиче-
ских меридианов по часовой стрелке*.

Угол между геоцентрическим и ортодромиче-
ским меридианами называется углом схождения 
меридианов δ. Для начальной точки системы ко-
ординат О он обозначается О он обозначается О δо. 

Направление (азимут) главной ортодромии 
определяется ортодромическим путевым углом 
(ОПУ) βо = δо+90°, заключенным между северным 

направлением истинного меридиана и линией за-
данного пути в начальной точке ортодромии.

Положение левой ортодромической СК от-
носительно геоцентрической обычно задается 
одним из следующих способов: указанием коор-
динат φо, λо, начальной точки О и направлением 
главной ортодромии βо в данной точке или указа-
нием координат φо, λо и координат φ1, λ1 очеред-
ной точки маршрута (ППМ1), лежащей на глав-
ной ортодромии.

Длина дуги по главной ортодромии между 
двумя точками рассчитывается с помощью фор-
мулы [8]

  (15)
где µ — ортодромическая долгота точки C в гра-C в гра-C
дусах дуги ортодромического экватора; φо  и λо —
координаты исходной точки ортодромиикоординаты исходной точки ортодромиик ; φ1 и λ1 —
координаты конечной точки ортодромии.

Расстояние по ортодромии (ортодромическая 
долгота) в линейной мере

y = µR/R/R 57,3/57,3/ °.                          (16)
Ортодромический путевой угол βо (направле-

ние ортодромии в исходной точке маршрута) рас-
считывается по формуле [8]

  (17)
Поскольку ортодромия пересекает меридианы 

под разными углами, полет по этой линии с по-
мощью магнитного компаса невозможен. 

Дальнейшие публикации будут посвящены 
описанию математической модели простран-
ственного движения БЛА при решении навига-
ционных задач, включая взлетно-посадочные 
режимы.

Рис. 7. Ортодромическая система координат

* – В правой ортодромической СК, в отличие от левой, положительное направление оси OX располагается вправо от положительного 
направления оси OY, OY, OY а курс и все остальные направления измеряются от ортодромической параллели.

( )1 1 1cos sin sin cos cos cos ,o o oµ = ϕ ϕ + ϕ ϕ λ − λ

( ) ( )1 1 1ctg cos tg cos sin ctg .o o o o oβ = ϕ + ϕ λ − λ − ϕ λ − λ
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7. Война
Когда-то во втором веке до нашей эры некто 

Герон из Александрии изобрел нечто, очень по-
хожее на паровую турбину. И что? Да ничего. 
Возможно, ему тоже перепал от тогдашних пра-
вителей Египта какой-нибудь золотой портсигар. 
А его механическая игрушка стала еще одной за-
бавой для царедворцев. Никому это изобретение 
не помогло и ни на что не повлияло. 

7.1 Тяжелые самолеты
Всеобщая мобилизация была объявлена в 

России 17(30) июля. Через несколько дней окончи-
лась карьера «Ильи Муромца» № 1. Здесь уже го-
ворилось о том, что его по заказу морского ведом-
ства переоборудовали в гидросамолет, ства переоборудовали в гидросамолет, ства переоборудовали в гидросамолет установив 
на поплавки и заменив два центральных мотора 
«Аргус» на французские «Сальмсоны». Самолет 
заказчику понравился и был закуплен у завода. 
Сразу же после начала войны его было решено 
отправить на военно-морскую базу в Кильконде 
на острове Эзель (теперь Сааремаа). Поскольку 
аппарат был уже куплен, перегнать его взялся во-
енный летчик, лейтенант флота Лавров (участник 
перелета из Петербурга в Киев). Сикорский ле-
тел вместе с ним как инструктор. Не долетев до 
цели, попали в сильный дождь. Решили садиться 
в первой встречной бухте. При посадке повреди-
ли поплавки. Сикорский отправился в Кильконд 
за помощью. Г. Г. Г И. Лавров с механиком остались 
у самолета. Увидев, что в бухту заходят какие-то 
корабли и посчитав их немецкими, Лавров рас-
порядился поджечь самолет. порядился поджечь самолет. порядился поджечь самолет

Корабли оказались русскими, Лаврова за па-
нику хотели осудить, но только уволили с фло-
та. М. В. Шидловский тут же принял его на ра-
боту на авиационное отделение «Руссо-Балта» в 
Петербурге в качестве военпреда.

А события все разворачивались. 23 июля 
(05 августа) 1914 г. Военное ведомство и 

Генеральный штаб приняли решение о закупке 
у «Руссо-Балта» десяти тяжелых самолетов. При 
этом каждый «Илья Муромец» или ИМ (так его 
начали называть с началом войны; страсть ко вся-
ким сокращениям, аббревиатурам и телеграфному 
стилю, высмеянная Ильфом и Петровым, родилась 
именно в середине 1914 г.) должен был считаться 
отдельным авиаотрядом со всеми положенными 
ему штатами. Отряды тяжелых самолетов под-
чинялись Генеральному инспектору авиации Вел. 
князю Александру Михайловичу. Надо заметить: 
Генеральный инспектор и непосредственный ко-
мандир создававшейся тяжелой авиации России 
был большим скептиком в отношении этой самой 
тяжелой авиации вообще. Аргументы царственно 
главнокомандующего были традиционны: ни у 
кого таких самолетов нет, а мы что всех умнее? 
Подобные взгляды попортили немало крови вся-
ким «механикусам», конструкторам, изобретате-
лям России и до Сикорского, и после Сикорского. 

Тем же совместным решением от 23 июля 1914 г. 
Сикорский должен был обучить полетам на ИМ 
инструкторов Гатчинской авиационной школы 

ЗВЕЗДЫ И ТЕРНИИ

Часть третья
(продолжение)

Клеванец Ю.В.

Первый экземпляр «Муромца»  с поплавковым 
шасси на железнодорожной платформе
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для того, чтобы они потом обучали фронтовых 
летчиков. Таким образом, наш герой становился 
каким-то многостаночником: он был директором 
и главным конструктором авиационного произ-
водства, летчиком-испытателем и летчиком-ин-
структором. 

Между тем, для применения «Муромца» в 
качестве бомбардировщика, он нуждался в до-
работке. 

Первоначально под авиационной бомбой по-
нималось нечто вроде пехотной гранаты. Но уже 
в начале войны пришли к выводу, что это отдель-
ный вид оружия. Была разработана конструк-
ция каплеобразной формы со стабилизатором и 
сложным взрывателем, состоящим из трех ча-
стей, которые должны были срабатывать после-
довательно друг за другом. Сначала взрыватель 
взводился приводом от механизма бомбосбра-
сывания. Далее от напора воздуха при падении 
бомбы срабатывала «вертушка» в ее носу, а взрыв 
производился пружинным механизмом при ударе 
о грунт. Таким образом, взрыв исключался, если 
бомбу, даже и снаряженную, уронить на землю. 
Описанная схема подрыва авиационных боепри-
пасов действует и по сей день. 

Производство авиационных бомб было нала-
жено в мастерских при МВТУ в Москве. 

Бомбардировку производил на самолете ИМ 
дополнительный член экипажа — артиллерий-
ский офицер. 

Испытания нового оружия показали, что для 
сброса бомб с малых высот «Муромец» неприго-
ден, так как уязвим для огня с земли. А при сбрасы-
вании бомб с большой высоты не было кучности: 
бомбы разлетались в стороны. Пришлось разраба-
тывать и специальные прицелы, и методику сброса. 

На «Муромцах» первой военной серии (тип Б) 
артиллерийский офицер (бомбардир) сбрасывал 
бомбы вручную. Затем появились кассеты с дер-
жателями (их называли «шкафы»). При подлете 
к цели бомбардир должен был встать на колени 
возле окна в полу—на этом окне было визирное 
приспособление. Бомбардир для выставления 
самолета на боевой курс подавал команды пило-
ту при помощи рычага «право – лево», который 
был связан передачей со специальной стрелкой в 
пилотской кабине на панели управления; исполь-
зовался также обыкновенный охотничий рожок, 
применявшийся и в армии, и во флоте. При попа-
дании цели в перекрестье визира офицер-бомбар-
дир дергал за рычаг бомбосбрасывателя. 

Со временем появились все более сложные 
приборы для учета поправок на ветер, разные 

виды держателей, а также подвески бомб под 
крылом. «Муромец» становился все более совер-
шенной боевой машиной. 

Установка оборонительного вооружения тоже 
потребовала доработок. Во-первых, пришлось 
окончательно отказаться от пушек из-за сложно-
сти заряжания и из-за отдачи. Кроме того, един-
ственный стоящий на вооружении русской армии 
пулемет «Максим» для авиации оказался слиш-
ком тяжелым. От оружейников потребовали из-
готовить облегченный вариант с прикладом под 
плечо стрелка. Кроме облегченного «Максима» 
на «Муромцы» ставили пулеметы «Льюис», 
«Виккерс», «Кольт», автоматические винтовки 
(тогда говорили «ружье-пулемет») «Мадсен». 
Экипажу выдавался также кавалерийский кара-
бин. Вооружение на разных самолетах разни-
лось, так как ставилось обычно то, что в данный 
момент было в наличии, что конечно, усложняло 
эксплуатацию и обслуживание. 

Поскольку «Муромец» был еще и разведчи-
ком, то понадобилось оснастить его фотоаппара-
том. Фотоаппарат применялся также для фикса-
ции результатов бомбардировки.

Но вернемся в лето 1914 г. Вообще надо ска-
зать, что Россия встретила войну с внушитель-
ным количеством самолетов (525, больше было 
только в Германии), из которых не менее полови-
ны были в армии. Но дальнейшие события стали 
совершенно обескураживающими: в первый же 
месяц убыль составила более трети машин. При 
этом собственно боевые потери были минималь-
ными. Пестрые по составу авиаотряды таяли в 
основном из-за аварий и невозможности ремон-
та вследствие отсутствия моторов и запчастей. 
Российские военные представители за рубежом 
вынуждены были просить (в литературе даже 
употребляется слово «униженно») о поставках 
самолетов, агрегатов, узлов, материалов.

 Тема закупок авиационной техники в Первую 
Мировую войну и об использовании этой техники 
в российской армии велика, интересна и поучи-
тельна. Для примера следует сказать, что около 
половины парка истребителей к октябрю 1917 г. 
составляли импортные или изготовленные по ли-
цензии «Ньюпоры» разных типов. Для данной же 
работы особенный интерес представляют сведе-
ния о потерях авиации летом 1914 г., они позво-
ляют понять, насколько велика была реальная по-
требность фронта в новых машинах, и тяжелых в 
особенности. 

В связи с этим нужно отметить, что контракт 
с «Руссо-Балтом» на постройку 10 машин имел 
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дополнительное условие — он мог быть оста-
новлен при негативных результатах войсковых 
испытаний. То есть в обстановке обостряющихся 
проблем командование армии вело себя очень, а 
скорее даже и чересчур осторожно. 

Итак, как здесь уже говорилось, первой «во-
енной» модификацией стал «Муромец» типа «Б». 
Только на 4 первые машины хватило немецких 
«Аргусов» в 140 л.с., еще два самолета этого типа 
были оснащены французскими «Сальмсонами». 
Внешне машины этого типа отличались навеской 
пулеметов на «балкон» сверху фюзеляжа. Все 
размеры ИМ типа «Б» были пропорционально 
немного уменьшены для облегчения. В. Михеев 
пишет, что на последнем, шестом самолете вари-
анта «Б» пулеметы перенесли на площадку под 
верхним крылом. 

Следует сказать, что все данные по скорости, 
дальности и прочие тактико-технические харак-
теристики военных «Муромцев» «среднепото-
лочны». Все самолеты разнились друг от друга 
двигателями, вооружением, емкостью баков. 
Поэтому, к примеру, скорость варьировалась на 
отдельных машинах от 100 км/ч (самолеты с мень-
шей скоростью не пропускала военная приемка) 
до 145 км/ч, бомбовая нагрузка  от 150 до 500 кг и 
так далее. В целом от серии к серии «Муромцы» 
становились все более мощными машинами, но 
внутри серии были заметные различия между от-
дельными самолетами. 

К концу августа 1914 г. Сикорский обучил пило-
тировать «Муромец» трех инструкторов Гатчинской 
школы летчиков: заместителя начальника, штабс-
капитана Г.Г. Горшкова, штабс-капитана Е.В. Руд-
нева и поручика А.В. Панкратьева. К этому же 
времени были готовы два новых самолета. Руднев 

и Панкратьев с подобранными экипажами отправи-
лись на них на фронт. Пункт назначения первого — 
Белосток, штаб Северо-Западного фронта, второго —
Брест, штаб Юго-Западного фронта. Панкратьев до 
цели не долетел, подломил шасси на промежуточ-
ной посадке. Руднев добрался до цели 31 сентября 
(12 октября) 1914 г. Правда, ничем он там себя не 
проявил, написал через некоторое время доклад-
ную записку о непригодности «Муромцев» к бое-
вой работе, после чего сам оставил свою машину 
и уехал в истребительную часть. Мнение Руднева 
поддержал Великий князь Александр Михайлович. 
28 октября по ст. стилю финансирование работ по 
«Муромцам» было остановлено. К этому моменту 
на стапелях авиационного отделения «Руссо-Балта» 
уже собирались 3 самолета следующего типа «В» и 
был заключен новый контракт на поставку в армию 
32 машин в дополнение к 10-ти первым. 

В такой ситуации незаурядную для сво-
их немалых лет инициативу проявил Михаил 
Владимирович Шидловский. Через голову ави-
ационного начальства он обратился к Военному 
министру Сухомлинову и Главнокомандующему 
русской армией (Главковерху) Великому князю 
Николаю Николаевичу. Председатель правления 
«Руссо-Балта» предлагал организовать вместо 
отдельных отрядов тяжелых самолетов круп-
ное подразделение — Эскадру воздушных кора-
блей (ЭВК). 10 (23) декабря Эскадра приказом 
Главковерха была одобрена. На заводе вновь нача-
лась работа. Шидловский был назначен команди-
ром эскадры, ему было присвоено звание генерал-
майора. Местом дислокации назначалось местеч-
ко Яблонна под Варшавой. Со свойственной ему 
энергией Шидловский начал собирать матчасть и 
комплектовать штаты. Вместо покинувшего пост 

Михаил Владимирович 
Шидловский

Алексей Васильевич 
Панкратьеев

Георгий Георгиевич 
Горшков
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Руднева в действующую армию был отозван из 
Гатчины Горшков. Зампотехом назначался моби-
лизованный в армию профессор МВТУ Найденов. 
Была налажена телефонная связь с Пулковской 
обсерваторией. И так далее, и так далее. 

Между прочим, получил назначение в Эскадру 
и Сикорский. Он стал советником по технике 
штаба эскадры. Теперь его жизнь протекала на 
колесах, в разъездах между Петроградом (с на-
чалом войны столице дали более патриотич-
ное название) и фронтом. Исполняющим обя-
занности директора авиационного отделения 
«Руссо-Балта» был назначен Михаил Федорович 
Климиксеев, молодой инженер, один из соратни-
ков Сикорского. 

 Однако, несмотря на все усилия, в течение 
полугода с начала войны новейшее и мощнейшее 
оружие того времени, бомбардировщик «Илья 
Муромец» не совершил ни одного боевого выле-
та. Более того, в конце января уже следующего, 
1915 г. в Эскадру прибыл Вел. Князь Александр 
Михайлович и, выступив перед экипажами, зая-
вил, что дело с тяжелой авиацией—пустое, пред-
ложил им переходить в разведывательные или в 
истребительные отряды.

В том же январе 1915 г. из-за большого пожа-
ра последовала новая остановка авиационного 
производства в Петрограде. Всех перечислен-
ных проблем и препятствий вполне хватило бы 
на то, чтобы опустить руки, однако, на фоне вся-

ческих затруднений штабс-капитан Горшков с 14 
(27).02.1915 начал совершать из Яблонны боевые 
вылеты на разведку и бомбометание. Примерно 
через неделю к Горшкову подключились экипаж 
Панкратьева, все-таки прибывшего в Эскадру по 
железной дороге. 

Думается, будет уместным привести сообще-
ние агентурной разведки русской армии из не-
мецкого местечка Велленберг в марте 1915 г..

«По результатам трех налетов на станцию 
Велленберг разрушено станционное здание и 
пакгауз, 6 товарных вагонов, вагон коменданта, 
причем комендант ранее, в городе разрушено не-
сколько домов, убито 2 офицера и 17 нижних чи-
нов, 7 лошадей, в городе паника…»

В конце марта все члены экипажа Горшкова 
были повышены в званиях и награждены. 

К апрелю 1915 г. в ЭВК было всего 3 боевые 
машины с экипажами Горшкова, Панкратьева, 
Лаврова (вызванного из Петрограда) и еще две 
или три учебных. В апреле в строй встал экипаж 
штабс-капитана Бродовича. 

В апреле авиационное отделение «Руссо-
Балта», которое теперь стали называть «Авиа-
Балт», вновь заработало в полную силу. 

А Эскадра продолжала боевую работу. 06(18) ап-
реля — первый совместный полет на бомбомета-
ние экипажей Горшкова и Бродовича. 

12(25) апреля 1915 г. немцы провели первый 
налет на аэродром эскадры. Больших потерь не 

 Развитие конструкции «Муромца»-бомбардировщика: выше самолет серии «В», первый настоящий 
бомбардировщик в мире, ниже — последний спроектированный самолет серии «Е»
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было. На следующий день — ответный налет ИМ 
под командованием Бродовича на немецкий аэро-
дром. Больше немцы Яблонну не бомбили. 

К маю в строю Эскадры уже шесть боевых ма-
шин. В мае в связи с наступлением противника в 
Галиции (свидетельство тому «Похождения бра-
вого солдата Швейка»), во Львов для поддержки 
русской армии был направлен отдельный отряд 
из двух машин, выделенный из состава Эскадры 
(экипажи поручика И.С. Башко и инженера-капи-
тана В.М. Бродовича). Этот отряд отступал вме-
сте со всей армией, оказавшись осенью того же 
года в Слуцке. Но до этого, в июле, экипаж Башко, 
возвращавшийся с задания, провел первый в мире 
бой тяжелого самолета с тремя немецкими ис-
требителями «Бранденбург». Один истребитель 
при этом был сбит, «Муромец» совершил вынуж-
денную посадку на своей территории. Раненный 
командир был отправлен в госпиталь, а подби-
тый «Муромец», по-видимому, не стали восста-
навливать, отступление продолжалось. Затем 
Бродовича отозвали в Петроград, назначив вме-
сто него инженера-капитана Озерского. В ноябре 
1915 г. самолет, который пилотировал Озерский, 
погиб в катастрофе. История отдельного отряда 
на этом закончилась. 

А оставшаяся Эскадра в середине мая была 
перебазирована в Лиду: и на этом участке фронта 
началось немецкое наступление. Пробыв там три 
месяца, пришлось отходить дальше на восток, в 
Псков. 

Здесь, в Пскове, была определена основная 
база, а боевые машины, в количестве уже восьми, 
отправлены на аэродром передового базирования 
в Зегельвальд (теперь Сигулда под Ригой) для 
прикрытия Петроградского направления. В конце 
1915 г. еще два самолета направлены в Галицию. 

С начала 1916 г. начал действовать еще один 
отдельный авиаотряд на Западном фронте. Таким 
образом, по общему структурному устройству 
русская тяжелая авиация состояла из собственно 
эскадры, базирующейся в Пскове и трех отдель-
ных отрядов на каждом из основных фронтов. 

Летчики всех подразделений вели примерно 
одинаковую боевую работу, но, конечно, случались 
и события, которые можно назвать вехами в исто-
рии авиации. Так, 7(20) февраля 1916 г. экипажем 
старшего лейтенанта Лаврова из отряда Северо-
Западного фронта была произведена первая в мире 
ночная бомбардировка станции Митава. В июне 
того же года отряд Западного фронта понес первую 
боевую потерю: при бомбардировке штаба немец-
кой пехотной дивизии истребителями вражескими 

был сбит самолет штабс-капитана Макшеева. Это 
единственный сбитый «Муромец» за всю войну. 
Более того, «Илья Муромец» по-видимому, един-
ственный бомбардировщик в мире, чьи собствен-
ные потери во много раз меньше сбитых им са-
молетов противника. В августе снова отличился 
отряд Северо-Западного фронта, совершив первый 
в мире налет большой группой на немецкую базу 
гидроавиации на озере Ангерн под Ригой. Из 17 не-
мецких самолетов, которые были на базе, 7 были 
уничтожены на земле и на воде, 8 успели взле-
теть, но 2 из них были сбиты пулеметным огнем с 
«Муромцев». 

В том же 1916 г. на немецких истребителях по-
явились пулеметы с синхронизаторами. Вообще 
принцип синхронизации таков: пулемет связы-
вается отдельной передачей с валом двигателя, 
перезарядка пулемета производится за счет этой 
передачи. Таким образом вращение винта жестко 
увязывается со стрельбой, что не позволяет от-
стрелить собственную лопасть. 

Сикорский ответил на немецкое новшество 
еще одной пулеметной точкой в хвосте самолета. 
Доработка одного из «Муромцев» под установку 
такого пулемета была произведена уже в 1917 г. 
Фронтовые испытания доработанного самоле-
та провел экипаж старшего лейтенанта Лаврова. 
Хвостовым пулеметчиком был Марсель Пля, негр, 
бывший цирковой гимнаст. В испытательном по-
лете на воздушный бой из трех атаковавших 
«Муромца» немецких истребителей были сбиты 
два, третий прекратил атаки и вышел из боя. 

Но вот прогремела Февральская революция, 
а после нее началось преследование и отстра-
нение от должностей офицеров и чиновников-
монархистов. Не дожидаясь такой участи, М.В. 
Шидловский весной подал в отставку с должно-
сти командующего эскадрой. Вместе с ним ушел 
в отставку и Сикорский. В это время Эскадра 
перебазировалась в Винницу для содействия 
готовящемуся наступлению Галицийского и 
Румынского фронтов. 

Всего в Винницу прибыло 30 боевых самоле-
тов. Командование после Шидловского принял 
подполковник Горшков. В дальнейшем отряды 
перелетели ближе к фронту. Боевая работа про-
должалась. 

В литературе отмечается бой экипажа под 
командованием капитана И.Е. Шарова. 18 июня 
(01 июля) 1917 г. он отразил нападение 8 немец-
ких истребителей, пять из них сбил. Все члены 
экипажа были ранены, самолет сильно повреж-
ден, но сел самостоятельно на свой аэродром. 
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К этому времени в Эскадру прибыл первый и 
единственный самолет последней серии «Е». Он 
признается самым мощным и совершенным бом-
бардировщиком среди всех «Муромцев». И дей-
ствительно, сразу по прибытии «ИМ-Е» зареко-
мендовал себя весьма ценной боевой единицей. 

В июле, как известно, русское наступление в 
Галиции выдохлось, началось контрнаступление 
немецко-австрйских армий. «Муромцы» при со-
действии истребительной группы под командова-
нием А.А. Казакова прикрывали отход своих войск. 
Последний боевой вылет был совершен в Эскадре 
16(29) сентября 1917 г. снова из Винницы. 

 Как боевое подразделение Эскадра просуще-
ствовала еще около двух месяцев. 15(28) ноября 
1917 г. часть самолетов была разбита на аэродроме 
снежной бурей, затем еще какое-то количество со-
жгли экипажи ввиду приближения немцев. Многие 
офицеры и нижние чины просто разбежались. 
Отдельная группа пошла служить украинскому 
гетману — в книге В. Михеева приводятся «зага-
ды» украинских властей по реанимации Эскадры. 
Бывшие офицеры Панкратьев, Башко, Алехнович 
перешли к «Красным». Красным достались один 
или два самолета из боевых отрядов Эскадры. 

В. Михеев в своей книге приводит слова некое-
го Ларина, одного из большевистских комиссаров 
о том, что революция уже не нуждается в военных 
самолетах. Следствием этих романтических взгля-
дов была, во-первых, попытка перепрофилиро-
вать Авиа-Балт на выпуск сельскохозяйственной 
техники. А во-вторых, Сикорский как ненужный 
специалист вполне легально уехал во Францию. 

Но затем на «Муромцы» обратил внимание 
сам Ленин. По его указанию на заводах, принад-
лежащих «Руссо-Балту», была проведена ревизия. 
Нашлись производственные заделы и запасы ма-

 «Илья Муромец» из дивизиона воздушных кораблей 
Красной армии

териалов. Из них, начиная с февраля 1918 г., было 
построено еще 17 или 19 машин. Эти самолеты 
были сведены в дивизион воздушных кораблей. 
По-видимому, тактика их применения осталась 
прежней, то есть было одно крупное подразделение 
(дивизион) и, скорее всего, один отдельный отряд. 

Тяжелые самолеты дивизиона под командо-
ванием Панкратьева и Башко привлекались для 
ликвидации знаменитого прорыва белых кор-
пусов Мамонтова и Шкуро на Москву в 1919 г. 
Отряд же под командованием военного летчика 
А.А. Туманского воевал против белополяков и ба-
зировался под Бобруйском. Затем, в следующем 
году, все «Муромцы» были стянуты на врангелев-
ский фронт. Здесь отличился экипаж Туманского, 
который однажды отбил нападение пяти истреби-
телей белых и одного при этом сбил. 

21 ноября 1920 г. в дивизионе был сделан по-
следний боевой вылет на Крымском фронте, по-
сле чего оставшиеся в строю самолеты применя-
лись до июня 1922 г. на транспортных перевозках 
линии Москва – Харьков. 

 Всего, до революции и после нее, было по-
строено около 90 «Муромцев». 

 Напоследок, говоря о тяжелых самолетах 
Сикорского и вообще российском авиастроении, 
хочется сравнить ситуацию в России и на Западе. 
«Муромцы» появились раньше всех, но, как уже 
здесь отмечалось, их производство больше полу-
года «раскачивалось» по разным причинам, да и 
потом шло с задержками. 

Для сравнения: в Италии машина, сопоста-
вимая с «Муромцем», появилась только в 1916 
г. Это был трехмоторный самолет конструкто-
ра Капрони Ка-40. В Англии самолет фирмы 
«Хендли Пэйдж» с двумя двигателями «Игл» в 
250 л. с. отправился в первый полет 18. декабря 
1915 г. Интересно отметить, что обоим коллек-
тивам конструкторов союзников пришлось вести 
непростую борьбу с явлением резонанса на своих 
аппаратах, чего так удачно избежал Сикорский. 

И итальянский, и английский самолеты пошли в 
войска только в 1917 г., но до конца войны их было 
выпущено всего около тысячи машин на заводах в 
Англии, Италии, Франции (в последней — по ли-
цензии). 

В целом же количество военных самоле-
тов, выпущенных за годы войны, к примеру, во 
Франции было больше примерно в 9 раз, чем в 
России, а в Англии—в 9,5 раза. Двигателей же в 
каждой из этих стран было произведено пример-
но в 40 раз больше, чем в России. 


