
 



Реферат 

 

Дипломный проект: 184 стр., 10 чертежей, 40 рис., 38 табл., 26 источников. 

 

Ключевые слова: ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ,  ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ШПАЛА КОЛЕИ 1520мм, 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЭКОНОМИКА 

ПРОИЗВОДСТВА. 

 

Цель проекта: проектирование завода ЖБИ для транспортного 

строительства, производительностью 80 тыс. м3 бетона в год, с разработкой  

технологии производства железобетонных шпал колеи 1520мм, в том числе 

по ресурсосбережению. 

Выполнен анализ нормативно-технической литературы РБ, касающейся 

технологий производства железобетонных конструкций. Проведен расчет 

расходных коэффициентов по сырью и материальный баланс производства. 

Разработаны мероприятия по обеспечению безопасности условий 

труда, охране окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. 

Проведен анализ опасных и вредных производственных факторов. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

процесса, все заимствованные из литературных источников теоретические 

положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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