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ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКЕ ПРИ  
АЭРО ДИНАМИЧЕСКОМ ЗВУКОВОМ УПРОЧНЕНИИ

В работе  [1]  указано,  что  при  аэродинамическом  звуковом  упрочнении  (далее  – АДУ)  в  кристал‑
лической решетке под «…действием последующего энергетического импульса энергии от воздействия 
резонансных  звуковых волн,  а  также  с  учетом  структуры  звуковой  волны, имеющей  синусоидальный 
характер и действующей на твердое тело расклинивающим образом, происходит выбивание смещенных 
при изготовлении атомов из междоузлий, …» (стр. 86 [1]).

В приведенной фразе обнаруживаются: 
1)   нарушение общепринятой терминологии в области акустики: вместо общеизвестного термина – 

«спектр звуковой волны» применяется термин «структура звуковой волны», что вызывает неопреде‑
ленность физической картины явлений в кристаллической решетке под воздействием АДУ;

2)  противоречие: «...синусоидальный характер…» [1]  звуковой волны исключает, что в спектре 
АДУ множество гармоник, о наличии которых указано в [1, 2];

3)   научно не обоснованное и экспериментально не доказанное наличие явления воздействия зву‑
ковой волны «…на твердое тело  расклинивающим образом…» [1], которое в теории физики твердого 
тела не известно и не возможно в принципе;

4)   противоречие: с одной стороны,  резонансная амплитуда колебаний атомов W, Ta, Ti и Co состав‑
ляет величины более 5 ∙ 10‑6 м [1, 2], что превышает размеры зерен, а с другой – происходит смещение 
только порядка 10‑10 м (стр. 86 [1]);

5)   противоречие: «…выбивание смещенных при изготовлении атомов из междоузлий…» [1], оно 
заключается в том, что как можно выбить из междоузлия атом, который уже смещен из междоузлия;

6)   научно не обоснованное и экспериментально не доказанное наличие неизвестного мировому на‑
учному сообществу явления «…изготовлении атомов…»  (стр. 86 [1].

И далее после указанной фразы: «Выбитые атомы переходят на место существующих вакансий … и 
занимают упорядоченное положение в решетке из‑за своей низкой энергии, рассеянной при перемеще‑
нии, и действием сил межатомных связей соседних атомов, а кристаллическая решетка подстраивается 
под  новую  неравновесную  конфигурацию. В  результате  происходит  рекомбинация  разноименных  де‑
фектов  (взаимное исчезновение как вакансии,  так и межузельного атома) и восстановление узла кри‑
сталлической решетки, ее релаксация, аннигиляция дислокаций» (стр. 87 [1]). 

Иначе говоря, расклинивающее воздействие АДУ на кристаллическую решетку ее приводит к более 
идеальному состоянию, но при этом это состояние кристаллической решетки оказывается новой нерав‑
новесной конфигурацией. Это противоречит теории термодинамики кристаллической решетки.

Наличие указанных противоречий, отсутствие научно обоснованных доказательств существования 
заявленных в работах [1, 2] явлений:   «…изготовлении атомов…», «…воздействия резонансных зву‑
ковых  волн… на  твердое  тело   расклинивающим образом…»,  вместе  с  доказанным в  работах  [3‑6] 
ошибочности физико‑математической модели АДУ и  отсутствием ее адекватности, все это является и 
научно обоснованным доказательством отсутствия теории АДУ как таковой.
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