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Для оценки локальных механических характеристик в окрестности верши
ны треш;ины при плоской деформации для упругопластического материала 
на этапе квазистатического роста формулируется краевая задача с опреде- 
ляюш;ими соотношениями теории течения с упрочнением в производных тен
зоров напряжений и деформаций по параметру нагружения. Полные реше
ния получены методом асимптотических разложений. Исследуется перерас
пределение полей напряжений и деформаций в пластической области при 
страгивании треш;ины в границах промежуточной структуры. Найден вид 
пластических зон с учетом разгрузки при эволюции процесса разрушения 
материала. Также получены прямые оценки погрешностей и диаметры схо
димости при отбрасывании остатков ряда.

Ключевые слова: докритический рост трещины, упругопластический мате
риал, НДС, метод асимптотических разложений, теория течения, плоская дефор
мация, пластическая зона, область разгрузки.

Введение
Существует обширный класс упругопластических материалов с трещинами, 

для которых процесс разрушения сопровождается рядом специфических особенно
стей. В окрестности вершины трещины в таких материалах возникают пластиче
ские зоны, границы которых имеют сложные очертания и форму [1]. Кроме того, 
известны экспериментальные данные о наличии участка устойчивого (медленно
го) роста трещины при монотонном нагружении, а также при повторяющихся 
(циклических) нагрузках [2; 3]. Что касается особенностей первого типа, то здесь 
наметились два пути учета пластических свойств материала. Один из них заклю
чается в решении упругопластической задачи для упрочняющегося тела с трещи
ной, где в ходе решения, помимо определения возникающих полей напряжений и 
деформаций, определяется и граница, отделяющая упругую и пластическую зо
ны [4]. Этот путь связан со значительными математическими трудностями из-за 
необходимости формулировки краевой задачи в рамках инкрементальных теорий 
пластичности, учитывающих тот факт, что отображение пластической зоны на 
плоскость напряжений не является вырожденным и требуется отыскание соответ
ствующих представлений решения, определенных в упругой и пластических зонах.
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С последующей их склейкой по линии разделения областей активного нагруже
ния и разгрузки. Для учета особенностей второго типа требуется рассмотрение 
различных режимов распространения трещины, таких как квазистатический или 
динамический нестационарный и стационарный рост.

В то же время нахождение точных или приближенных решений в задачах о 
концентраторах напряжений типа трещин осложнено из-за сингулярности полей 
напряжений и де<|)ормаций в особой точке границы и нелинейности разрешающих 
уравнений. Разработка и развитие асимптотических методов, занимающих проме
жуточное положение между точными аналитическими подходами, применяемыми 
в задачах линейной механики разрушения [5], и прямыми численными методами 
в нелинейных задачах [6] является актуальной задачей.

Одним из вариантов метода асимптотических разложений, применяемых в за
дачах для упругопластических упрочняющихся сред, является метод, связанный с 
отысканием сверхтонкой структуры — главного члена асимптотики напряжений и 
де<|)ормаций [7]. Последний позволяет получить оценки локальных характеристик 
напряженного состояния для бесконечно малой окрестности конца трещины, но не 
отвечает на вопрос о таковых на конечных (хотя, возможно, и малых) расстояни
ях и возникающей в этих ситуациях погрешности. Изучение асимптотик уровней 
промежуточной структуры представляет существенный интерес для совместного 
их использования с критериями разрушения, и построения эс[эс1эективных алгорит
мов анализа полных решений с учетом разгрузки в случае упругопластических 
сред с упрочнением. В работе для построения приближенных решений в напряже
ниях применялся метод асимптотических разложений, когда в окрестности особой 
точки — вершины трещины, рассматривались полные ряды напряжений и дес[эор- 
маций, включающие наряду с главной правильную часть [8]. Точность решений 
характеризуется прямыми оценками погрешностей напряжений и дес[эормаций для 
конечных приращений длины трещины при учете последующих членов ряда. Ука
занная методика позволяет, в частности, определить геометрию пластических зон.

Определение полей напряжений и дес[эормаций около подвижных трещинопо
добных дес[эектов в упругопластических телах является важной составной частью 
задачи оценки прочности элементов конструкций. Из эксперимента известно, что 
трещина остается неподвижной при достаточно малых значениях монотонно из
меняющегося параметра нагружения (например, для значений коэс[эс1эициента ин
тенсивности напряжений К  ^ Кс — вязкости разрушения при квазихрупком раз
рушении). Указанный этап может содержать режим докритического роста, когда 
НДС, характерное для малой окрестности вершины сіэйксйрованного разреза, ре
ализуется и при плавном подрастании трещины на достаточно большом удалении 
от особой точки и имеет смысл некоторой промежуточной асимптотики полного 
упругопластического решения [9; 10].

Далее в условиях, обеспечивающих устойчивый рост, этапы быстрого развития 
трещины в упругопластическом теле могут чередоваться с участками торможения 
и остановки или медленного распространения, что приводит к необходимости ука
занной постановки задачи.

1. Формулировка задачи
Рассмотрим стационарный режим распространения трещины, так что поля на

пряжений и де<]эормаций не зависят явным образом от параметра нагружения. 
Случай упругопластичности отличает наличие начального этапа распространения



Квазистатический стационарный рост.. 87

Рис. 1. Подвижная полярная система координат

трещины в условиях докритического роста. После инкубационного периода при 
докритических внешних нагрузках начинается медленный рост трещины. Трещи
на основную часть этого периода проходит со скоростью, близкой к постоянной. 
Это позволяет исследовать задачу в квазистатической постановке, т. е. полагать 
движение настолько медленным, что можно пренебречь инерционными членами 
в уравнениях движения.

Применим вариант асимптотического метода разложения по параметру нагру
жения для оценки напряженно-дес[эормированного состояния в окрестности верши
ны трещины. Материал считается упрочняющимся по степенному закону, несжи
маемым и плоскодес[эормируемым. Декартову систему координат отнесем к вер
шине трещины. Оси (i =  1,2) расположим таким образом, что ось Д ориенти
рована вдоль трещины в направлении ее конца.

Будем считать, что состояние вблизи вершины контролируется параметром на
гружения К =  рЦтп (здесь р — внешнее усилие на бесконечности, 21 — длина 
трещины), который будет интерпретироваться в качестве коэс[эс1эициента интенсив
ности напряжений в упругой области, окружающей зону пластического дес[эорми- 
рования. Единственным независимым параметром задачи с размерностью длины 
является величина где G — модуль сдвига, поэтому искомые с[эункции
задачи зависят от нагрузки только посредством безразмерных переменных

(* =  1 ,2 ), p = ^ f ą + : •С
Х2arctq— .
Xl

Совмещенная (О,г, у) — подвижная полярная система координат с полюсом в 
конце трещины, причем г =  /э/27 — безразмерный радиус — отношение величины 
радиуса-вектора точки к длине трещины 27. При страгивании вершина трещины 
перемещается вместе с сопутствующей системой координат (Oi, гі, уч).

В отличие от декартовой системы координат, где ориентация площадки, на ко
торой рассматривается изменение напряжений, остается с[эиксированной и коорди
наты вектора нормали к этой площадке не изменяются при перемещении начала 
координат вместе с вершиной трещины, для полярной системы координат коор
динаты нормали с[эиксированной площадки меняются при перемещении полюса О 
в точку Ol, т. е. являются с[эункцией длины трещины (рис. 1).

Этот с[эакт необходимо учитывать при выборе представлений напряжений и 
перемещений, когда произвольная с[эункция /( / ,г ,  у) неявно зависит от длины.
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а ее производная представима

 ̂ , dfsm(cp)cos(^) +  -------------.
or ULp r

Под производной напряжений по длине в полярной системе координат пони
мается величина:

<Tij{l,r,cp) =  Lim
aij{l +  Sl,ri,cpi) -  aij{l,r,cp) . ,

SI ,bJ =  r,f.

Рассматривается несжимаемый материал при квадратичном законе упрочнения 
под действием равномерно распределенной нагрузки на бесконечности -  трещи
на нормального отрыва. Для плоского деформированного состояния в полярной 
системе координат среднее давление и компоненты тензоров и девиаторов напря
жений и деформаций связаны:

— О, s-pr А~ — О, (J — (■ ' ZZ ) •) ZZ

1
^ГГ 2  i ^ r r  ^срср') ? 2

все остальные компоненты равны нулю.
Кроме этого, рассмотрим уравнение совместности деформаций в производных 

деформациях по длине

4 ' ^ ^ 'or 0(f
де , д ‘̂ {г е

Qp Qj-.2

И , переходя в определяющих соотношениях теории течения, учитывающих нали
чие зоны активного нагружения и зоны разгрузки, от приращений к производным 
по длине трещины получим:

о о о
Cij =  Sij + м  F[T) Sij,iJ =

1 , ST>0при jj, =  ‘&{G/M — 1), 0, (5T < 0 , где М  — модуль упрочнения,

F{T) =  y ( s 4  +  « У  +  2 s y ), -  квадратичная функция интенсивности отнесен
ных касательных напряжений, Аз =  2Аз, где Аз — постоянная материала, харак
теризующая нелинейность диаграммы деформирования, определяемая, например, 
из опыта на простое растяжение.

Краевая задача формулируется из условий свободных от усилий поверхностей 
трещины и условий симметрии. Тогда в производных по длине трещины имеем

о, ^ гср I ср=тт о, а гср ф=0 о, о- '3>'3>\'3>=o о,

где (Jij — безразмерные компоненты тензора напряжений, отнесенные к сдвигово
му модулю G.

2. Численно-аналитическое решение
Введем функцию напряжений Ф(г, у) в виде полного разложения по параметру 

нагружения в окрестности особой точки Ф(г, у) =  5 f̂c>o причем г н у
являются функциями длины трещины. Значения Ад, и определяются в ходе
решения задачи.
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Тогда выражения для функции упрочнения, производных напряжений и де
формаций по длине для области активного нагружения имеют следующий вид: 
^ г г  =  Efcyo((V’fcAfc +  ) -  (Afc -  2)(V>fcAfc +  V’fc)cos(y-))E'=^3,

^  ip ip 0 ^ ') 'Ф к  s i n ( y ’) ^ k i ^ k  C O s(y ’) ) г   ̂ ,

^^np =  Efcyo((l -  Afc)V>fc Sin(^) -  (Afc -2 ) (1  -  Afc)V'fcCos(^))E'=-3^

F{T) -  1
+  2 (l-A fc)V > [(l-A 0V ’(.
Для произвольного приближения из уравнения совместности деформаций имеем 
рекуррентную последовательность краевых задач о собственных значениях 
Е „у о (2 (-(А п  -  2)(1 -  A„)(V>"cos(^) -  sin(^)) +  (1 -  A„)(V>"' sin(^) +  ф” cos(cp))) +
+  2 (A „ -3 )( - (A „ -2 )( l -A „ )(V '"c o s (y -) -V '( ,  sin(y-)) +  (1 -  A„)(V>"' sin(y-) +  V'"cos(y-))) -

2 где aki =  4 (̂V’fc+Afc(2-Afc)V'fc)(V’r + ̂ ;(2-A;)V’;)-

-  i((V ’n  ̂ +  A„(2 -  A„)V>" -  (A„ -  2)((V>r +  A„(2 -  A„)V>"))cos(^) -  {ф'ф +  A„(2 -  
~ п̂)Ф'п ~ (An — ‘2і){{Фп +  A„(2 — \п)Фп) sin(y>) +  фф>п  ̂+  A„(2 — \п)Фп ~ 'Ф'п +  A„(2 —
-  A„)V’ń) sin(y>) +  +  A„(2 -  A„)V>" - -iAń'+  A„(2 -  A„)V>„) cos(y>))) +  A(A„ -  3 ) ( - ( A „ -
“  2)(V’(( +  A„(2 — Х„)ф„) cos{(f ) +  {ФФ +  A„(2 — Хп)Фп) sin(y)) — (A„ — 3)((A„ — 2)(V’ń' +  
+  A„(2-A„)V>„)cos(y>) - (V '" '  +  A„(2-A„)V'ń)sin(y>)) -  A(A„ -3 ) (A „  -4 ) ( (A „  -2)(V>" +  
+  A„(2 — A„)-0„) cos(y>) — ("0"' +  A„(2 — Хп)Фп) sm{(p)))r^^  ̂ ^ Efc+i+m=n+i 2(((~
-(Afc +  A; -  4)(a'^,cos(^)----- afcisin(^)) +  (a" sin(^) +  a' ,̂ cos(^)))(l -  A„)V>(„ +  ( -
-  (Afc +  A; — 4)afc( cos(y>) +  a(.; sin(y>))(l — Хтфф'фф +  2(Afc +  A; +  Xm — 7)(( —(Afc +  
+  Аг -  4)(a^, cos(^) -  a,ki sin(^)) +  (a" sin(^) +  аф cos(^)))(l -  A„)V>(„ +  (-(Afc +  A; -
-  4)afci cos(^) +  аф sin(^))(l -  A„)V>" ) -  y((-(Afc +  A; -  4)(a" cos(^) -  sin(^) -
-  «fci sin(^) -  аы cos{<f)) +  (a"' sin(^) +  a" cos(^) +  a" cos(^) -  аф 8т{ір))){ф!ф +  A „(2 -  
-Am)V’m) +  (-(Afc+Ai-4)(a'j., cos{<f)-aki sin(y>)) +  (a((, sin(y>)+a(., cos(y>)))(V '"+A „(2- 
-Am)V’m) +  (-(Afc +  Ai-4)(a^, cos(^)-afci sin(^)) +  (a" sin(^)+a;, cos(^ )))(V '" '+ A „(2 - 
~ Хт)Ф'т) +  (~(Afc +  A; — 4)afc; COs(y>) +  аф 8т((р))ффіг? +  Am, (2 — Хтфф'ф)) +  5  (Afc +  A; +  
+  Am — 7)( —(Afc +  A; — 4)afc( COs(y>) +  a(.; sin(y>))('0m +  Am(2 — Am)V’m) ~ (Afc +  A; +  Am — 
~ 7)((Afc +  A; — 4)afc( cos(y>) — аф 5т{ р̂)){ф'ф +  Am(2 — Х„ф)фт) — (̂Afc +  A; +  Am — 7)(Afc +  
+  Ai+Am-8)((Afc+Ai-4)afciCOs(y>)-a(,;Sin(y>))(V'm+Am(2-Am)V’m))E'= + ̂ ‘+ '̂" '̂  ̂ =  0. 
Граничные условия примут вйд:'іА„ф=тг =  і̂Ф'п\р=-п =  0, V’nlv=o =  0, V’ńly=o =
=  і̂Фп\р=тг =  0.
Для начала ведется поиск значения параметра Ао, соответствующего нетривиаль
ному решению, и функции фо на промежутке у  (Е [0; я]. Для разрешимости после
довательности указанных задач должны выполняться дополнительные условия, 
возникающие из-за того, что функции а^т {й) зависят от фп (у) и их производ
ных с индексами min {/г, /, т }  ^ п ^ max {к, /, т}. В общем случае данное усло
вие запишется в виде А„ — 3 =  Afc 4- А; 4- Ат —7 (к +  i +  т =  п +  I, п =  0 ,1, 2...), 
откуда А„ =  4п4-(2п —1)Ао, (п =  1,2...). Граничную задачу будем решать численно 
с помощью модифицированного метода пристрелки. При решении краевой задачи
введем следующие обозначения: До =  Фо, foi =  Фф /о 2 =  ФоЧоз =  Фо'Ч оа =  Ф^\ 
получим эквивалентную исходной систему дифференциальных уравнений с пятью 
граничными условиями.
/оо =  / о ь /о 1 =  /о2, /о 2 =  /оЗ,/оз =  /о4,/о4 =  / ( /о о , /о Ь /о 2 , /о З ,/04 ) • /оо С=тг =  
=  о, /оіф=7г =  о, /ооС=0 =  о, /оіф=0 =  о, / о2С=7г =  0.

/,(4)
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3. Анализ численных результатов
Расчеты представлены для медного сплава M l со следующими числовы

ми характеристиками: G=0,424-1011 Н/м^, модуль упрочнения М=1000 МПа, 
коэ<і)<і)йцйент Пуассона г/=0,365, упругопластическая постоянная материала 
А2 =  1,3270501 • 10^®. Построенные гра<|)ики соответствуют случаю, когда
Р=300 МПа. Найденное значение параметра Ао =  7/4. При данном Ао возмож
но непрерывное сращивание зон активного нагружения и разгрузки (рис. 4). 
Значение показателя Ао на начальном этапе метода оценивалось численно и с 
помощью энергетического инварианта Черепанова — Райса.

Приведены контурные грас[эики распределения напряжений и дес[эормаций при 
dl=l-10^'^ в области промежуточной структуры (рис. 2, 3). Из анализа rpa<J)H- 
ков заключаем, что при условии плоской дес[эормации компонента напряжений 

имеет максимальное значение в направлении предполагаемого развития тре
щины. Кроме этого, наблюдаются концентрация напряжений вблизи трещины и 
существенное уменьшение их градиента на удалении от нее в сравнении с де- 
с[эормационной теорией пластичности [9]. Заметим, что при увеличении внешней 
нагрузки происходит резкое разрастание пластической области. Область пласти
ческого дес[эормирования, включающая зоны активного нагружения и разгрузки, 
представлена на рис. 4. Учет предельного условия разгрузки ST =  0 является 
определяющим для отыскания границы раздела пластических и упругих зон. Об
ласть вырождается в кольцевой сектор ограниченный диаметром промежуточной 
структуры и критическими значения угла, при которых происходит разгрузка. 
В табл. 1 приведены значения угла границы раздела зон активного нагружения 
и разгрузки.

Таблица 1
Критическая величина угла для зоны разгрузки, при внегпнем усилии

Р =300 МПа

г (м) 0,5- 10-ь 0,7- 10-ь 0,9 • 10-ь 1,1 • 10-ь 1,3 • 10-ь 1,5 • 10-ь
1,16579 1,13439 1,10614 1,07788 1,04648 1,01823

В табл. 2—4 приведены относительные величины каждого из приближений в 
общей асимптотике. В среднем величины составляют для а„' в случае трещины 
нормального отрыва от 3 до 9 % для первого приближения от 0,2 до 0,8 % для 
второго приближения. Для около от 1 до 5 % — первого и от 0,1 до 2 % — 
для второго приближения. Для от 3 до 9 % — первого и от 0,1 до 1 % — 
для второго приближения.

Найден вид пластических зон с учетом разгрузки при эволюции процесса раз
рушения материала. Их локальная геометрия существенно зависит от выбора 
определяющих соотношений и режима стационарности в сравнении с дес[эормаци- 
онной теорией. В работах [10-12], предполагая, что НДС, предшествующее страги- 
ванию трещины, достигается в условиях нагружения, близкого к лучевому, напря
жения в пластической области в этот момент с учетом линейности асимптотики 
диаграммы материала определялись по с[)ормулам дес[)ормационной теории, что 
не позволяет применить данную методику к материалам с нелинейной диаграм
мой дес[)ормирования, когда линейный участок отсутствует. В то же время из-за 
непропорциональности процесса нагружения при страгивании трещины перерас
пределение напряжений и дес[)ормаций требует отыскания в рамках неголономных
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Рис. 2. Контурные гра<|)ики компонент o~ipip, o'rip в окрестности вершины 
трещины
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Рис. 3. Контурные грас[4ики компонент е^г, £ipip, £пр в окрестности вершины 
трещины
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Прямая оценка сходимости для arrif)
Таблица 2

г(м) 0,5-10-ь 0,7-10-ь 0,9-10-ь 1 ,1 -10-ь 1,3-10-ь 1 , 5 - 1 0 - ь

нулевое при
ближение

0,97301 0,95943 0,94624 0,93307 0,92004 0,90724

первое при
ближение

0,02793 0,04036 0,05221 0,06371 0,07481 0,08551

второе при
ближение

0,00208 0,00245 0,00315 0,00402 0,00515 0,00725

норма трех 
приближений

1,56392 1,3417 1,20707 1,10323 1,04948 0,98931

Прямая оценка сходимости aripif)
Таблица 3

г(м) 0 , 5 - 1 0 - ь 0 , 7 - 1 0 - ь 0 , 9 - 1 0 - ь 1 , 1 - 1 0 - ь 1 , 3 - 1 0 - ь 1 , 5 - 1 0 - ь

нулевое при
ближение

1 ,0 0 5 6 0 1 ,0 0 8 3 6 1 ,0 1 1 1 3 1 ,0 1 3 8 6 1 ,0 1 5 5 7 1 ,0 1 6 8 7

первое при
ближение

0 ,0 1 0 7 8 0 ,0 1 5 6 5 0 ,0 2 0 9 2 0 ,0 2 6 6 5 0 ,0 3 3 0 7 0 ,0 3 9 9 2

второе при
ближение

0 ,0 0 1 3 7 0 ,0 0 3 7 7 0 ,0 0 7 0 3 0 ,0 1 1 2 5 0 ,0 1 6 0 5 0 ,0 2 1 3 9

норма трех 
приближений

0 ,9 1 7 1 2 0 ,7 7 3 0 6 0 ,6 8 1 5 0 0 ,6 2 5 3 9 0 ,5 8 3 6 7 0 ,5 3 9 3 3

Прямая оценка сходимости
Таблица 4

г(м) 0 , 5 - 1 0 - ь 0 , 7 - 1 0 - ь 0 , 9 - 1 0 - ь 1 , 1 - 1 0 - ь 1 , 3 - 1 0 - ь 1 , 5 - 1 0 - ь

нулевое при
ближение

0 ,9 7 6 2 4 0 ,9 6 2 8 7 0 ,9 4 9 5 7 0 ,9 3 6 3 0 0 ,9 2 2 6 1 0 ,9 0 8 8 4

первое при
ближение

0 ,0 2 5 3 1 0 ,0 3 7 9 3 0 ,0 5 0 3 2 0 ,0 6 2 4 7 0 ,0 7 4 6 2 0 ,0 8 6 5 7

второе при
ближение

0 ,0 0 1 4 0 0 ,0 0 1 6 3 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0 4 7 0 0 ,0 0 6 7 6 0 ,0 0 9 1 5

норма трех 
приближений

1 . ,2 3 2 4 2 1 ,0 8 0 4 4 0 ,9 7 0 3 7 0 ,8 9 3 3 4 0 ,8 5 0 0 6 0 ,8 1 9 5 2

теорий течения. Сравнительный анализ показал существенные отличия в струк
туре зон активного нагружения и разгрузки — уменьшение областей активного 
нагружения по сравнению с де<|)ормационной теорией и отсутствие областей раз
грузки вблизи берегов трещины. Показатель сингулярности главного члена умень
шается, что приводит к более равномерному распределению полей напряжений в 
границах промежуточной структуры в окрестности вершины трещины.
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Рис. 4. Границы зоны активного нагружения в области промежуточной структуры

4. Обсуждение результатов
в  статье представлены некоторые аспекты нахождения НДС в условиях ослаб

ления упругопластического тела жесткими концентраторами типа угловой точки 
(трещины, угловые и многоугольные вырезы), в частности, вариант метода асимп
тотических разложений. Решение таких задач в неполной (асимптотической) по
становке содержит, как правило, некоторую степень произвола. Так, в случае ли
нейного анализа соответствующая неопределенность относится к связи Koscjxjinpn- 
ента интенсивности напряжений с геометрией тела и краевыми условиями. Анало
гичное положение характерно для упругопластичности, когда главный член разло
жения вблизи особой точки — вершины трещины содержит наряду с неопределен
ным множителем заранее неизвестный показатель сингулярности, относящийся к 
сверхтонкой структуре. При этом для достаточно больших трещин и малых пла
стических зон может также рассматриваться асимптотика типа тонкой структуры. 
Ситуация распространяющейся трещины характеризуется увеличением неопреде
ленности — число характерных асимптотических параметров здесь может увеличи
ваться до 3. Для устранения указанного произвола применяются энергетические 
инварианты типа J-интеграла Черепанова—Райса. Кроме того, в упругопласти
ческих задачах возникает несогласованность решений с энергетическими крите
риями роста трещины, поскольку поток энергии в вершину растущей трещины 
недостаточен для покрытия энергозатрат на образование новых поверхностей бе
регов.
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QUASISTATIC STATIONARY GROWTH 
OF ELASTOPLASTICAL CRACK

©  2014 V.A. Nifaginf M.A. Gundina^

The boundary value problem with relations to the theory of flow with non
linear hardening in derivatives stress and strain tensors in the parameter loading 
is formulated to estimate local mechanical properties in the vicinity of crack 
tip of mode of loading for plane strain of elastic-plastic material at the stage of 
quasi-static growth. Complete solutions are obtained by the method of asymp
totic decompositions. The redistribution of stress and strain fields in the plastic 
region at quasi-static growing crack for the intermediate structure is investigat
ed. The form of plastic zones was found in the evolution of fracture process 
of material. We also obtained direct estimates of errors and diameters of con
vergence when dropping residues of series.

Key words: subcritical crack propagation, elastic-plastic material, stress-strain 
state, method of asymptotic decompositions, theory of flow, plane strain, plastic layer, 
discharge zone
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