
схеме. В основном несущими являются поперечные стены, и только на 
отдельных участках по торцам здания несущими являются продольные 
стены. Стены здания выполнены из кирпичной кладки с использованием 
силикатного кирпича для наружного слоя. При этом применены кирпич 
марки 100-150 на растворе марки 25-50. Толщина наружных стен состав-
ляет 510мм, внутренней продольной и поперечных – 380мм, стен лестнич-
ных клеток – 250мм. Стены подвалов выполнены из бетонных блоков. 
Фундаменты под стенами ленточные железобетонные. 

Анализируя трещинообразование в каменных конструкциях здания, 
учитывалось то обстоятельство, что трещины появились в основном на 
верхних этажах на поперечных несущих стенах в примыкании к продоль-
ным самонесущим стенам. А касаясь причин образования указанных тре-
щин, и учитывая характер их развития следует отметить, что поперечные 
стены, в том числе и стены лестничных клеток являются несущими – 
сильно загруженными, а продольные наружные стены самонесущие – сла-
бо загруженные. В зоне стыка разно нагруженных стен (продольных само-
несущих и поперечных несущих) возникает разность силовых деформаций 
кладки, которая накапливается к верху здания. Вследствие возникшей раз-
ности деформаций поверху здания на несущих стенах в примыкании к 
продольным самонесущим в кладке развиваются максимальные главные 
растягивающие напряжения, вследствие которых и образуются трещины в 
зонах сопряжений, если разность деформаций достигает определенной 
критической величины. Таким образом в 2012году было произведено по-
вторное обследование состояния строительных конструкций этого здания 
и произведен сравнительный анализ динамики развития установленных в 
2008 году дефектов посте их ремонта и усиления. 

При повторном обследовании не зафиксировано новых значительных 
дефектов и повреждений каменных конструкций здания. Не изменилась и 
категория технического состояния обследованных ранее поврежденных 
каменных конструкций здания; 
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Стена цилиндрического резервуара состоит из сборных железобетон-

ных панелей, которые устанавливают вертикально в паз между двумя 
кольцевыми ребрами монолитного железобетонного днища по периметру 
резервуара. Сопряжение стены с днищем  в цилиндрическом резервуаре 

257 

http://rep.bntu.by


является  подвижным. 
Под действием гидростатического давления на стенки резервуара в 

стеновой панели возникают кольцевые растягивающие усилия и стеновая 
панель работает на растяжение. Для восприятия кольцевых растягиваю-
щих усилий по наружному контуру стеновых панелей устанавливается 
напрягаемая арматура. Она навивается спирально или кольцами с шагом S. 

Кольцевые растягивающие усилия в стенке на уровне Н–х от днища: 

1
00 2cos2 η⋅⋅−=ϕ⋅⋅−= ϕ−

fxfxx V
S
RNeV

S
RNN , 

0
xN – кольцевые растягивающие усилия; 

R – радиус  м; 
S – упругая характеристика стены ,м; tRS ⋅= 76,0  
t – толщина стеновой панели, м; 
φ – безразмерная координата 

S
xH −

=ϕ  

Площадь сечения кольцевой арматуры определяют как в центрально 
растянутом элементе отдельно для каждого пояса высотой 1 м: 

pdsn

x
sp f
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⋅γ

=
 

Внутреннюю поверхность стен резервуара штукатурят до натяжения 
арматуры, чтобы штукатурка получила обжатие, что уменьшает возмож-
ность появления трещин. 

Стеновую панель цилиндрического резервуара армируют сетками, ко-
торые устанавливают с внутренней и наружной стороны внутри стеновой 
панели.  

Сетки рассчитывают на восприятие усилий, возникающих при перевоз-
ке и монтаже стеновых панелей, а также на восприятие усадочных напря-
жений и изгибающих моментов, возникающих в стеновых панелях. 
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Рассматриваемая система зданий включает сборно-монолитный каркас 

с плоскими дисками перекрытий, поэтажно опертые перегородки и наруж-
ные стены. 

Диски перекрытий в каркасе образованы сборными многопустотными 
плитами, монолитными несущими и связевыми ригелями, выполненными 
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