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Повышение долговечности восстановленных деталей имеет ре-

шающее значение для эффективности функционирования транспор-

та. Большие перспективы имеют разрабатываемые в республике 

упрочняюще-восстановительные технологии с использованием по-

рошковых материалов. 

Для восстановления деталей класса валов широко применяется 

метод напыления. Значительные успехи достигнуты исследовате-

лями БНТУ, Объединенного института машиностроения НАН Бе-

ларуси, БРНПО ПМ, Института сварки и других организаций. Вос-

станавливаются валы практически любых размеров, в том числе 

такие сложные и ответственные детали, как распределительные и 

коленчатые валы двигателей, крестовины карданных валов. Акти-

вированное газопламенное напыление позволяет изменять условия 

теплообмена между наносимым материалом и факелом терморас-

пылителя. Комбинированные технологии напыления с последую-

щей термообработкой или модифицированием поверхностного слоя 

позволяют получать покрытия требуемого качества. 

Для торцовых поверхностей (толкателей, клапанов) используют 

индукционное припекание с силовым активированием вибрациями 

или ударами с целью создания беспористых покрытий. Фасонные 

поверхности деталей, например, шаровые пальцы рулевых тяг вос-

станавливают электроконтактным припеканием порошка фигурны-

ми роликами, состоящими из одной или нескольких пластин со 

сферической рабочей поверхностью, копирующей профиль детали. 

Для восстановления валов с изношенными шлицами используют 

электроконтактное припекание с формированием слоя на поверхно-

сти восстанавливаемой детали магнитно-импульсной напрессовкой 

или припекание порошковых покрытий фигурными роликами с 

профилем, соответствующим профилю восстанавливаемой поверх-

ности. 




