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The dependences between the relative deformations and the compression in the threads o f  the cloths o f  
prepregs are established.

Рассматриваются тканые материалы, образованные переплетением дв>'х систем 
нитей под углом 90°. Большинство тканей, применяемых в настоящее время для из
готовления композитов, имеют простые схемы переплетения, такие, как полотняное, 
рогожное, саржевое и атласное. Из них текстильные композиты явно превосходят 
многие материалы по показателям удельной прочности и жесткости. С зачетом ска
занного возможности применения текстильньпс конструкционных композитов для 
основных и второстепенных несущих элементов конструкций представляются неог
раниченными, особенно в области средств передвижения, где существенны весовые 
ограничения.

В процессе переработки текстильные каркасы испытывают различные виды на
гружения, основньми из которых являются двухосное растяжение и сжатие. Однако 
следует отметить, что ввиду абсолютной гибкости нитей сжатие в обычном смысле в 
направлении плоскости ткани невозможно, так как оно приводит к потере устойчи
вости текстильного каркаса. Существует и другой вид сжатия. Силы, осуществляю
щие такое сжатие, лежат в плоскости ткани и направлены поперек нитей. В составе 
тканого материала такое сжагие может быть осуществлено только совместно с рас
тяжением второго семейства нитей. Например, при перемещении одного семейства 
нитей вдоль второго у последнего семейства возникают растягивающие напряжения. 
А первое семейство нитей сжимается в противоположном направлении.

Следует также отметить, что рассматриваемьщ вид сжатия приводит к переме
щениям, имеющим конечные значения. При таких деформациях два семейства нитей 
ведут себя как два тела, переплетенные между собой, и имеющие возможность 
скользить друг относительно друга (в узлах переплетения нитей отсутствуют жест
кие связи). При плоском напряженном состоянии в исходном положении точки со
прикосновения нитей расходятся и находятся в разных местах одной и той же плос
кости. При этом предполагается, что каждая нить семейства при перемещении не 
образует разрывов. Для твердых тел при таких перемещениях нарушаются условия 
неразрьгоности.

Для построения модели дефоркшрования сжатия, отметим, что тканый матери
ал представляет собой мозаичную структуру, состоящую из большого числа повто
ряющихся элементов. Как видно из рисунка 1, эти элементы формируются путем 
переноса и отражения. Предполагаем, что все ячейки идентичны и однородао рас
пределены по всей поверхности ткани. В таком случае для изучения деформацион
ного поведения ткани хфи кагружснви достаточно рассмотреть поведение типичной 
ячейки ткани. Если сечения проведены в ткани вдоль нахфавляющих нитей, то полу
чим другую форму ячейки ткани. Очевидно, существует только два вида типичных 
ячеек ткани.
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Рисунок 1 -  Структурная схема ткани полотняного переплетения

Пусть типичная ячейка ткани с гладким переплетением состоит только из од
ной основной и одной уточной нитей, контактир>тощих в общей точке переплетения. 
Рисунок переплетений симметричен относительно срединной плоскости ткани. 
Обьгано форма ячейки, размер и длины искривленных участков каждой нити -  из
вестные геометрические параметры.

Зная форму и размер ячейки, можно решать систему уравнений для каждой 
ячейки ткани в рамках следующих гипотез [1]: 1) у параллельных нитей перемеще
ния концов должны быть одинаковыми; 2) в зонах контакта любой нити напряжения 
и перемещения должны быть непрерывньми; 3) должны удовлетворяться установ
ленные для ячейки граничные условия.

Вырежем ячейку ткани, состоящую из двух фрагментов нитей, принадлежащих 
нитям разных семейств. Вертикальное сечение этих фрагментов представлено на ри
сунке 2 .

к
i

Рисунок 2  — Вертикальное сечение структурной ячейки ткани

Здесь название «нити» относится к многоволоконным нитям, состоящим из 
1000 и более элементарных нитей с малой круткой и ровингам. В реальности попе
речные сечения имеют неправильную форму. Для многоволоконных нитей это сече
ние представляется в виде вытянутой луночки (см.фотографию на рис.З). Такая 
сплющенность нитей играет важную роль в деформировании тканей, облегчая сдви
говые деформации со смещением. Кроме того, и это весьма существенно, форма се
чения луночки и ее значительная расплющенность позволяют утверждать, что угол 
СС у нитей тканого простого переплетения достаточно мал и составляет не более 0,02 
радиан. На рисунке За) представлена фотография уточного сечения ткани Т-13, вы
полненной из слабо крученой стеклянной нити. На рисунке 36) представлена фото
графия уточного сечения ткани ТР - 0,7 -  80, выполненной из ровинга.
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Рисунок 5— Поперечные сечения стеклотканей гладкого переплетения

Для упрощения расчетов границу такой луночки можно аппроксимировать 
двумя дугами окружностей одного радиуса, как показано на рисунке 2. При этом
между параметрами R, а ,  Ь и 71 имеют место простые геометрические зависимости

Ь =  2 R s in  а , h =  2 R ( 1  -  co s  а ) ,
S  =  R ^ ( 2 a - s i n 2 a ) ,

где h -  толщина сечения нити, S  -  площадь сечения луночки, R  -радиус дуги ок
ружности.

С учетом того, что для рассматриваемых тканей угол а  мал, предьщущие зави
симости можно упростить. В результате чего полу'чим

4
Ь =  2 R a ,  Л -  2 5  =  ( 1)

в  технических условиях на конструкционные ткани указывается количество 
нитей, расположенных в полосе ткани шириной единица, как для направления осно
вы, так и для утка. Пусть эта величина будет равной т . Тогда, если между соседни
ми нитями одного семейства нет промежутков, то очевидно, имеет место равенство

bQ =  1 /m .
Здесь индекс «О» относится к ткани в состоянии после ткачества.

Отметим, что вся площадь .луночки заполнена сечениями элементарных воло
кон, поэтому можно положить

п

Sq =  Y  'Sq^,

}=1
где Щ и -  количество и диаметр i -  ой элементарной нити, находящейся в соста
ве комплексной нити; п  ~ число, определяющее ассортимент элементарных нитей в 
составе комплексной нити; у  ~ плотность упаковки комплексной нити элементар
ными нитями {у  =  1 , если элементарные нити упакованы так, что центры их сече

ний на плоскости занимают вершины квадратов со стороной dj; У — л /З /2 , если их 
центры занимают вершины равносторонних треугольников со стороной dj). В рас
сматриваемом случае

4 2 / 2  < г  <  1 .
Подставим предыдущие равенства в соотношения (1), в результате получим
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1 3
ао ■= Зу • m^Soi, Rq =  7::.. - 3 — Hq =  . m  * Soi< (2)

o y  * Ш * aQj Л

При нагружении препрега нагрузками, лежащими в плоскости ткани, проис
ходит
изменение сечения нитей, точнее, размеров луночки. Пусть вместо Щ  этот размер
станет равным €t. Тогда с учетом того, что площадь сечения л>тяочки практически не 
изменяется при деформировании нитей, остальные размеры луночки будут равны

Я -  
М

На основании проведенных исследований можно предположить, что в условиях 
поставленной задачи о сжатии тканого материала само сжатие осуществляется сле
дующим образом. Происходят геометрические изменения параметров сечения нити 
до установления тех размеров, которые обеспечивают целостность ее формы незави
симо от величины приложенной внешней нагрузки. При этом изменяются два пара
метра: длина сечения нити в сторону уменьшения и угол а  в сторону увеличения по 
сравнению с исходными размерами. Также происходит параллельный сдвиг нитей, 
5̂ еньшая расстояния между соседними нитями.

Таким образом, сжатие сечения нити происходит в две стадии. На первой ста
дии «недоуплотненная» нить при формировании полотна ткани в результате ткаче
ства полу^1ает «нормальное уплотнение» -  это когда сечение нити ^тугеньшается за 
счет более компактного расположения в сечении элементарных нитей. В результате, 
когда происходит сжатие семейства нитей, то на первой стадии нити доуилотняются, 
если ткань «недоуплотнена», и этого не происходит при «нормальном уплотнении».
Размер Ь сечения нити при этом уменьшается даже при незначительной по величи
не сжимающей силе. Происходит необратимое сжатие. Вторая стадия сжатия семей
ства нитей характеризуется только \т1рутими деформациями.

В какой-то мере упр>тая стадия сжатия семейства нитей похожа на сжатие уп
ругого твердого тела. На этом основании можно руководствоваться построением 
линейных зависимостей между деформациями и напряжениями. Таким образом, в 
линейных формах аналогичного закона для тканых материалов должны присугство- 
вать все компоненты напряжения, действующего в рассматриваемой точке соответ- 
ств>тощего сечения нити. Такими являются напряжения растяжения, напряжения 
сжатия и незначительные касательные напряжения, вызванные силами трения в уз
лах переплетения нитей. Такие касательные напряжения намного меньше напряже
ний сжатия и растяжения, поэтому ими можно пренебречь [2]. В результате имеем 
следующие зависимости

%2.

^21 “  (^21^21 +  ^22<hl +  <̂23*

Здесь <̂ 12 “  деформация и напряжение сжатия второго семейства нитей в 
направлении первого семейства; и 621 -  деформация и напряжение сжатия пер
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вого семейства нитей в направлении второго семейства; (Тц и 622 -  напряжение
растяжения первого и второго семейств нитей. Постоянные и С23 характеризу
ют необратимые деформации при сжатии. Ими нельзя пренебречь, так как для неко
торых тканей они практически сравнимы с единицей. Например, для тканей, имею
щих минимальную плотность заполнения. Коэффициенты Сц =  (i,jf =  1 ,2 )  -  уп- 
pynie постоянные.

Как было отмечено, напряжения сжатия не могут существовать без растяжения 
во втором семействе нитей. Таким образом, следуег предположить, что

^11 “  ^22 ** / 2 (^21)  ‘

Линеаризуя эти зависимости, приходим к выводу, что искомый закон для ком
понент деформации сжатия должен гфедставляться следующим образом

=  %.1% 2  +  <
(4)

+  ^Z2^21 +  %3 .>

где S y  (I =  1.2; /  =  l , 2 j , 3 ) - некоторые постоянные.
Рассмотрим теперь более подробно стадию упругого сжатия сечения нитей. Так 

как сечение нити состоит из сечений элементарных нитей, то следует рассматривать 
упругое сжатие пучка элементарных нитей. Такая объемная деформация должна раз
виваться в двух направлениях: в площади сечения и перпендикулярно ему. Площадь 
сечения состоит из отдельных маленьких площадей сечений элементарных нитей и 
свободных незаполненных площадок между ними. Такое обстоятельство позволяет 
компенсировать объемную деформацию при сжатии, в основном, уменьщением 
площади сечения нити. Следовательно, следует предположить, что при сжатии нитей 
практически отсутствует деформация в направлении по касательной к ним. Однако, 
если какая-то деформация и существует, то она никак не способствует сжатию вто
рого семейства нитей -  она направлена в хфотивоположную сторону. В таком слу
чае, если предположить, что происходит сжатие семейства нитей «2», а к нитям се
мейства «1» не приложена сжимающая сила, то в этом случае =  0. На основа
нии замечания, сделанного вьппе, деформация сжатия у семейства нитей «2» тоже 
равна нулю. Вследствие этого в зависимостях (4) должны быть равными нулю и ко
эффициенты S21 и S2B- Аналогично показывается, что если подвержены сжатию 
нити семейства « 1», а к нитям семейства «2» не приложена сжимающая сила, то в
этом случае должны быть равными ну'лю коэффициенты Sj2 и S j j . Равенство нулю
необратимых деформаций iTjj и SgS приводит к выводу, что проведенные исследо
вания некорректны. Это не так. Для снятия полученного противоречия необходимо 
дополнительно уточнить: если материал не бьш ранее нагружен и напряжения равны 
нулю, то должны быть равными нулю и необратимые деформации. При возникнове
нии соответствующих сжимающих напряжений любой положительной величины 
необратимые деформации возникают и остаются после снятия нагрузки. С целью 
подтверждения настоящей гипотезы были проведены следующие испытания: заго
товленный образец ткани подвергался растяжению постоянной нагрузкой в направ
лении второго семейства нитей. Первое семейство нагружалось таким образом, 'тго 
крайние нити второго семейства перемещались к центру вдоль первого семейства 
нитей. TaicHM образом, бьиш созданы условия для сжатия второго семейства нитей. 
Как и следовало ожидать, на всем диапазоне нагружения второго семейства нитей 
сжатием не наблюдалась деформация сжатия у первою семейсгва.
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в  результате получается, что для тканей гладкого переплетения зависимости 
(4) между деформациями сжатия и усилиями сжатия должны быть представлены 
следующим образом

<%2 .
=  — +  K i 2 , ¥ 1 2 ^

^21 ”  +  У н  “
t2 :i

' О, если ^12 =  0^
Yi2 > О, если 12 > О,

(5)
О, если 021 = О,

J21 > если а  21 >

где ^12’ ^21 ~ относительные деформации семейств нити утка и основы при сжатии;
^21 ~ усилия сжатия семейства нитей утка и основы, отнесенные к единице 

площади соответствующего сечения ткани; Е12 , Е ц  ~ модули упругости при сжа
тии нитей утка и основы; Yi2> У21 ~ необратимые относительные составляющие де
формаций при сжатии нитей утка и основы. В этом случае усилия сжатия и 021 
должны быть всегда положительными, что согласуется с физическим поведением 
семейств нитей в тканях (семейства нитей могут только растягиваться в продольном 
направлении и только сжиматься в поперечном).

Необратимые составляющие и У21 соответствуют сжатию ячейки ткани, 
которое происходит на первой стадии. При этом >  О и f 2 i ^  0. Однако, не
обходимо отметить, что коэффициенты Y12 и У21 стеклотканей, вьшускаемых 
отечественной промьппленностью, достаточно малы и не превосходят величины 0 ,1. 
Это свидетельствует о том, что рассматриваемые стеклоткани практически «нор
мально уплотнены». К этому следует добавить, что недоуплотнение влечет за собой
уменьшение коэффициента армирования и }^еличение коэффициентов у 12 и У21» 
так как их величины зависят не только от свойств материала нитей, но и от конст
рукционных особенностей строения ткани. Для сильно разреженных они сравнимы с 
единицей.

Вывод. Установленные зависимости между относительными деформациями 
сжатия и усилиями сжатия имеют линейный характер и отражают не только свойст
ва материалов нитей, из которых изготовлены ткани гладкого переплетения, но и 
констр^тадионные особенности строения ткани.
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