
 

  



  

  

РЕФЕРАТ  

Дипломный проект:   144   с., 7 рис., 35 табл., 48 источников.  

  

КАЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, СТАНДАРТЫ ИСО 9000, ЗАТРАТЫ 

НА КАЧЕСТВО, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  

  

Объектом разработки является завод железобетонных изделий, 

проектируемый в городе Минске.  

Цель проекта – разработка экономически выгодной технологической 

линии по производству железобетонных напорных виброформованных труб.  

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 

улучшена схема дозирования бетонной смеси, более рационально подобрана 

работа оборудования (стало меньше количество простоев основного 

оборудования).  

Элементами научной новизны полученных результатов являются режим 

тепловой обработки изделий.  

Область возможного практического применения являются заводы с 

агрегатно-поточным производством изделий.  

В  ходе  дипломного  проектирования  прошли  апробацию  такие 

приложения,  как  технология  бетона,  организация  производства, 

теплотехническая часть, автоматизация производственных процессов.  

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов.  
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