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РЕФЕРАТ

Дипломный проект 119 с.,10 рис., 20 табл., 27 источник.

СИЛЬВИНИТОВАЯ РУДА, МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС, КАЛИЙ ХЛОРИ-
СТЫЙ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОБЕСШЛАМЛИВАНИЕ, ФЛОТАЦИЯ,
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ, СУШКА, ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА, НЕПЫЛЯЩИЙ КАЛИЙ
ХЛОРИСТЫЙ, АНТИСЛЕЖИВАТЕЛЬ, ПЫЛЕПОДАВИТЕЛЬ, НЕФТЯНАЯ ФРАКЦИЯ

Объектом исследования является калийсодержащая руда Старобинско-
го месторождения.

Целью дипломного проекта является проектирование фабрики по обо-
гащению калийсодержащей руды, на которой разработать эффективный и
экономичный режим обработки концентрата, обеспечивающий стабильный
выпуск непылящего продукта с улучшенными потребительскими свойства-
ми.

Новизна данного проекта заключается в том, что предлагается режим
обработки калия хлористого карбонатом натрия для связывания ионов маг-
ния, затем антислеживателем ЖКС, а на третьей стадии применяют пылепо-
давитель нефтяную фракцию с температурой кипения выше 250 °С, содер-
жащую около 20% веществ, кипящих в интервале температур 190-250 °С.

Дипломный проект содержит описание основных стадий производства
калийных удобрений. Выполнен расчет материального баланса, водного ба-
ланса и качественно-количественной схемы флотационной обогатительной
фабрики. Дан подробный расчет технологического оборудования. Расчетно-
аналитический материал подтверждается литературными и патентными ис-
точниками.

Применение предлагаемого режима обработки калия хлористого при
производстве продукта марки «Н» на проектируемой фабрике целесообразно
и экономически выгодно, т.к. улучшает потребительские свойства концентр-
ата и делает его конкурентно способным на международном рынке сбыта.
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