


РЕФЕРАТ

Дипломный проект 121 с., 26 рис., 28 табл., 27 источников

МЕСТОРОЖДЕНИЕ, КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ, ФЛОТАЦИЯ,
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ, СУСПЕНЗИЯ, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА,
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР

Объектом разработки является флотационная обогатительная фабрика с
использованием ультразвуковой обработки суспензии в процессе выщелачивания
флотоконцентрата хлорида калия.

Целью разработки проекта является проектирования флотационной фабрики по
переработке сильвинитовых руд с использованием ультразвуковых излучателей в
отделении выщелачивания.

Объектом разработки является флотационная обогатительная фабрика с
использованием ультразвуковой обработки суспензии в процессе выщелачивания
флотоконцентрата хлорида калия.

В дипломном проекте разработана технологическая схема и рассчитаны
качественно-количественные показатели процесса переработки сильвинитовой руды.
Выбрано и рассчитано основное оборудование для проведения технологических
операций обогащения. Произведена установка излучателей Град ПИ-1320, повышен
выход концентрата , выполнен расчёт мощности фабрики и её материальный баланс.

В специальной части проекта обосновано применение ультразвуковых
излучателей в процессе выщелачивания хлорида натрия из суспензии
флотоконцентрата. Это позволяет интенсифицировать процесс при минимальных
затратах на переоборудование существующих в данное время в калийной
промышленности аппаратов выщелачивания и существенно повысить извлечение
хлорида калия.

Дипломный проект содержит краткое описание выбранной технологической
схемы обогащения. На основе расчетов разработана технологическая схема процесса
переработки сильвинитовой руды. Разработаны и обоснованы мероприятия по
повышению технологических показателей обогащения за счет совершенствования
процесса выщелачивания. Выбрано и рассчитано основное оборудование для
проведения технологических операций обогащения.
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