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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 58с., 16 рис., 17 табл., 14 источник.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПЕЧЬ-СУШКА.
Объектом разработки является оценка целесообразности проведения 

модернизации печи-сушки СООО «ЭЛИЗЕР» с целью уменьшения расхода 
природного газа.

Цель работы (проекта) -  на основании теоретических исследований, 
анализа состояния оборудования, технологического процесса, оценить условия 
осуществления процесса сушки и полимеризации.

В процессе проектирования выполнено следующее: произведен расчет 
теплового баланса печи-сушки, произведено сравнение технико-экономических 
показателей.

Элементами практической значимости полученных результатов является 
уменьшение расхода природного газа за счет уменьшение объема рабочей камеры 
печи-сушки и как следствие уменьшение расхода тепла на нагрев. Так же это 
поспособствовала увеличению производительности и улучшения качества 
покрытия.
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