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КОМБИНИРОВАНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА
Введение. Основная проблема неразрушающих испытаний 

прочности бетона конструкций заключается в том, что измеритель
ные процессы известных неразрушающих методов испытания [1, 2, 
3] не являются адекватными по напряженно-деформированному 
состоянию бетона в зоне контроля ни друг другу, ни процессу прес
сового испытания бетонного образца на одноосное сжатие по ГОСТ 
10180-90 [4]. Проявляется это в том, что косвенные параметры раз
ных неразрушающих методов испытаний подвержены влиянию из
менений физико-механический свойств контролируемого бетона в 
разной степени. Это значит, что оценки прочности неразрушающими 
методами будут зависеть не только от фактической прочности бето
на (определяемой прессовыми испытаниями образцов), но и от дру
гих его параметров: модуля упругости, динамической вязкости, 
структурной неоднородности и др. В то же время чувствительность к 
указанным параметрам у методов испытаний, имеющих различие в 
физической основе, тоже разная. Данное обстоятельство, с одной 
стороны, позволяет говорить о селективной чувствительности того 
или иного неразрушающего метода к контролируемым физико
механическим параметрам бетона, а с другой - открывает возмож
ность повышения точности и достоверности контроля путем объеди
нения (комбинирования) нескольких неразрушающих методов. Осо
бую актуальность вопрос достоверности контроля приобретает в 
условиях монолитного строительства, где учет факторов, приводя
щих к вариации прочностных показателей бетона, затруднен как по 
причинам технического и технологического характера, так и вслед
ствие проявления так называемого «человеческого фактора».

Под комбинированным контролем обычно понимается многопа- 
раметровый контроль, объединяющий данные нескольких, физиче
ски различающихся методов испытаний в общую оценку контролиру
емого параметра. Исходным пунктом решения задачи комбинирова
ния нескольких неразрушающих методов испытаний бетона являет
ся подбор методов, обладающих свойством комплементарности 
(взаимной дополнительности) [5, 6], выражающемся во взаимной 
полной или частичной компенсации некоторых погрешностей при 
определении прочности бетона.

Алгоритмы комбинирования. Имеется ряд публикаций [7, 8], в 
которых рассматриваются алгоритмы объединения на уровне кос
венных параметров ультразвукового импульсного метода и метода 
упругого отскока, - так называемый БопЧеЬ метод. Прочность бетона

fo рассматривается как функция двух косвенных параметров - ско
рости ультразвукового импульса V  и индекса отскока R  Большое 
[9,10] многообразие зависимостей fc =  F (V , R )  свидетельствует о 
значительной неопределенности результата объединения методов. 
Поэтому, несмотря на лучшую статистику результатов оценки проч
ности бетона в сравнении с каждым из методов в отдельности, Son- 
Reb метод не введен в стандарты Евросоюза.

Другой подход [5, 6 ,11 ] основан на объединении не косвенных 
параметров методов, а полученных каждым из методом оценок 
прочности бетона. Методически подбор комплементарных методов и 
алгоритм их объединение может базироваться:
•  на основе статистического анализа массива экспериментальных 

данных испытаний одних и тех же образцов бетона разными ме
тодами при достаточно широком спектре факторов вариации 
прочности, анализируя результаты испытания образцов на 
предмет их корреляции;

•  на основе анализа физики процессов, лежащих в основе изме
рений прочности бетона, уточняя характер влияния вариабель
ных факторов на косвенные параметры рассматриваемых мето
дов испытаний, включая в комплекс те методы, у которых чув
ствительность к вариабельным факторам разного знака.
Обе методики образования комплекса приводят в итоге к одинако

вому алгоритму объединения -  с использованием весовых коэффици
ентов, - так называемому аддитивному объединению (рис. 1) вида

v „  (1»¿ - , r j  i
i

где fCj  -  оценка прочности бетона у-м методом; \ i j  -  весовой коэф
фициент у-го метода.

Алгоритм (1) при статистическом подходе является фактически 
алгоритмом обработки массива данных неравноточных измерений. В 
качестве весовых коэффициентов используются величины обратно 
пропорциональные дисперсиям оценок прочности fc,y.

Трудности определения весовых коэффициентов на основе ре
презентативного массива данных испытаний заключаются не только 
в большом объеме экспериментальной работы, но и в необходимо
сти учета неисключенных систематических погрешностей, которые 
должны рассматриваться как случайные величины и могут быть
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представлены соответствующими многомерными законами распре
делений. Объем испытаний -  количество совместных измерений 
контролируемого параметра М  -  будет определяться по формуле 

М  =  п , п г - . . . - п к , (2)
где /7/ -  количество испытаний при построении градуировочных за
висимостей для /-го метода в отдельности.

5/4

Косвенные Оценка прочности весовые
параметры каждым методом коэфф. Комбинированная 

оценка прочности

f *  Je ■(

P I

z

P2

=* P (W ) x c o l  ----- 1
i  /< —■<*>l/c,i +  u)2 / c j

© -----------*
xco2 — 1

Условие эффективности:

r 'V.Q  <  0  . при f ç  - const

Рисунок 1 -  Алгоритм аддитивного объединения оценок прочности 
2-х методов испытаний

Отдельные составляющие погрешностей могут быть коррелиро- 
ваны между собой, что дополнительно усложняет анализ данных. Эти 
связи между суммируемыми составляющими погрешности должны 
быть учтены. Среднее квадратическое отклонение суммы двух корре
лированных оценок прочности бетона определяется выражением

<зг = ^/а^~Г2гст^о7+"ст? ,

г =
, Î ( C u -C .) (U -k )  ' /=1

(3)

h  =  \\i- +  hn (6 )

где г -  коэффициент корреляции; си, 02 - среднеквадратическое 
отклонение оценок прочности бетона соответствующим методом.

Если величины /с 1 и fc2 слабо коррелированны, то г «  О и дис
персия суммарной оценки Oz2 прочности будет равна сумме дис
персий

=  1/ 0 1 +  СТ2 • (4)
При близких значениях 01, ог весовые коэффициенты [J1 и р г

также будут приблизительно равны, дисперсия среднего арифмети
ческого fei и fC2 будет равна дисперсии для каждого из методов, то 
есть выигрыш от комбинирования методов отсутствует.

При сильной корреляции величин /с 1 и fc2, г ~  ±1.
*  ja, ± a2j . (5)

Очевидно, что критерием для отбора двух комплексообразую
щих методов может явиться отрицательное значение коэффициента 
корреляции г. В этом случае показатель неопределенности C i  ком
бинированной оценки прочности (или иного параметра) бетона будет 
меньше, чем этот показатель каждого из методов в отдепьности.

Разработанный НИЛ ПГС кафедры «Технология строительного 
производства» БИТУ комплексный метод, использующий объединение 
оценок прочности ультразвукового импульсного метода и метода упру
гого отскока, упрощает методику реализации, так как базируется на 
стандартных неразрушающих методах и не требует внесения измене
ний, лишь дополняет их расчетной процедурой по формуле (1).

Физическая основа методики комбинирования. Для бетона, рас
сматривая его как изотропную, квазиоднородную, упругопластичную 
среду, зависимость показаний прибора метода упругого отскока - 
индекса отскока бойка h, в первом приближении может быть пред- 
ставпена в следующем виде

где Od -  динамический предел прочности материала; Е < / -  приве
денный динамический модуль упругости системы «испытуемый ма
териал -  индентор», ф и ho -  коэффициенты, зависящие от физи
ческих и конструктивных параметров ударного механизма склеро
метра: энергии удара, массы индентора и др.

Присутствие параметра E d *  в формуле (6) вносит неоднознач
ность оценки прочностного показателя Od бетона по индексу отскока 
бойка h. Другим недостатком метода упругого отскока является малый 
объем бетона подвергающегося пластической деформации в зоне кон
такта. Глубина «проникновения» в бетон для данного метода не дости
гает и 10 мм.

Акустические методы, в частности ультразвуковой импульсный, 
в значительной мере свободны от этого недостатка. Даже при ис
пользовании поверхностного «прозвучивания» конструкции на базе 
измерения 12... 15 см, толщина поверхностного слоя бетона, влияю
щего на распространения упругой волны, составляет 3...4 см.

Скорость распространения УЗК в бетонном массиве определя
ется его упругими свойствами, в соответствии с формулами класси
ческой акустики:

Е  (1 ~ V) , с, = £— Е~—  а 0 ,6 1 -с , . (7)
|р (1 +  v ) ( 1 - 2 v )  ^2 p (1  + v )

где Ci. c t -  скорости распространения продольной и поперечной 
упругих волн в массиве; р  -  плотность материала; Е, v  - динамиче
ские модуль упругости и коэффициент Пуассона соответственно.

Алгоритм разработанного комбинированного метода оценки 
прочности бетона fc.comb базируется на коррекции данных метода 
упругого отскока по ГОСТ 22690-88 [1], которые принимаются за 
опорные, поправкой, являющейся функцией разницы оценок прочно
сти бетона ультразвуковым импульсным методом (2, 3] и опорного 
метода, в соответствии с формулой:

U n * = U s + S ( A f c ) ,  (8)
где A fc  =  fc.add - fc.bas, fc.bas. fc.add ~ ОЦвНКИ ПРОЧНОСТИ беТОНЗ 
опорным (базовым) и дополнительным методами соответственно. 
Практически поправочную функцию 5  можно аппроксимировать ли
нейной зависимостью вида:

s ( Ч ) - * ’ 4 1

где Ас -
1 +  к

коэффициент, рассчитываемый по формуле: 
d l

к  = -
d l

(9)
с,add

С учетом формул (6), (7) выражение для к  приобретает вид вид

к  =■
d lс,Sh

d l
4
5 '

U - P 20 - 2 v c )2

2  А  ■ Е ; - 4  + 1

(10)

0 - v c)4

где /с,эл, /с,1К! -  соответственно оценки прочности бетона склеро
метром Шмидта и ультразвуковым методом; Е * с -  приведенный 
модупь упругости бетона; у с - коэффициент Пуассона бетона; 
Е *1 -  приведенный модуль упругости индентора.

Результаты натурных испытаний. На рис. 3 приведены дан
ные испытаний бетона монолитных колонн, имеющих близкие сроки 
набора прочности неразрушающими методами, включая метод от
рыва со скалыванием (ОМШ-1), ультразвуковой импульсный метод 
(УЗ), метод ударного импульса (ИПС-МГ4) и описанный выше ком
бинированный (комплексный) метод с объединением оценок прочно
сти по формуле

8 8  С т ро ит е л ьст во  и  а р хи т е кт ур а
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f>,,= 4.1 + в • fiSi2 
1 +е

(11)

где fis,i и fis,2 -  оценки прочности бетона конструкции методами, 
образующими комбинированный метод; 0  -  относительный коэф
фициент влияния (табл. 1).

Таблица 1 -  Значения относительного коэффициента влияния 0  
для бетона классов С25/30...С35/45

Срок твердения 
бетона îh , сутки Ы Н<2 2<fH<4 4<fH<7 7<fH<28 28s fH

0 3.5 2.4 1.9 1.5 1.35 |

Ордината гистограмм соответствует разнице оценок прочности 
бетона колонн методом отрыва со скалыванием fc,cKon и соответ
ствующим неразрушающим методом fc,i, то есть: A fc,i =  fc.cKon -  
/с,/; индексы горизонтальной оси графика соответствуют условным 
номерам колонн.

Для первых двух методов испытаний использовались градуиро
вочные зависимости «косвенный параметр -  прочность бетона», 
полученные стандартной методикой совместных с прессовыми ис
пытаний образцов-кубов; данные метода ударного импульса (прибор 
ИПС-МГ4.01) корректировались поправочной функцией вида: fc,nnc  
= 2 9 ,3 ' ln ( fc,basic)-57,9, МПа; где fc,basic -  оценка прочности бето
на, полученная с использованием базовой градуировки прибора, 
fc.nnc - оценка прочности бетона с учетом коррекции.

Среднее значение прочности бетона Ът.скоп данной группы 
колонн по данным метода отрыва со скалыванием составило 45,2 МПа, 
при коэффициенте вариации Ус =10,8%.

Как следует из таблицы 2, наименьший разброс оценок (показа
тель 8 тт //с т ,с ко л ) обеспечивается совместным использованием 
методов упругого отскока и ультразвукового импульсного.

Остаточное среднее квадратическое отклонение 5 т  оценки 
прочности бетона каждой колонны для каждого из методов опреде
лялось по формуле:

s ; 1
ж
У=1

cube,У СКОЛ, )2

/ 7 - 2
(12)

Таблица 2 -  Показатели погрешности оценки прочности бетона мо
нолитных колонн неразрушающими методами

Т и п
прибора

Группа голонн I Группа колонн II

$Та/£ш.С1СО»
S

Коэфф. 
коррел, 

г

Ср. прочность 
для группы

Г . . МПа

Зти СивСЮЛ •
Коэфф. 
коррел, 

г
Ср прочность 
для группы 

С ,*. МПа

О М Ш -1 1 2 ,4 *7 .7 0 ,9 2 4 2 .0 8 ,0 0 .9 6 4 2 ,9

У К 1401 10,R*/9,6 0 .85 ! 4 6 ,2 9 ,2 0 .8 7 4 4 .8

ком плекс
О М И 1+У К

8,1 * / 5 3 0 .95 ; 4 3 .7 4 ,4 0 .9 6 4 3 3

И П С -М Г4 1 2 ,0 */! 0.1 0 .9 3 4 7 ,8 8 ,5 0.91 4 5 ,7

«С к ол -
М Г 4 » 0 1 45.2 0 1 4 3 ,9

1
К онтр.

образц ы - 0,81 5 0 .9 - 0 ,63 5 1 ,4

где Ь  сиье,/ -  оценка прочности у'-го участка контроля /-м неразру
шающим методом; и, ско л  -  оценка прочности бетона колонны по 
ГОСТ 22690-2012; п  -  количество испытаний (участков контроля).

Бтт -  среднее значение остаточного среднего квадратического 
отклонения оценок прочности бетона группы колонн неразрушаю
щим методом Этт = ( Т  5т)/п,
• - данные получены без коррекции градуировочных зависимостей

Полученные данные свидетельствуют в пользу использования 
комплекса «ультразвуковой метод -  метод упругого отскока» и адек
ватности рассматриваемой (6) физической модели процесса инден- 
тирования бетона.

На рис. 4 приведены диаграммы испытаний прочности бетона 
колонн, находившихся на момент испытаний в замороженном состо
янии более 5 суток и после оттаивания.

Монолитные колонны бетонировались с использованием техно
логии электропрогрева греющим проводом, с последующим 3..5 -  
суточным выдерживанием при положительной температуре около 
+2°С..+5°С, после чего произошло снижение темпратуры до отрица
тельных значений. Испытания проводились в возрасте бетона 14..16 
суток, температура бетона на момент испытаний составила -8°С..- 
10°С. Полученным данным испытаний замороженного бетона соот
ветствуют на рис. 4 диаграммы 1 и 3. Характерным явилось и отри
цательное значение коэффициента взаимной корреляции оценок 
прочности молотком Шмидта и ультразвуковым методом: 
Гэм в  = -0,24.

Приведенные результаты согласуются с представлениями о фи
зике процессов использованных неразрушающих методов. При малых 
значениях влажности замена поровой влаги льдом приводит к увели
чению динамического модуля упругости бетона, а это, в свою очередь, 
дает приращение скорости распространения ультразвукового импуль
са и, соответственно, - завышение оценки прочности. Снижение оце
нок метода упругого отскока также можно объяснить увеличением 
модуля упругости бетона при постоянной прочности (6).

На диаграммах 3, 4 рис, 4 приведены данные испытаний тех же 
колонн после опаивания в течение 4 суток при средней температуре 
воздуха +5°С. Разброс оценок прочности каждым из методов замет
но уменьшился, а коэффициент корреляции оценок прочности поме
нял знак и увеличился до значения 0,72.

В приведенном примере (рис. 4) можно отметить две особенно
сти, свидетельствующие в пользу применения комбинированного 
метода неразрушающих испытаний бетона в конструкциях:
•  показатели испытаний опаявшего бетона (показаны треуголь

ными маркерами на рис. 4) не выходят за пределы области, 
ограниченной значениями этих же показателей (круглые марке
ры) для замороженного бетона;

•  средние значения прочности по данным комбинированного ме
тода для всей группы колонн (показаны горизонтальными лини
ями на рис. 4) практически совпадают: для замороженного бето
на /ср = 42,1 МПа, для опаявшего - /ср = 45,5 МПа.
На рис. 4 и в таблице 3 показана кинетика набора прочности бе

тона колонн в привязке к характерным периодам температуры окру
жающего воздуха и к экспертным оценкам прочности методом отры
ва со скалыванием.

-ю.о 
Рисунок 2 - Разница оценок прочности бетона монолитных колонн 

500x500 мм (группа I) методом отрыва со скалывани
ем и неразрушающими методами: бетон проектного 
класса С35/45, срок твердения -  115... 140 суток, экс
пертный метод -  отрыв со скалыванием
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1 -
12

1 -  оценки прочности замороженного бетона ультразвуковым методом; 2 - оценки прочности замороженного бетона методом упругого отскока;
3 -  оценки прочности бетона после оттаивания ультразвуковым методом; 4 - оценки прочности бетона после оттаивания методом упругого 
отскока; 5 -  средняя прочность бетона всей группы колонн комбинированным методом 

Рисунок 3 -  Прочность бетона монолитных колонн по данным неразрушающих методов испытаний: проектный класс бетона по прочности С35/45
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1 -  интервал времени - 1 6  суток, температура воздуха -2.,-10°С; 2 -  интервал времени -  8 суток, температура воздуха -10..-4 °С; 3 -  интер
вал времени -  4 суток, температура воздуха 0..+5 °С

Рисунок 4 -  Кинетика твердения монолитного бетона по данным неразрушающих методов испытаний

Таблица 3 -  Показатели испытаний прочности бетона монолитных 
колонн

Срок твердения, сут 16 28
A fc , 1 -6 МПа (15,2%) -3,6 МПа (9,1%)

A fc , us 13 МПа (33%), 2,8 МПа (7,2%)
A fc , c o m b 3,6 МПа (9,0%) -0,8 МПа (2,1%)
fc ,  Pull Out 39.5 МПа 42,5 МПа

Полученные данные показывают (рис. 4), что для оценки проч
ности бетона /¿.¡в в проектном возрасте (28 сут.) комбинированным 
методом, после опаивания бетона в течение 4 суток при положи
тельной температуре не требуется введения каких-либо корректи
рующих коэффициентов при использовании зависимости (11), при 
значении весового коэффициента к  = 1,31. Применение формулы 
(11) для оценки прочности замороженного бетона дает завышение 
около 3 МПа, что составляет около 7%, что само по себе является 
удовлетворительным результатом, учитывая, что погрешности для 
отдельных методов, входящих в комплекс, составляют: для ультра

звукового метода -  13 МПа (33%), для метода упругого отскока -  6 
МПа (15,4%). Для коррекции комбинированного метода испытаний 
следует скорректировать весовой коэффициент к зависимости (8.13) 
до значения 1,93.

Экстраполирующий (мультипликативный) алгоритм комби
нирования. Как уже отмечалось выше, весьма важной для повыше
ния достоверности контроля прочности бетона на основе комплекса 
неразрушающих методов выглядит потенциальная способность уль
тразвукового метода прохождения «чувствовать» состояние внут
ренних участков бетонного монолита, чем не обладает ни один из 
известных механических методов.

Свойство комплементарности (дополнительности) методов из
мерений может рассматриваться в различных аспектах. Оно может 
выражаться, как отмечено выше, отрицательным коэффициентом 
корреляции объединяемых оценок контролируемого параметра, а 
может быть выражено различием в пространственной локализации 
контролируемых областей бетона каждого из методов. Комбиниро
вание методов позволяет распространить (экстраполировать) с по
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мощью калибровочного метода (рис. 5) данные так называемого 
«опорного» метода на условия, в которых он не может быть физиче
ски применен. Например -  выполнить контроль виртуальным меха
ническим методом индентирования в удаленной от поверхности 
области бетона.

Косвенные
параметры

м

Р Г

Р2'

н -

Оценки прочности 
и мод . упругости

опорный _  метод

>1/о =»<«>!

Коэфф
экстраполяци

Е, = ЩР2)

калибровочный

Е2 -  ЩР2)

I

Комбинированн ая 
оценка прочности

г р
1 0 - »

Условие эффективности:

>0.6

Е г, Е *  - калибровочные параметры; /ь,1 -  опорный параметр;
Р 1 \  Р 2 \  Р  -  косвенные параметры методов испытаний 
Рисунок 5 -  Алгоритм экстраполирующего (мультипликативного) 

комбинированного метода испытаний

На рис. 6 показано применение экстраполирующего комбиниро
ванного метода для определения прочности бетона подповерхност
ной области бетонного массива конструкции [12]. Опорным является 
метод динамического индентирования, который позволяет опреде
лить по косвенным параметрам Р 1 ’ и Р 2 ’ модуль упругости Е по
верхностного слоя бетона и его прочность /с,1. Модуль упругости Е  
используется в качестве первого калибровочного параметра Е-\ (см. 
рис 5), а величина /с,| является опорной для определения прочности 
бетона подповерхностной области массива. Область 5 (рис. 6) - ра
диус зоны пластической деформации бетона определяется диамет
ром отпечатка индентора 4. Свойства этой области определяют 
оценку прочности бетона в слое на глубину, приблизительно равную 
двойному диаметру отпечатка -  6...16 мм. Область 2 -  зона влияния 
свойств бетона на показатели ультразвукового метода. Границы 
зоны зависят от расстояния между преобразователями 3, длины 
волны ультразвука и ее типа и метода регистрации времени распро
странения ультразвукового импульса.

В качестве калибровочного использован ультразвуковой им
пульсный метод. С его помощью производится коррекция данных 
метода динамического индентирования. Процедура ультразвуковых 
измерения состоит в профилировании участка контроля - последо
вательной перестановке излучателя и/или приемника ультразвука по 
линии профилирования на поверхности участка контроля с шагом 
Л Ь  =  2Х. .ЗХ,  где X - длина волны основной моды ультразвуковых 
колебаний, и регистрации приращения времени распространения уль
тразвука ДТ на каждом шаге профилирования. В качестве значения 
скорости распространения ультразвука на участке контроля берется 
наибольшее из массива значений А Н  А Т , полученных по результатам 
профилирования участка контроля. Это значение будет соответство
вать скорости с ультразвукового импупьса в подповерхностной обла
сти бетона [5]. По скорости ультразвука с из соотношений (7) можно 
определить динамический модуль упругости Ей,с-, являющимся вто
рым калибровочным параметром -  Е *  (см. рис. 5). Разница модулей 
упругости Еде -  Е  может рассматриваться в качестве параметра 
экстраполяции прочности поверхностного слоя бетона в прочность 
бетона подповерхностного слоя. Прочность бетона /с участка кон
троля (рис. 6) определяют в зависимости от разницы динамических 
модулей упругости поверхностного слоя бетона Е  и внутренней обла
сти бетона участка контроля Ец,с из системы уравнений 

1I  =■ (е. а 0 .0 9 1 (Е ас  - Е )

(13)

1 -  контролируемое изделие; 2 -  область бетона, участвующая в 
передаче ультразвукового импульса от излучателя к приемнику;
3 -  излучающий и приемный ультразвуковые преобразователи;
4 -  индентор; 5 -  область индентирования бетона
Рисунок 6 -  Схема измерений экстраполирующим комбинирован

ным методом «индентирование -  ультразвуковой 
импульсный метод»

1 +  0 '

6 = 0,0026- ^ - 0 ,1 1 5 - ^  +2,79  
где /с -  прочность бетона контролируемого участка конструкции, МПа;

/с,| и /с,из -  соответственно оценки прочности бетона участка 
контроля методом индентирования и ультразвуковым импульсным 
методом, МПа;

0  -  безразмерный коэффициент.

Заключение. Несовпадение оценок прочности бетона при ис
пользовании разных неразрушающих методов испытаний является 
общеизвестным фактом. С формальных позиций, различие резуль
татов можно объяснять неточностью построения градуировочных 
зависимостей - их взаимным несоответствием и требовать строгого 
выполнения методик построения. В реальности, градуировочная 
зависимость может быть «точной» только для тех образцов бетона, 
по которым она строилась. Применение полученной зависимости 
для контроля бетона в натурных условиях всегда сопряжено с влия
нием на результат испытаний таких факторов, которые отсутствова
ли в процессе градуировочных испытаний. Поэтому «неточность» 
градуировочных зависимостей является неизбежной при любых 
методиках их построения. Действующие ТНПА рекомендуют приме
нять процедуру коррекции градуировочных зависимостей данными 
экспертных методов испытаний, в частности метода испытания вы
буренных кернов по ГОСТ 28570 и метода отрыва со скалыванием 
по ГОСТ 22690. Коррекция является эффективным методом повы
шения точности контроля, но эта эффективность достигается за счет 
частичной замены неразрушающего контроля разрушающим, при 
всех сопутствующих ему недостатках.

Объединение нескольких методов неразрушающих испытаний 
прочностных показателей бетона, обладающих свойством компле- 
ментарности, позволяет не только улучшить точность оценки проч
ности за счет взаимной компенсации неточностей градуировочных 
зависимостей используемых методов, но и повысить информатив
ность контроля за счет расширения перечня контролируемых пара
метров бетона, в частности его модулем упругости. Комллементар- 
ность неразрушающих методов испытаний бетона является след
ствием различий на физическом уровне их измерительных процес
сов. Данные натурных испытаний показывают, что приемлемую для 
практики точность контроля прочности бетона проектных классов по 
прочности С20/25..С35/45 можно получить на основе стандартизиро
ванных методов испытаний без использования процедуры коррекции 
их градуировочных зависимостей.
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SNEZHKOV D.Yu., LEONOVICH S.N The combination of non-destructive methods of concrete testing
The article discusses the issues of combining several methods of non-destructive concrete strength testing. A necessary condition for effective in

tegration of physically different methods is the possession of the property of complementarity. Combining several non-destructive testing techniques can 
not only improve the accuracy of concrete strength estimation in situ, but also improve information tests by expanding the list of tested concrete param
eters, in particular, its elasticity modulus. Data of field tests show that an acceptable accuracy check of concrete strength of common strength class can 
be obtained on the basis of standardized test methods without correction procedure of their calibration dependencies.
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