
366 

2. ТКП 45-1.04-208-2010. Здания и сооружения. Техническое 
состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных 
систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требова-
ния. – Мн.: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2010.  

3. ТКП 45-1.04-37-2008. Обследование строительных кон-
струкций зданий и сооружений. Порядок проведения – Мн.:  
Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2008.  

4. ТКП 45-1.04-119-2008. Здания и сооружения. Оценка степе-
ни физического износа. - Мн.: Минстройархитектуры Республики 
Беларусь, 2008.  

5. Пособие П8-04 к СНиП 3.03.01-87. Проектирование и 
устройство тепловой изоляции наружных стен зданий и сооружений 
с применением изделий из ячеистого бетона. – Мн.: Минстройархи-
тектуры Республики Беларусь, 2005.  

УДК 624.012.3.041.6.042.5 

ОТКАЗ КОНСТРУКЦИОННОГО БЕТОНА В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВМЕРЗАНИЯ В МОРСКОЙ ЛЕД И ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ОТТАИВАНИЯ 

1ЛЕОНОВИЧ С.Н., 2МАЛЮК В.В. 
1Белорусский национальный технический университет  

Минск, Беларусь 
2ООО «Трансстрой-Тест»,  
Южно-Сахалинск, Россия 

Рассмотрен опыт строительства морских гидротехнических со-
оружений в тяжелых гидрометеорологических условиях эксплуата-
ции. Проанализированы характерные разрушения бетона в зане пе-
ременного уровня после первого зимнего сезона. Установлены при-
чины разрушения бетона в виде явного внезапного отказа. Предло-
жена схема формирования структуры бетона при морозных и соле-
вых воздействиях в зависимости от зрелости структуры бетона. 
Намечены направления дальнейших исследований в области про-
гнозирования долговечности конструкций из бетона и железобетона 
для морских гидротехнических сооружений. 
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Несмотря на большое число выполненных исследований по со-
зданию стойкого бетона для морских сооружений, вопрос стойкости 
бетона и железобетона в тяжелых гидрометеорологических услови-
ях эксплуатации остается актуальным и в настоящее время. Иссле-
дователи отмечают [1, 8, 9, 14, 17, 18] - сегодня нет проблем в деле 
изготовления долговечного бетона даже для весьма агрессивных и 
коррозионных сред. Проблема заключается в создании надежных и 
долговечных конструкций. Это означает, что явно недостаточно 
существующих методов расчета, конструирования и организацион-
но-технологических мер по обеспечению стойкости бетона, по-
скольку практически невозможно учесть расчетным путем влияние 
всех факторов ее определяющих. Поэтому за последние годы по-
явились новые исследования в области создания моделей долговеч-
ности для прогноза срока службы конструкций и сооружений 
[7, 11]. Важное место в решении данной проблемы отводится созда-
ние практической модели поведения конструкции во времени на 
основе проведения мониторинга в процессе эксплуатации кон-
струкции с учетом всех её фактических характеристик. Поэтому 
дальнейшее накопление экспериментальных данных о поведении 
конструкций в агрессивных и суровых условиях, позволяющих 
адекватно оценивать деградацию бетона в конструкциях, является 
весьма актуальной задачей. Следует отметить, что на Дальнем Во-
стоке систематические натурные и лабораторные исследования 
стойкости бетона морских гидротехнических сооружений прово-
дятся с 1970 года по настоящее время. В период с 1970 г по 1990 г 
эти исследования проводились в Сахалинской научно-
исследовательской лаборатории ВНИИ транспортного строитель-
ства (ЦНИИС), а затем, после реорганизации лаборатории, исследо-
вания в данном направлении ведутся в компании «Трансстрой-
Тест» [12, 13]. В данной работе приведены результаты исследова-
ний стойкости бетона на основе опыта строительства морских со-
оружений на Дальнем Востоке за последние 15 лет, в которых при-
нимали участия сотрудники компании «Трансстрой-Тест». 

В процессе строительства морских причальных и оградительных 
сооружений из бетона и железобетона достаточно часто строители 
сталкиваются с проблемой разрушения новых конструкций в зоне 
переменного уровня после первого зимнего сезона, т. е. через 3–4 
месяца эксплуатации.  
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Разрушение такого вида нельзя характеризовать как деградацию 
[3] или деграционный отказ [4] бетона, поскольку под этим понима-
ется постепенное понижение уровня эксплуатационных характери-
стик материалов. В соответствии с общетехнической терминологи-
ей [4] данный вид разрушения классифицируется как явный внезап-
ный отказ – скачкообразный переход объекта в неработоспособное 
состояние, обнаруживаемое визуально при подготовке объекта к 
применению или в процессе его применения.  

В данной статье приводится анализ характерных случаев разру-
шения бетона при строительстве морских гидротехнических соору-
жений на Дальнем Востоке за период с 2003 по 2010 год. Например, 
при строительстве берегозащитного участка корневой части причала 
МОФ на заводе сжиженного природного газа (СПГ) в п. Пригородное 
(о.Сахалин) из фасонных блоков- гексабитов (далее- блоков), наблю-
дали разрушение бетона в отдельных блоках, расположенных в зоне 
переменного уровня, после первого зимнего сезона. (рис. 1). 

 
Рис. 1. А – общий вид берегозащитного сооружения корневой части причала МОФ 
(п. Пригородное, завод СПГ, о. Сахалин) в зимний период; Б – характер разруше-

ния бетонных блоков (гексабитов) после первого зимнего сезона 

Отличительной особенностью морских берегозащитных соору-
жений, эксплуатируемых на о. Сахалин, является то, что при уста-
новлении отрицательных температур воздуха происходит посте-
пенное нарастание слоя морского льда на поверхности бетона 
(рис. 1-А). Изделия вмерзает в морской лед в зоне переменного 
уровня и в таком состоянии находятся в течение 3–4 месяцев.  
Данные условия эксплуатации отличаются от обычных приливно-
отливных воздействий на бетон вертикальных причальных стенок  

А Б 



369 

в зоне переменного уровня. Эта особенность условий эксплуатации 
блоков, вмерзших в морской лед, проявилась марте 2004 года после 
таяния льда. На отдельных блоках наблюдали разрушение поверх-
ностного слоя бетона на глубину до 4 см (рис. 1-Б). Блоки изготав-
ливали в заводских условиях с применением пропаривания по мяг-
кому режиму. Специалисты компании «Трансстрой-Тест» на осно-
вании анализа всех технологических переделов изготовления изде-
лий установили следующее. На заводе осуществляли контроль ка-
чества на всех технологических переделах, поэтому исключалась 
вероятность выпуска бетонной смеси с показателями качества, не 
соответствующих проектным требованиям- В22,5, F2300, W6.  
Для изготовления бетонной смеси применяли комплексную добавку 
СНВ+С3, что позволяло обеспечить содержание воздуха в смеси в 
пределах 4–6 % и морозостойкость бетона не ниже марки F2300. 
Следовательно, на стадии приготовления бетонной смеси обеспечи-
вались все установленные требования. Анализ процесса изготовле-
ния блоков показал следующее. В возрасте 3–4 суток после набора 
бетоном прочности 70 % от проектной прочности В22,5 блоки от-
гружали на объект. В соответствии с техническими требованиями к 
продукции заводского изготовления этой прочности достаточно для 
отгрузки потребителю [5]. В силу организационных причин склади-
рования блоки, изготовленные в ноябре-декабре 2003 г, сразу укла-
дывали в зону переменного уровня, что было установлено по мар-
кировки на блоках. Однако в соответствии с требованиями [15], 
пропаренные блоки допускается укладывать в зону переменного 
уровня после выдерживания не менее 15 суток при положительных 
температурах. На основании этого было сделано заключение, что 
несоблюдение сроков выдерживания бетона стало основной причи-
ной разрушения поверхностного слоя после первого зимнего сезона. 
Специалистами компании «Трансстрой-Тест» было рекомендовано 
строителям переместить блоки с поверхностными разрушениями в 
подводную зону. Это решения было принято на основании того, 
что, с одной стороны, конструктивная особенность берегозащитно-
го сооружения из фасонных блоков позволяла перемещать отдель-
ные блоки из зоны переменного уровня в подводную зону без суще-
ственных затрат, с другой- лабораторные и экспериментальные 
натурные исследования, которые раннее проводились в лаборато-
рии «Трансстрой-Тест», показали, что в подводной зоне дальнейшая 



370 

деградация материала не происходит, поскольку отсутствуют ос-
новные разрушающие факторы - циклы замораживания и оттаива-
ния и обмерзание льдом. Последующие обследования сооружения 
показали, что в подводной зоне процессы деградации бетона в по-
врежденных блоках прекратились, они сохраняют свои эксплуата-
ционные показатели в течение 15 лет. Блоки, которые устанавлива-
лись в зону переменного уровня с предварительной выдержкой, со-
храняют первоначальный внешний вид в течение всего периода 
эксплуатации – 15 лет.  

      
Рис. 2. Характерный вид разрушения бетона в зоне переменного уровня после  

первого зимнего сезона: А – берегоукрепление из гексабитов в порту Козьмино 
(г.Находка, Приморский край, 2008 г); Б – причальная стенка в порту Углегорск  

(о. Сахалин, 2010 г). 

Аналогичные случаи разрушения бетона из-за недостаточного 
срока выдержки бетона наблюдали при устройстве берегозащитно-
го сооружения в порту Козьмино (Приморский край, г. Находка) в 
2008 году (рисунок 2-А) и при реконструкции причальной стенки в 
порту Углегорск (о. Сахалин) в 2010 году (рисунок 2-Б). Данные 
примеры свидетельствуют о том, что не соблюдение одного из тре-
бований к технологии- срока выдерживания, приводит к серьезным 
последствиям. В силу конструктивной особенности морских бере-
гозащитных сооружений из фасонных блоков типа тетраподов или 
гексабитов, эти последствия можно исправить без существенных 
затрат, как это было сделано на заводе СПГ или в порту Козьмино. 
Однако восстановление причальной стенки в порту Углегорск до 
работоспособного состояния потребовало значительных затрат.  

А Б 
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В зависимости от уровня потери эксплуатационных свойств от-
каз можно классифицировать как по критичности, так и по причи-
нам его возникновения. В рассмотренных случаях отказ относится 
производственному отказу, поскольку произошел вследствие про-
изводственных недоработок. Явный внезапный отказ обусловлен, с 
одной стороны, характером внешних воздействий- обмерзанием 
конструкций морским льдом, с другой- не обеспечены условия вы-
держивания бетона при положительных температурах после пропа-
ривания. Есть все основания считать, что процесс накопления струк-
турных дефектов в бетоне при обмерзании морским льдом происхо-
дит более интенсивно, чем при воздействии циклов замораживания и 
оттаивания от обычных отливно-приливных явлений в зоне перемен-
ного уровня вертикальных стенок морских причальных сооружений.  

Следовательно, суровость реальных условий службы морских 
сооружений может отличаться от нормативной суровости, которая 
классифицируется по расчетной зимней температурой наружного 
воздуха [16]. Приведенные примеры служат доказательством того, 
что суровость условий является одним из параметров, который 
определяет скорость разрушения бетона. При оценке реальной су-
ровости внешних воздействий следует учитывать такие параметры 
процесса обмерзания, как продолжительность и температуру. Опыт 
эксплуатации морских сооружений на побережье о. Сахалин дает 
основание полагать, что в зоне переменного уровня в зимний пери-
од при воздействии только отливно-приливных явлений без обмер-
зания конструкции льдом скорость накопления повреждений в 
структуре бетона происходит значительно медленнее и не приводит 
к внезапному разрушению бетона. Процесс обмерзания не модели-
руется при стандартных испытаниях на морозостойкость, поэтому 
при исследованиях [2] не выявлено влияние на пропаренные моро-
зостойкие бетоны последующего выдерживания. Приведенные 
примеры показывают, что скорость разрушения пропаренного бето-
на зависит от продолжительности твердения при положительных 
температурах. Исходя из того, что продолжительность и температу-
ра в период ухода влияет на скорость гидратации и соответственно 
влияет на развитие прочности бетона. А.М. Невилль [10] предложил 
период выдерживания оценивать показателем «зрелости» бетона, 
который следует измерять в градусо-часах или в градусо-сутках.  
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Установлено, что морозостойкость имеет более устойчивую 
связь с параметрами структуры бетона, чем с прочностью бетона.  
В соответствии с общими представлениями о цементных бетонах 
[1, 17, 18], в его структуре происходят деструктивные процессы и 
процессы упрочнения, которые можно назвать конструктивными. 
Исходя из полученных результатов, есть основания предполагать, 
что при равной степени агрессивности внешних природно-
климатических воздействий, характер развития этих процессов в 
бетоне зависит от уровня «зрелости» структуры к моменту начала 
эксплуатации. Состояние структуры бетона во времени будет опре-
деляться соотношение указанных процессов. Схематически разви-
тие процессов формирования структуры бетона на стадии эксплуа-
тации в зависимости от начального уровня зрелости структуры бе-
тона показано на рис. 3. 

 k ds      или k ds     , (1) 

где  s  – показатель состояния структурной прочности бетона; 
 k – мера, характеризующая конструктивные процессы; 

 d – мера, характеризующая деструктивные процессы. 

 
Рис. 3. Схематическое представление процесса формирования структуры бетона 

при морозных и солевых воздействиях для бетонов с различным уровнем зрелости 
структуры 

Многочисленные исследования морозостойкости бетона и опыт 
эксплуатации, приведенный в данной статье, дает основание пред-
полагать, что существует нормативный уровень зрелости структуры 
бетона, который позволяет обеспечить долговечность конструкции 
в конкретных условиях эксплуатации. 
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 f f
p HK K , (2) 

где  f
HK  – нормативном уровне зрелости структуры бетона; 

 f
pK – фактический уровень зрелости структуры бетона. 

Условно можно принять, что в начальный период конструктив-
ные и деструктивные процессы находятся в равновесии независимо 
от уровня зрелости бетона: 

k d   , т. е. 0s  . 

При нормативном уровне зрелости структуры бетона: f f
p HK K  

перед началом эксплуатации структура должна формироваться с 
преобладанием конструктивных процессов, т. е. k d   . Схемати-
чески это представлено в виде кривой 1 на рис.3. Формирование 
структуры бетона при f f

p HK K  происходит с преобладанием де-

структивных процессов ( k d   ) – кривые 2 и 3 на рис. 3. При этом 
скорость деструктивных процессов будет определяться величиной 

f
pK к началу эксплуатационных воздействий. Рассмотренные в ста-

тье примеры разрушения бетона в сооружениях соответствует слу-
чаю, когда значение f

pK  имеет такое низкое значение, при котором 

наблюдается не деградационный, а внезапный отказ ( 0k  ) - кри-
вая 4 на рис. 3. 

Опыт строительства морских гидротехнических сооружений на 
Дальнем Востоке свидетельствует о том, что от уровня зрелости 
структуры бетона к началу эксплуатации, который формируется в 
стадии изготовления конструкций и выдерживания бетона, зависит 
долговечность или расчетный срок службы сооружения. Следует 
отметить, что для железобетонных конструкций должны устанавли-
ваться более высокие требования к обеспечению уровня зрелости 
структуры бетона, чем к бетонным конструкциям, поскольку в про-
цессе эксплуатации железобетонных конструкций в расчетный срок 
службы не допускается снижение или потеря защитных функций 
бетона по отношению к арматуре.  
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Исходя из приведенных примеров, для прогноза сроков службы 
строительных объектов целесообразно разрабатывать модели долго-
вечности бетона с учетом показателя уровня «зрелости» структуры 
бетона перед началом эксплуатации.  

Заключение. Опыт строительства морских причальных и берего-
защитных гидротехнических сооружений в районах с тяжелыми 
гидрометеорологическими условиями показывает, что в зоне пере-
менного уровня при обмерзании конструкций морским льдом раз-
рушение бетона может происходить за первый зимний сезон. Фак-
тически происходит не деградационный, а внезапный отказ. Это 
свидетельствует о том, что при обмерзании бетона степень сурово-
сти воздействия на структуру бетона более высокая, чем воздей-
ствие циклов замораживания и оттаивания от обычных приливно-
отливных явлений в зоне переменного уровня вертикальных стенок 
морских причальных сооружений. Объективная оценка причин раз-
рушения бетона в сооружениях, изготовленного по конкретной тех-
нологии, позволяет определить наиболее вероятные причины дегра-
дации и высокой скорости ее развития. Установлено, что одним из 
факторов, вызывающий внезапный отказ бетона, является недоста-
точность периода выдерживания (вызревания) после изготовления 
конструкций. Предлагается временной период выдерживания оце-
нивать критерием «зрелости» структуры бетона ( fK ). Внезапный 
отказ бетона следует рассматривать, как один из частных случаев 
несоответствия, при котором f f

p HK K . Дальнейшие исследования в 

направлении определения параметров бетона, по которым можно 
рассчитывать критерий зрелости структуры, позволит осуществлять 
прогноза долговечности конструкций, изготовленных по конкрет-
ной технологии. 
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Рассмотрены нормативные основы в области обеспечения долго-
вечности. Проанализирован опыт строительства и эксплуатации 
гидротехнических сооружений в тяжелых гидрометеорологических 
условиях морского побережья о. Сахалин. Приведены результаты 
проектирования долговечности бетона на предписывающей основе 
нормативных документов. Предложен временной период, который 
можно на стадии проектирования принять за расчетный срок cлуж-
бы сооружений. Выявлены основные причины деградационных от-
казов бетона, наблюдаемые в ранние сроки эксплуатации. 

В последние годы к вопросам долговечности бетона привлечено 
внимание многих специалистов, расчёты конструкций на долговеч-
ность становятся нормой во многих странах мира [3, 6, 13]. Приме-
няемый в течение многих лет в отечественной и зарубежной прак-
тике термин «долговечность конструкций» являлся субъективным и 
часто трудно определимым количественно.  


