


 

РЕФЕРАТ 
 

Дипломный проект: 98 страницы, 29 иллюстраций, 22 таблиц,       33 источников,    
2  приложение. 
 Целью дипломного проекта является технология получения защитных 
покрытий с применением композиционных катодов вакуумно-дуговым методом. 
 В процессе работы выполнены следующее исследования: был произведен 
анализ применения композиционных катодов для получения защитных покрытий; 
был выбран материал защитного покрытия; была спроектирована 
технологическая оснастка, а также разработана электрическая схема системы 
управления; была рассчитана экономическая эффективность модернизированного 
варианта и разработан комплекс мероприятий по организации безопасности 
труда.  
 Элементами научной новизны (практической значимости).                                        
Что отразилось на существенном повышении качества получаемого покрытия. 
Практическое применение технологии нанесения покрытий с применением 
композиционных катодов вакуумно-дуговым методом позволяет получать 
эффективные защитные покрытия. 
 Результатами внедрения являются – снижение себестоимости годового 
объема выпуска товарной продукции и повышение ряда других экономических 
показателей. 
 Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.   
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