


РЕФЕРАТ

Высокопрочный чугун, рециклинг металлоотходов, дуплекс-процесс, ин
дукционные печи, ротационные печи.

Цель проекта: «Модернизировать участок индукционной плавки чугуноли
тейного цеха с внедрением дуплекс-процесса «ротационная печь -  ИЧТ».

Проведен анализ способов рециклинга дисперсных железосодержащих от
ходов (стружки, шлама, окалины). Исходя из анализа, принято решение о внед
рении на участке плавки ЧЛЦ ОАО «МАЗ» переработки стружки в РНП с освое
нием технологии плавки чугуна по дуплекс - процессу «РНП -  индукционные 
плавильныее печи». Разработана конструкция ротационной наклоняющейся печи 
(РНП) для переплавки стружки и других дисперсных металлических отходов.

Кроме того, в проекте разработана литейная технология изготовления от
ливки-представителя, обеспечивающая качественное получение отливок из чу
гуна ВЧ45.

Экономический эффект от внедрения разработанных технических решений 
составляет 1,18 млн. рублей в год, срок окупаемости - £  месяца.

В проекте разработаны мероприятия обеспечивающие промышленную 
безопасность технологического процесса и охрану труда на модернизированном 
плавильном участке.
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