


РЕФЕРАТ

Параметрирование, ЦАМЗО-5, микроструктура, предел прочности, 

антифрикционный сплав.

Цель проекта: Цель данной работы состоит в улучшении свойств 

сплава на основе цинка, получаемых переплавом вторичных 

цинксодержащих материалов путем введения в расплав 

наноструктурированного нитрида бора и оптимизация структуры с 

использованием методов параметрирования..

В данной работе были изучены предел прочности и фазовый состав 

сплава ЦАМ 30-5, модифицированного нитридом бора.

В ходе работы были изготовлены три образца -  базовый, без 

модификатора, а также с добавлением 0,05% и 0,3% нитрида бора. 

Полученные в результате исследования сведения помогли установить, что 

введение небольшого количества модификатора оказывает положительное 

влияние на предел прочности, в частности увеличивает его на более, чем 

20%, и изменяет фазовый состав сплава ЦАМ 30-5. Было установлено, что 

модифицирование нитридом бора измельчает зерно, уменьшает количество 

эвтектики, а также образует области повышенной твердости, что 

благоприятно влияет на антифрикционные свойства из-за удовлетворения 

принципа Шарли.
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