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 810-830 ° , 3 ,  630-640 ° , 

5 ,  500 ° , -
. : -

 950-980 ° , ,  560 °  2 . 

600 ° , 4  ( 600).
. 1 , 

 6 ( ). . 2 .



 1

, . %

Si n r V o Ni Ti Ce N2 Fe B
1 0,40 0,15 0,80 2,00 0,20 0,75 1,50 0,15 0,090 0,070 0,030 93,860 -
2 0,50 0,25 0,65 1,50 0,40 1,00 1,70 0,12 0,15 0,050 0,10 93,580 -
3 0,45 0,40 0,50 1,60 0,25 0,60 2,00 0,050 0,020 0,010 0,050 94,070 -
4 0,30 0,12 0,43 1,35 0,16 0,48 1,40 0,010 0,015 0,005 0,020 95,710 -
5 0,55 0,47 0,95 2,10 0,50 1,17 2,05 0,20 0,17 0,090 0,12 91,630 -
6

- 0,50 0,30 0,55 0,80 0,22 0,95 1,55 0,03 - - 0,02 95,076 0,004

 2

σ8, σ02, δ, % KCU, /2 HRC T600, HRC
1 1480 1370 18 370 44 42
2 1490 1350 16 350 46 43
3 1475 1340 20 380 42 40
4 1320 1290 15 400 38 36
5 1510 1440 10 300 43 42
6 1420 1300 12 310 39 36
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