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Введение. При высокоэнергетической обработке лучом лазера 
процессами упрочнения являются уплотнение нанесенного материа-
ла при его оплавлении, а также высокоскоростные нагрев и охлаж-
дение. Последние приводят к неполному протеканию диффузии, 
измельчению зёренной структуры до нанокристаллического уровня, 
формированию неравновесных аморфных фаз. Вместе с тем воз-
действия лучом лазера на покрытия имеют свои особенности: 
• отсутствие непосредственной ударно - волновой нагрузки с уп-

лотнением и активной пластической деформацией нагретого ма-
териала. Возникает лишь механическая локальная нагрузка на 
обрабатываемые участки покрытия за счет неравномерного 
термического изменения смежных объемов материала при вы-
сокоскоростном теплоотводе, характерном для лазерного нагре-
ва. Однако в отсутствие непосредственной ударно - волновой-
нагрузки активность пластической деформации от термических 
напряжений снижается, затрудняется упрочнение, обусловлен-
ное фактором пластической деформации; 

• локальные объемы нагрева и продолжительность теплового 
воздействия на покрытие лучом лазера, как правило, возраста-
ют. При этом в сравнении с импульсно-плазменной обработкой 
интенсифицируется химическое взаимодействие на границах ос-
новных фаз композиционного покрытия. Продуктом химического 
взаимодействия могут быть тонкодисперсные (в том числе нано-
размерные) образования, которые упрочняют границы основных 
фаз и покрытие в целом. Кроме того, за счет упомянутых обра-
зований увеличивается количество разориентированных фаз 
композиционного покрытия, которые способствуют получению 
дислокационной структуры, насыщенной каналами диссипации 
энергии. Благодаря этому существенно снижается скорость уве-
личения плотности внутренней энергии покрытия от трения и эн-
тропии как критериев износостойкости материалов [1-4]; 

• возрастание продолжительности теплового воздействия лучом 
лазера создает условия для увеличения степени окисления по-
крытия в сравнении с импульсно-плазменной обработкой напы-
ленного материала. При этом увеличиваются количество и разме-
ры оксидных включений, затрудняющих теплоотвод от локальных 
объемов расплавленного материала покрытия. Снижаются скоро-
сти охлаждения, усложняются измельчение зёренной структуры 
до наноразмерного уровня и формирование аморфных фаз. Во 
избежание этого перспективно уменьшение продолжительности 
теплового воздействия путем ужесточения режима обработки с 
применением в качестве технологического оборудования квази-
стационарного лазерного излучателя. Он позволяет обрабатывать 
покрытия импульсами лазерного луча длительностью 4 мс, полу-
ченными в режиме свободной генерации. 

Разработка методики исследований. Методика оптимизации 
лазерной обработки базируется на необходимости получения упроч-
ненных аморфных или близких к ним нанокристаллических структур 
покрытий, являющихся объектом исследований, Для этого наиболее 
приемлемы жесткие режимы, критерием оптимизации которых слу-
жит максимальная степень локального оплавления и уплотнения 
напыленных композиций в отсутствие признаков теплового разруше-
ния их поверхности. Чем выше степень кратковременного оплавле-
ния композиции, содержащей различные фазы (в том числе туго-
плавкие), тем больше центров последующей кристаллизации (амор-
физации) материала, из которых при сверхбыстром охлаждении 
развиваются упрочненные структуры [1-3]. 

В качестве технологического оборудования применяют твердо-
тельный квазистационарный лазерный излучатель. Он позволяет 
обрабатывать покрытия импульсами лазерного луча длительностью 
4 мс, полученными в режиме свободной генерации. 

Важной составляющей технологии является среда, в которой 
осуществляется обработка. Целесообразно применение азота для 
защиты от окисления, затрудняющего теплоотвод от обрабатывае-
мого материала, для дополнительного охлаждения расплава, что 
актуально при формировании упрочненных наноструктурных и 
аморфных фаз при наличии плакирующих оболочек частиц порош-
ков, распыляемых на подложку. Эти оболочки в структуре покрытий 
в определенной степени аккумулируют тепло, которое необходимо 
компенсировать для стабилизации сверхбыстрого охлаждения. 

К функциям азота относится также образование сложных соеди-
нений типа MeB/MeN (элементов структуры, повышающих твердость 
и износостойкость покрытий). Указанные соединения образуются с 
развитием процессов абсорбции газа расплавом участка, на который 
воздействует импульс лазерного луча. 

Для оптимизации жестких режимов лазерной обработки по упо-
мянутому критерию необходимо исследовать влияние плотности 
мощности импульса лазерного излучения на степень оплавления 
напыленных композиций. При варьировании плотности мощности 
учитывали, что форма импульсов излучения твердотельных лазеров 
в режиме свободной генерации определяется формой импульсов 
тока накачки [4]. При этом регулирование амплитудно-временных 
параметров излучения можно осуществлять по электрическому трак-
ту лазера путем изменения схемы разрядного контура ламп накачки. 
Конструкция разрядного блока установки позволяет последователь-
но включать в разрядный контур отдельные LC-секции. Интервал 
задержки разряда в каждой из секций регулируется независимо. 

Таким образом, варьирование плотности мощности излучения 
(W) осуществляют с испопьзованием LC-секций. При этом в процес-
се подключения блока питания установки постеленным изменением 
уровня накачки выбирают режим импульса лазерного луча, при 
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Таблица 1. Результаты исследований по оптимизации плотности мощности 

Покрытие Плотность мощности импульса лазерного Показатель пористости на шлифах обрабо-
луча, х 105 Вт/см2 танного покрытия, % 

(№80Сг20 + 12,5 % M0S2 + 55 % TiC) Ni 3,5 3,9-4,7 
4,5 3,1-3,8 
5,5 2,9-3,4 

(FeCr30Mo3 + 7 % графит +70%TiC)Ni 4,5 4,6-5,4 
5,5 3,8-4,1 
6,5 3,5-3,9 

(FeCr30 +10 % графит + 70 % TiC) В 4,5 4,8-5,7 
5,5 4,2-4,7 
6,5 3,8-4,4 

котором начинается оплавление покрытия (судят по внешнему виду 
обработанной поверхности нанесенного материала). Выбранному 
режиму соответствует определенная плотность мощности излуче-
ния, которая входит в интервал варьирования W при лазерной обра-
ботке покрытий, являющихся объектом исследований. Результаты 
предварительных экспериментов в процессе подключении блока 
питания установки свидетельствуют о том, что варьирование W для 
оплавления композиций (NiCr/FeCrMo + МоБг/графит + TiC) Ni, 
(FeCr+графит+TiC) В целесообразно в пределах (3,0-6,5) х 105 Вт/см2. 

Наряду с плотностью мощности оптимизировали суммарное ко-
личество импульсов лазерного луча в пятне обработки. Указанный 
технологический параметр влияет на толщину обработанных слоев 
покрытия. Для рассматриваемых износостойких покрытий необходи-
мы повышенные когезионная и адгезионная прочности. Поэтому 
суммарное количество импульсов должно обеспечить оплавление и 
уплотнение покрытий по всей толщине, что будет в полной мере 
способствовать получению упрочненных нанокристаллических и 
аморфных структур за счет факторов, о которых упоминалось выше. 

Оценку степени оплавления и уплотнения проводят при иссле-
довании шлифов поперечного сечения обработанных покрытий на 
металлографическом микроскопе "MeF-З" фирмы "Reichert" (Авст-
рия) и на анализаторе изображения AutoScan. Последний служит 
для получения обобщенной количественной информации о пористо-
сти обработанных покрытий и выкрошенных при подготовке шлифов 
частицах. Такая информация позволяет судить о степени оплавле-
ния и уплотнения напыленных материалов при тепловом воз-
действии лучом лазера. 

Наряду с металлографическим анализом образцов при изучении 
свойств нанесенных композиций, обработанных на оптимальных 
режимах, о формировании упрочненных нанекристаллических и 
аморфных структур судили по возрастанию усредненной микро-
твердости композиционных материалов в сравнении с необрабо-
танными плазменными покрытиями. Обобщенная информация о 
предлагаемой методике приведена в таблице 1. 

Оптимизация обработки лучом лазера импульсного дейст-
вия плазменных покрытий из плакированных композиционных 
С ВС-порошков. Согласно методическому подходу [5] при варьиро-
вании технологических параметров изменяли плотность мощности 
импульсного излучения и суммарное количество импульсов лазер-
ного луча в пятне обработки. В таблице 1 представлены результаты 
оптимизации плотности мощности. 

Согласно данным таблицы 1, оптимальные плотности мощности 
излучения (W) при обработке покрытий (NiCr/FeCrMo + Мо8г/графит + 
+ TiC) Ni, (FeCr + графит + TiC) находятся в пределах (4,5-5,5) х 105 

Вт/см2. Об этом свидетельствует динамика возрастания степени оп-
лавления, уплотнения обработанных композиций и соответствующего 
изменения пористости, желаемого уменьшения которой (по критерию 
оптимизации) при W больше (4,5-5,5) х 105 Вт/см2 практически не 
происходит. Снижение эффективности теплоотдачи объясняется зна-
чительным содержанием в покрытиях тугоплавкой и твердой карбид-
ной фазы (55—70 %), препятствующей возрастанию степени оплавле-
ния и уплотнения покрытий. Кроме того, при W больше (4,5-5,5) х 105 

Вт/см2 наблюдается нежелательное тепловое разрушение поверхно-

стей обрабатываемых материалов. Характерный вид такого разруше-
ния с образованием "кратеров" показан на рис. 1. Наряду с плотностью 
мощности импульсного излучения для формирования полностью оп-
лавленных по всей толщине покрытий (0,5-0,6 мм) оптимизировали 
суммарное количество импульсов лазерного луча в пятне обработки. 
По результатам металлографического анализа нетравленных шли-
фов установлено, что необходимое и достаточное количество им-
пульсов для покрытий (NiCr/FeCrMo + Мо8г/графит + TiC) Ni, 
(FeCr + графит + TiC) В составляет 2-3 воздействия. Дополнительные 
импульсы неэффективны, так как их многократное повторение ухуд-
шает геометрию поверхности покрытия из-за теплового разрушения. 
Это усложняет заключительную механическую обработку нанесенных 
материалов, так как увеличивается припуск, который должен быть 
минимальным и достаточным вследствие значительной стоимости 
материалов покрытий и проблематичности их резания вследствие 
твердости и износостойкости. 

Согласно полученным результатам суммарное количество им-
пульсов лазерного луча (2-3) значительно меньше в сравнении с 
рассмотренными на предыдущем этапе исспедований импульсами 
плазменной струи (13-14) при воздействиях на те же покрытия из 
плакированных СВС-порошков. Это объясняется длительностью 
воздействий, которая соответственно составляет 4 мс и 400 мкс. При 
существенно большей длительности заметно возрастает зона кон-
центрации энергии и толщина слоя, обработанного единичным им-
пульсом лазерного луча [6], снижается суммарное количество воз-
действий для оплавления покрытий по всей толщине. 

Обобщенная информация о результатах исследований по опти-
мизации технологических параметров представлена в таблице 2. 

Рис. 1. Следы теплового разрушения поверхности покрытия 
(Ni80Cr20 +12,5 % M0S2 + 55 % TiC) Ni после импульсной 
лазерной обработки при W больше оптимального значения 

Микроструктура покрытий, полученных на оптимизированных 
режимах обработки, показана на рис. 2, 3. Слои покрытий представ-
ляют собой оплавленный металлокерамический материал. При оп-
лавлении активизируется химическое взаимодействие на границах 
основных фаз нанесенных композиций. Продуктами химического 
взаимодействия могут быть тонкодисперсные (в том числе нанораз-
мерные) образования, которые упрочняют границы основных фаз и 
покрытие в целом. Необходимо отметить достаточно равномерное 
распределение структурных элементов. Все это способствует увели-
чению износостойкости нанесенных композиций. 
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Таблица 2. Оптимизированные технологические параметры 
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Покрытие 
Режимы обработки покрытия лучом лазера импульсного действия 

Покрытие 
Плотность мощности излучения, х 105 Вт/см2 Суммарное количество импульсов 

луча в пятне обработки 
(Ni80Cr20 + 12,5 % M0S2 + 55 % TiC) Ni 4,5 2 
(FeCr30Mo3 + 7 % графит + 70 % TiC) Ni 5,5 3 
(FeCr30 +10 % графит + 70 % TiC) В 5,5 3 
Примечание: Диаметр пятна обработки составляет 8,0 мм 

б) х 500 
Рис. 2. Характерная структура покрытий (NiCr/FeCrMo + 

+Мо82/графит + TiC) Ni после обработки импульсами ла-
зерного излучения 

Что касается геометрии поверхности полученных покрытий, то в 
сравнении с напыленным материалом (без лазерной обработки) 
снизилась высота микронеровностей. За счет оптимизации техноло-
гических параметров лазерного излучения отсутствуют "кратеры" 
теплового разрушения поверхности. В результате созданы предпо-
сылки для уменьшения припуска на последующую механическую 
обработку нанесенных износостойких покрытий, которая относится к 
трудоемким процессам. 

К особенностям структуры нанесенных композиций относится 
усложнение травления ее элементов, Увеличение количества непро-
гравленных участков свидетельствует о наличии упрочненных 
аморфных или близких к ним нанокристаллических структур с высо-
кой коррозионной стойкостью, практически нерастворимых в кислот-
ных травителях. 

В соответствии с методическим подходом при изучении свойств 
полученных покрытий оценивали их усредненную микротвердость (Н) 
[7-9]. Замеры величины Н (ГОСТ 9450-76) выполняли в пяти поясах по 
длине поперечного сечения покрытия толщиной 0,5-0,6 мм. Замеры, 
соответствующие переходной зоне от покрытия к подложке, не учи-

тывались. Изменение параметра Н для различных композиций ил-
люстрируется рис. 4. 

а) х 100 

б) X 500 
Рис. 3. Микроструктура покрытия (РеСгЗО +10 % графит + 70 % TiC) В 

после обработки импульсами лазерного излучения 

Согласно рис. 4, микротвердость напыленных материалов после 
лазерной обработки возросла на 719-1191 МПа, что объясняется 
более эффективным формированием фаз повышенной прочности с 
аморфной или близкой к ней нанокристаллической структурой, а 
также фаз MeB/MeN. Эффективность обеспечивается локальным 
оплавлением материала при воздействии импульсом лазерного 
излучения с последующим сверхбыстрым охлаждением, отсутстви-
ем нежелательной рекристаллизации, осуществлением лазерной 
технологии в струе азота. 

В сравнении с импульсно-плазменной обработкой наблюдается 
уменьшение микротвердости, что объясняется снижением степени 
локальности оплавления материала от воздействия импульсом ла-
зерного излучения. Снижается скорость охлаждения расплава за 
счет теплоотвода в подложку. Уменьшаются количество аморфных 
фаз покрытия, степень измельчения его зеренной структуры и зна-
чение параметра Н. 
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М П а 

1, 4, 7 — после плазменного напыления; 
2, 5, 8 - после импульсно-плазменной 
обработки напыленных материалов; 
3, 6, 9 - после обработки лучом лазера 
импульсного действия 

Рис. 4. Микротвердость покрытий из 
плакированных порошков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Ni80Cr20 + (FeCr30Mo3 + (FeCr30 + 
+ 12,5 % M0S2 + + 7 % графит + + 10 % графит + 

+ 55 % TiC) Ni + 70 % TiC) Ni + 70 % TiC) В 

Необходимо отметить, что для покрытия (FeCr30 +10 % графит + 
+ 70 % TiC) В наблюдается минимальное уменьшение микротвердо-
сти в сравнении с импульсно-плазменной обработкой (значения 
параметра Н практически не отличаются). Это объясняется более 
эффективным формированием соединений MeB/MeN, компенси-
рующих разницу уровней аморфизации, образования наноструктур 
сопоставляемых технологий. Активизация формирования твердых 
соединений MeB/MeN достигается за счет повышенного давления 
азота, в среде которого выполняется лазерная технология. Возмож-
ности увеличения содержания азота и указанных соединений в об-
рабатываемом покрытии (FeCr30 + 10 % графит + 70 % TiC) В с 
повышением давления от 0,001 МПа (воздействия импульсами плаз-
менной струи) до 0,1 МПа (воздействия импульсами лазерного излу-
чения) существенно возрастают. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что ла-
зерная технология позволяет улучшать свойства покрытий из плаки-
рованных композиционных СВС-порошков, упрочняя нанесенные 
композиции путем модифицирования структуры с формированием 
аморфных или близких к ним нанокристаллических фаз. 

Заключение. Оптимизированы технологические параметры вы-
сокоэнергетической обработки плазменных покрытий из плакирован-
ных композиционных СВС-порошков. В качестве высоко-
энергетической обработки рассматривалось воздействие лазерного 
излучения. В качестве материалов покрытий выбраны СВС - порош-
ки (Ni80Cr20 + 12,5 % M0S2 + 55 % TiC) Ni, (РеСгЗОМоЗ + 
+ 7 % графит + 70 % TiC) Ni, (FeCr30 + 10 % графит + 70 % TiC) В, 
композиционные частицы которых плакированы путем химического 
никелирования и диффузионного борирования. 

Оптимизация технологических параметров выполнена при ис-
следовании процессов структурообразования с оплавлением, уплот-
нением и высокоскоростным охлаждением покрытий. Согласно раз-
работанной методики критерием оптимизации режимов служила 
максимальная степень локального оплавления и уплотнения напы-
ленных композиций в отсутствие признаков разрушения покрытий от 
воздействия лазерного излучения. Энергия воздействий генериро-
валась с применением твердотельного квазистационарного лазерно-
го излучателя. При обработке импульсами лазерного излучения 
оптимальными являются следующие технологические параметры: 
плотность мощности излучения (4,5-5,5) х 105 Вт/см2; суммарное 
количество импульсов 23 воздействия. При изучении свойств покры-
тий, обработанных на оптимальных режимах, выполнен металло-

графический анализ образцов, проанализировано изменение усред-
ненной микротвердости нанесенных композиционных материалов. 
Установлено, что микроструктура покрытий представляет собой оп-
лавленный металло-керамический материал. Имеет место доста-
точно равномерное распределение структурных элементов, что 
способствует увеличению износостойкости нанесенных композиций. 
К особенностям структуры относится усложнение ее травления. Уве-
личение количества непротравленных участков свидетельствует о 
наличии упрочненных аморфных или близких к ним нанокристалли-
ческих фаз с высокой коррозионной стойкостью, практически нерас-
творимых в кислотных травителях. 
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OKOVITYJ V.A., PANTELEENKO F.I., SHEVCOV A.I., DEVOYNO O.G., PANTELEENKO A.F., OKOVITYJ V.V. Updating plasma hard-wearing of 
coverings by the pulse laser 

Clause is devoted to hardening of the put coverings with the help of a laser source. 
For a basis is taken quasi-stationary the solid-state laser. The various experiments are carried out with the purpose of definition of optimum pa-

rameters of process of processing. The process of processing will be carried out in various environments, as a result of researches expedient use of 
nitrogen was revealed. Is investigated influences of density of capacity of a source on a degree melting of the put coverings. The estimation of a degree 
оплавления and condensation of coverings is carried out. 

The process of processing of coverings from of materials of the plasma sources, put with the help is optimized. Investigated microstructure of cov-
erings and them microhardness at various parameters of processing. 

As a result of researches the technological parameters of process of processing by the laser of coverings put on a substrate by a plasma way are 
optimized. Is established, that the microstructure of coverings represents ceramic-metal a material. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




