


Структура и объем магистерской диссертации 

Диссертация изложена на 93 страницах печатного текста, состоит из 

ведения, общей характеристики работы, двух глав, заключения, списка 

литературы, включающего 29 источников, и 6 приложений на 23 страницах. В 

работе представлено 34 рисунка, 3 таблицы и 15 формул. 

Во введении сформулирована проблема и обоснована актуальность 

проводимых исследований, приведена краткая характеристика теоретической и 

практической значимости работы. 

В первой главе рассмотрены наиболее распространенные и современные 

методы неразрушающего контроля прочности бетона строительных 

конструкций. 

Во второй главе содержится описание устройства и методики, 

разработанных специально для испытаний фибробетонов с целью определения 

их модуля упругости, силовых и энергетических характеристик 

трещиностойкости, а так же перечислены использованные материалы, включая 

фибру, с характеристикой их особенностей и свойств. 

В заключении изложены основные итоги выполненного 

исследования, сделаны предложения о возможных направлениях его 

продолжения. 
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