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(54) КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ

1
Изобретение относится к области изыскания 

хладостойких конструкционны.к сталей, пред
назначенных для работы при температурах от 
—20°С до — 196°С.

Известна конструкционная сталь, содержа
щая углерод, кремний, марганец, никель и 
железо.

Предлагаемая сталь отличается от извест
ной тем, что, с целью повышения прочности 
и ударной вязкости при температурах от 
—20°С до —196°С, в нее введен вольфрам при 
следующем соотношении компонентов, %; 

Углерод 0,37—0,43
Кремний 0,17—0,37
Марганец 0,4—0,8

2
Никель 
Вольфрам 
Хром 
Сера 
Фосфор 
Железо

Механические свойства ста.ти 
ческой обработки по режиму

2,5—3,0
0 ,8— 1

Не более 0,3 
Не более 0,03 
Не более 0,03 

Остальное
после термн- 

закалка в мас

10

15

ле от 790—810°С и отпуск при 600‘̂С с по
следующим охлаждением в масле или с пе
чью) следующие:

Предел прочности, кг/мм^ ПО—115
Предел текучести, кг/мм^ 100—105
Относительное удлинение, % 16—20
Относительное сужение, % 59—61

Температура испытания, °С

-f20 0 —20 —40 —60 —80 — 196

Ударная вязкость, 
кгм/см*

13 12,5 12,2
1

12 j 11,8 11,5 4,5

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Конструкционная сталь, содержащая угле

род, кремний, марганец, никель и железо,

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, е целью повы
шения прочности и ударной вязкости при тем
пературах от —20°С до —196^С, ,в нее введен
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вольфрам при следующем соотношении ком
понентов, %:

Углерод 0,37—0,43
Кремний 0,17—0,37

Марганец
Никель
Вольфрам
Железо

0,4—0,8 
2,5—3,0 
0,8— 1 

Остальное
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