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Et результате расчетко-теоретического анализа установлена изменчи 
вость параметров и получены значения коэффициента весомости факт- 
ров, определяющих прочность главных балок таврового сечения для про 
летных строений балочных железобетонных мостов (таблицы 1,2).

Полученные данные мсгут быть использованы при проектировании не
сущих конструкций железобетонных балочных мостов, а также при ик 
обследовании.

Таблица 1 -  Изменчивость параметров поперечного сечения главных балок 
пролетного строения железобетонных мостов

Таблица 2 -  Значения коэффициента весомости факторов, определяющих 
прочность главных балок пролетного строения железобетон
ных мостов
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