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Компьютерные технологии получили широкое распространение при 
решении задач, связанных с разработкой прогрессивных технологически к 
процессов литейного производства. Использование методов компьютерно
го моделирования с целью получения данных о процессах заполнения, 
затвердевания и образования дефектов в отливках сложной геометрии 
обеспечивает существенное снижение трудоемкости и материальных з« 
г]зат, связанных с разработкой конкретного технологического процессн 
Однако трудности учета геометрии отливки и определения тепло 
физических свойств многокомпонентных сплавов во многих случаях при 
водят к усложнению процесса моделирования и снижению адекватности 
получаемых результатов.

Наиболее важным этапом для получения адекватных компьютерны» 
моделей является этап задания свойств материалов, начальных и гранил 
ных условий. На практике, как правило, используемые для моделирования 
литейных процессов данные вводятся с помощью встроенных в програм 
мы бгіз данных. Эти данные в большинстве случаев характеризуют своИ 
ства сплавов в равновесном состоянии без связи с реальной технологйеіі 
Однако затвердевание реальных сплавов представляет собой сложный 
процесс, протекающий при неравновесных условиях, которые значительим 
влияют на результаты моделирования. В работе предлагается использова 11 
данные компьютерного термического анализа (КТА) для получения адек 
ватных компьютерных моделей затвердевания многокомпонентных спли
ВОВ.

В результате анализа существующих моделей расчета твердой фазы 
гановлено, что наиболее перспективным методом компьютерного анали i.i 
выделения твердой фазы является использование математических мо;и 
лей, не требующих применения справочных и подгоночных данных. Реп 
лизация указанного метода позволила авторам работы установить закони 
мерности влияния факторов металлургической наследственности и темік 
ратурной обработки расплавов на процесс затвердевания литейных алю 
миниевых сплавов при фазовых переходах с использованием разрабо'пш 
ного микропроцессорного комплекса для ТА с высоким разрешением ш- 
температуре и времени.
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