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В настоящем сообщении дано теоретическое обоснование пластического 
||юрмоизменения переходной торообразной поверхности от внешней

плоскости фланца к полости трубной 
заготовки, реализуемого посредством 
локальной деформации в этой зоне за счет 
осевой осадки стенки полого цилиндра.

При определении напряжений процесс 
деформирования рассматривается как 
открытая прошивка. Тогда среднее 
напряжение в наклонной площадке будет
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Рис.1 - Схема очага 
деформации
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Іавйсймость этой величины от коэффициента контактного трения 
и|1инедена на рис.2.
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Рис.2 - Влияние коэффициента трения/ на 
величину Вг:

Как видно из графика, с увеличением коэффициента контактного трения 
минимально возможное значение В̂  возрастает. Очевидно, чтобы достичь 
мгньших значений нужно ограничить радиальное течение фланца, 
ийнример, выполнить на торце матрицы (рис. 1) упорный буртик.
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