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Целью настоящей работы было проведение исследований по определению 
опти.матьных условий и разработка технологии извлечения РЗЭ из 
фосфогипса путем обрг.ботки его азотной или серной кислотами с полу-чением 
очищенно1'о гипса и товарного концентрата РЗЭ.

На основании выполненных исследований можно рекомендовать 
следующий режим извлечения РЗЭ из фосфогипса серной кислотой в 
циклическом режиме: концентрация серной кислоты от 5 до 20 %, 
температура 20 -  50 °С, соотношение Ж:Т равное 3, кратность циркуляции 
кислоты 3 и время выщелачивания не менее 45 .минут. Указанный режим 
обеспечивает степень извлечения в раствор: лантаноидов -  30 %, фосфатов 
50 -  70 % я фторидов 70 -  80 %. В это.м случае раствор содержит РЗЭ -  1 г/л; 
Р205 -  3-10 г/л и F - 1,8 г/л. Отмытый фосфогипс содержит не более 0.1 % 
1% до 0.5% Р205 и следы свободной кислоты.

Проведенные нами исследования можно реко.мендовать следующий 
режим: извлечения РЗЭ из фосфогипса азотной кислотой в единичных опытах: 
концентрация HN03 -  20 %; Ж:Т-3-4; температура 60-80 °С; время
выщелачивания 30-45 мин. При указанных условиях извлечение составляет 
1’ЗЭ сскланляет 65-70 % , а концентрация РЗЭ в растворе 0,4 г/л.

Для извлечения РЗЭ в качестве исходных веществ использовали растворы, 
полученные при обработке фосфогипса Гомельского химического завода 
азотной и серной кислотами. При обработке фосфогипса азотной кислотой в 
pEiCTBop гюрехолит за.метное количество сульфата кальция (содержание 
которого в растворе достигает 4.6 г/л), при нейтрализации растворимость 
сульфата кальция резко уменьшается и он выпадает в осадок.

Осізовным компонентом концешратов РЗЭ, полученных из азотнокислых 
растворов, является сульфат кальи,ия. Полученный концентрат не является 
лсварным гірюдуістом, поэтому необходимо его да;зьнейизее концензрирование 
по РЗЭ н очистка от сопутствующих примесей. Для этих целей наиболее 
подходящим является метод жидкостной эксгракции из азотнокислотиых 
растворов. Полученный концентрат может служить исходным сырьем для 
выделения инднвидуат;ьнь!Х РЗЭ по известным технологическим схемам. 
Кислотные растворы после экстражции, содержащие заметные количества 
нитрата аммония и аз()тной кислоты, целесообразно направить на стадию 
выщелачивания фосфогипса.
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