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Содержащиеся в калийных рудах глинисто-карбонатные мине-

ралы отличаются высокой удельной поверхностью и связанной 

с этим адсорбционной активностью. Они подавляют процесс фло-

тации хлористого калия вследствие преобладающего поглощения 

собирателя – аминов и резкого снижения их адсорбции на поверх-

ности кристаллов хлористого калия. Активация процесса флотаци-

онного обогащения калийных руд с повышенным содержанием 

глинистых примесей проводится путем предварительной обработки 

глинистосолевых дисперсий реагентами-модификаторам специфи-

ческого действия. Наиболее эффективными из них являются адсор-

бирующиеся на поверхности глинистых частиц органические реаген-

ты-модификаторы, полярные группы которых связывают часть дис-

персионной среды, образуя защитную гидратную оболочку вокруг 

глинистых частиц и снижая тем самым адсорбцию на них аминов. 

Адсорбция полимеров, в том числе эфиров целлюлозы, из раство-

ров имеет сложный характер. Одной из особенностей растворов высо-

кополимеров является их полидисперсность, вследствие чего их ад-

сорбцию следует рассматривать как адсорбцию многокомпонентной си-

стемы, в которой важную роль могут играть эффекты фракцио-

нирования. Кроме того, на поверхности раздела твердое тело – рас-

твор возможно образование большого числа конфигураций макро-

молекул, которые в общем виде оцениваются толщиной, кинетикой 

распространения макромолекул по поверхности, а также средним 

радиусом занимаемой ими площади.  

Изучение адсорбции карбоксометилцеллюлозы (КМЦ) соленос-

ных глинах показало, что величина адсорбции КМЦ зависит от со-

става реагента концентрации его в растворе и состава жидкой фазы. 

С повышением концентрация КМЦ в растворе адсорбция ее на гли-
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нисто-карбонатных минералах возрастает, причем в большей степе-

ни из солевой среды вследствие агрегации, глобулизации и высали-

вания макромолекул. На глинисто-карбонатных минералах лучше 

адсорбируются макромолекулы КМЦ с меньшей степенью замеще-

ния, что объясняется более плотной упаковкой их на поверхности 

вследствие снижения электростатического отталкивания между от-

дельными сегментами макромолекул большей диффузией и воз-

можностью развертывания макромолекулы на поверхности глини-

стых частиц. Прочность закрепления высокомолекулярных органи-

ческих веществ на твердой поверхности глин зависит от строения 

их молекул. Адсорбция полиэлектролитов на поверхности глини-

стых частиц происходит в основном за счет образования водород-

ных связей, электростатического взаимодействия полярных групп 

с поверхностными катионами минералов, а также химического вза-

имодействия функциональных групп полимеров с ионами поверх-

ности. Известно, что особенно прочно адсорбируется на поверхно-

сти глинисто-карбонатных минералов полиэлектролиты, содержа-

щие ионногенные и неионногенные группы. Поэтому высоко-

эффективными реагентами-модификаторами показали себя смеси 

высокомолекулярной КМЦ с более низкомолекулярными соедине-

ниями. Более эффективное действие реагентов, содержащих моле-

кулы различного состава с разными функциональными группами, 

обусловлено образованием плотной структурированной защитной 

пленки более полным блокированием активных центров поверхно-

сти глинистых частиц. Исходя из изложенного следует, что эффек-

тивные модификаторы глинисто-солевых дисперсий должны со-

держать различные адсорбционно-активные группы. Такими реа-

гентами могут быть смешанные эфиры целлюлозы, макромолекулы 

которых содержат, наряду с ионногенными, устойчивые к действию 

солей неионногенные группы. 
Поэтому следует ожидать, что адсорбция их на глинисто-

карбонатных минералах будет определяться взаимодействием 

функциональных групп в растворе и с активными центрами поверх-

ности глинистых частиц. 

На основании изучения адсорбции осложных эфиров целлюлозы 

на глинисто-карбонатных примесях калийных руд установлена воз-

можность их использования в качестве реагента-депрессора силь-

винитовой флотации. 


