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РЕФЕРАТ

Композиционные материалы, армированные металлические
композиционные материалы, алюминий, бронза, отливка, технология.

Цель работы: Разработка шатейной технологии для получения
износостойких армированных металлических композиционных материалов для
использования в различных отраслях промышленности.

Объектом исследования являются армированные металлические
композиционные материалы.

В процессе проектирования дипломного проекта были поставлены и
вьшолнены следующие задачи:

- проведено технико-экономическое обоснование разрабатываемого
процесса;

- проведены исследования по получению композиционных материалов и
разрабатываемому процессу;

- выбран тип композиционного материала и способа его получения;
- обосновано решение по способу заливки композиционных материалов;
- описана и рассчитана технологическая и специальная части проекта;
- отражены вопросы охраны труда;
- произведен расчёт интенсивности теплового излучения формовочно-

заливочного участка.
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