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При изготовлении отливок из алюминиевых сплавов методом литья под давлением ис-

пользуют разделительные покрытия, которые существенно снижают действие сил адгезии 
между отливкой и элементами пресс-формы (матрица, стержни, вставки) в процессе удаления 
отливки [1–4]. Разделительные покрытия (смазки) после нанесения на пресс-форму образуют 
равномерную пленку, которая позволяет производить беззадирное удаление отливки, сохра-
няя геометрию отливки. Известно, что в качестве основы водоэмульсионных смазок целесо-
образно использовать натуральные продукты (растительные масла и животные жиры, природ-
ный воск), минеральные и синтетические масла и др. [1–4]. Водоэмульсионные смазки имеют 
ряд преимуществ: позволяют механизировать процесс нанесения смазки на поверхность 
пресс-формы, снижают пористость в отливках, снижают количество вредных веществ выде-
ляющихся при деструкции продуктов смазки. Однако получить водную эмульсию при исполь-
зовании вышеназванных компонентов основы смазки довольно проблематично, ввиду гидро-
фобных свойств основных компонентов. Известно [1–4], что на величину седиментационной 
устойчивости смазки оказывают влияние не только гидрофобно-гидрофильные свойства ма-
териалов основы смазки, температура подогрева исходных компонентов перед перемешива-
нием и вид ПАВ, а также скорость перемешивания компонентов. 

Целью настоящей работы является исследование влияния частоты перемешивания ис-
ходных компонентов, используемых при разработке состава смазки для литья под давлением 
алюминиевых сплавов с высокой седиментационной устойчивостью. 

При разработке состава смазки в качестве основы был принят фуз (побочная маслянно-
жировая фракция, образующаяся при хранении сырья, используемого при изготовлении под-
солнечного масла и маргарина), реализуемый по ТУ РБ 190239501.034–2002. В качестве по-
верхностно-активного вещества выступал неионогенный и анионный ПАВ. Воду использо-
вали в качестве разбавителя. Выбор данных материалов обусловлен их достаточно высокой 
смазывающей и разделяющей способностью, относительно невысокой вязкостью и высокой 
экологичностью. 

Технология получения состава разделительного покрытия заключалась в следующем: 
точное дозирование компонентов для приготовления составов смазки осуществляли с исполь-
зованием цилиндра 3-250-2 ГОСТ 1770–74, перемешивание компонентов проводили в мен-
зурке 250 ГОСТ 1770–74, с использование закрепленного на штативе диспергатора модели 
Basic T18 Ultra-Turrax. Использование указанного диспергатора позволило изменять частоту 
перемешивания исходных компонентов от 3 500 до 24 000 мин–1. Температура подогрева ис-
ходных компонентов перед перемешиванием, контролировалась при помощи термометра и 
составляла 85 °С. Время перемешивания исходных компонентов, при приготовлении состава 
смазки составляло 10 мин.  

Следует также отметить, что предварительно были проведены исследования по опреде-
лению степени влияния вида и количества ПАВ, температуры подогрева исходных компонен-
тов, частоты и времени перемешивания на седиментационную устойчивость разрабатывае-
мого состава смазки для литья под давлением алюминиевых сплавов. Исследования показали, 
что оптимальный состав разделительного покрытия может быть следующий: фуз – 25–40 %; 
ПАВ – 2,5 %; вода – 67,5 %. Оптимальная температура подогрева компонентов варьировалась 
в интервале от 75 °С до 90 °С. Первоначально перемешивание исходных компонентов, прово-
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дили, используя лабораторный смеситель с рабочей частотой 1 300 мин–1. Время перемешива-
ния компонентов не менее 1 мин. Седиментационная устойчивость водоэмульсионной смазки, 
приготовленной при вышеуказанных технологических параметрах, не превышала 2 суток. 

В таблице 1 представлены результаты исследования влияния частоты перемешивания 
исходных компонентов, на седиментационную устойчивость водоэмульсионной смазки для 
литья алюминиевых сплавов под давлением. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования влияния частоты перемешивания исходных компонен-
тов, на седиментационную устойчивость водоэмульсионного разделительного покрытия для 
литья алюминиевых сплавов под давлением 

Седиментационная 
устойчивость полу-
ченной водоэмуль-

сионной смазки, 
суток 

Частота перемешивания исходных компонентов, используемых при 
разработке водоэмульсионного состава смазки, мин–1 

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 

4 13 17 22 29 38 

 
Можно видеть (таблица 1), что значение седиментационной устойчивости возрастает при 

увеличении частоты перемешивания исходных компонентов. При этом возрастание значения 
седиментационной устойчивости более чем в 3 раза наблюдается при частоте перемешивания 
компонентов от 4 000 мин–1 до 8 000 мин–1 и составляет 13 суток. Дальнейшее увеличение ча-
стоты перемешивания компонентов от 16 000 до 24 000 мин–1 приводит к повышению значения 

седиментационной устойчивости до 35 суток. 
В результате проведения исследований установлено, что значительное влияние на седи-

ментационную устойчивость смазки оказывает частота перемешивания исходных компонен-
тов. При частоте перемешивания 24 000 мин–1 седиментационная устойчивость разрабатывае-
мого состава смазки превысила 1 месяц. 
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