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Переработка литейных шлаков, образующихся при плавке алюминиевых сплавов 
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При плавке алюминиевых сплавов после операции рафинирования образуются шлаки, 

содержащие помимо солевых компонентов флюса соединения оксидов, нитридов, карбидов 
алюминия и легирующих элементов, а также частицы металлического алюминия.  

Образующийся шлак является проблемным с экологической точки зрения материалом 
и подлежит дальнейшей переработке или утилизации. Как правило, эти процессы предусмат-
ривают операции промывки водой литейных шлаков для выщелачивания солей с последую-
щей переработкой водных растворов и получением сухого солевого осадка. 

Эффективность выщелачивания солей рафинирующих флюсов из шлаков определяется 
их растворимостью в воде. Наибольшее распространение получили флюсы на основе хлори-
дов натрия и калия с добавками различных фтористых солей, таких как Na3AlF6, CaF2, K2ZrF6 
и др. Хлориды натрия и калия хорошо растворимы в воде, однако растворимость большинства 
широко используемых во флюсах фторидов, например, криолита, является крайне низкой.  

На рисунке 1 представлена информация о растворимости фтористых солей в воде при 
температуре 20-25℃ [1-3]. 
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Рисунок 1 - Растворимость в воде фторидов щелочных (а), щелочноземельных металлов 

и криолита (б) (по данным работ [1-3]) 
 
Анализ данных по растворимости солей в воде показывает, что применение фторидов 

щелочноземельных металлов и сложных малорастворимых фтористых соединений, таких как, 
например, криолит, является нецелесообразным при разработке безотходных технологий пе-
реработки шлаков, поскольку применение таких солей в составе флюса приводит к проблемам 
их выщелачивания при промывке шлаков водой. Таким образом, целесообразным представля-
ется замена таких солей в рафинирующих флюсах на хорошо растворимые фториды натрия 
либо калия.   
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