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Для оценки режущей способности алмазосодержащего покрытия, по
лученного на поверхности доводочного диска, шаржированного накатным 
роликом в обычных условиях и с применением ультразвуковых колеба
ний, разработано специальное приспособление представленное на рис. 1, я.
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Рисунок 1 -  Приспособления для проведения испытаний по определению 
абразивной способности алмазосодержащего покрытия на поверхности 

доводочного диска
Приспособление состоит из стойки 1; крониггейна 2; штока 3; с огра- 

ничительнымБинтом 4; державки б с корундовым образцом 8. Усилие 
прижатия истираемого образца к поверхности доводочного диска, враща
ющегося с частотой (0 , обеспечивается аттестованными грузами 7, огра
ничительных винтов 9. Измерение величины линейного износа корундо
вого образца осуществлялось с помощью специального приспособления 
(рис. 1,6). В нем шток I с корундовым образцом опирается на установоч
ную поверхность 2 и прижимается к призме 3. В таком положении штока, 
с помощью многооборотной измерительной головки 4, установленной на 
стойке 5, измеряется изменение его длины, обусловленное линейным из
носом корундового образца.
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