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Известно, что на величину намагниченности изотропного магнегика 
влияет его форма, направление намагничивания, а также магнитная вос
приимчивость в намагничивающем поле.

В обычных условиях магнит.чая восприимчивость вещества пропорци
ональна приложенному внешнему полю, однако при намагничивании 
магнетика, имеющего конечные размеры, на его обеих торцевых поверх
ностях возникают магнитные заряды, что приводит к возникновению поля 
противоположного направления -  размагничивающего поля Н [1].

Размагничивающее поле Н вычисляют как произведение размагничи
вающего фактора N -  безразмерного коэффициента и величины намагни
ченности М, при этом поле В создаваемое на.магниченным магнетиком 
определяют как разницу между величиной намагниченности и размагни
чивающего по.ля Н .

Так при намагничивании бесконечно протяженной пластины в перпен
дикулярном направлении размагничивающий фактор N= 1 , а при размаг
ничивании такой же пластины вдоль ее плоскости N=0 ; в случае намагни
чивания очень длинного тонкого стержня вдоль его оси N=0 , если намаг
ничивают такой же стержень в поперечном направлении N=0,5, а при 
намагничивании коротких и толстых образцов значения N велико [2].

Поэтому может быть полезным при проектировании приборов, содер
жащих в качестве силовых элементов электро.магниты с сердечниками, с 
целью варьирования величиной излучаемого поля, принимать во внима
ние направление намагничивания, а также форму сердечника и, кроме из
ложенного, учитывать возможность создания концентраторов на поверх
ности сердечников для увеличения градиента, а следовательно, и силы из
лучаемого поля.
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