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Литьевые полиуретановы е эла
стомеры (П У ) известны в технике 
более 50 лет, однако, для многих  
производств, по сравнению с жест
кими и мягкими полиуретановыми  
пенами все ещ е представляю т отн о
сительно новый материал, возм ож 
ности к оторого далеко не исчерпа
ны. И ногда изделия из них считают  
малодоступны ми, не имеющ ими  
важ ного значения для промы ш лен
ности, что связано со сложившимся  
мнением о П У как о  весьма специ
фических и дорогих материалах.

Занимая по свойствам пром еж у
точное полож ение между резинами  
и жесткими пластиками, полиуре
таны способны  с высокой эффек
тивностью  заменять их, а в ряде 
случаев -  цветные и черные метал
лы. Выпускаемый промы ш ленно
стью набор сырьевых материалов  
создает бесконечны е возм ож ности  
по варьированию и прогнозируе
мому заданию  свойств ПУ , не д о с 
тижимых другими материалами. 
Важнейш ее свойство, благодаря  
котором у полиуретаны нашли 
применение в технике -  выдающ ая
ся абразивная и гидроабразивная из
носостойкость. Э то свойство соче
тается с высокой прочностью на 
разры в и раздиру обеспечивая д о л 
говечность изделий из П У в 2-10 
раз выше, чем из других материа
лов. При твердости, сопоставимой  
с твердостью  конструкционных  
пластиков, П У все ещ е сохраняю т  
присущ ие эластомерам свойства.

П У  выделяются из ряда эласто
меров в 2-3 раза бол ее высоким со
противлением рубящ им  ударам , низ
ким коэффициентом трения, хоро
шими электроизоляционными свой
ствами.

Насыщенная химическая струк
тура П У  обеспечивает им высокую

уст ойчивост ь к о зон у  и кислороду, 
У Ф  радиации, влаге, гидравличе
ским жидкостям, бен зо- маслостой- 
кость, устойчивость к органиче
ским растворителям.

Высокий коэффициент упругост и  
(до 80%) позволяет использовать  
П У  в узлах с высокими ударными и 
динамическими нагрузками.

П олиуретановы е изделия полу
чают методом свободн ого  литья, не 
требую щ его в отличие от  терм о
пластов и резин сложных и д о р о го 
стоящ их литьевых форм. Э та о с о 
бенность в сочетании с подверж ен
ностью  различным видам механи
ческой обработки позволяет опера
тивно и без ощ утимы х затрат р е
шать проблему изготовления мел
косерийных и штучных изделий, 
включая импортозамещ ение.

П редпочтение литьевым П У о т 
дается тогда, когда особен н о  важ 
ны физикохимические свойства 
эластомеров в ответственных дета
лях предприятий маш ине-, п ри бо
р е , - автомобилестроения, в к ото
рых резины заменены на ПУ.

В связи с м ногообразием  сырье
вых материалов, невозм ож но пол
ностью  определить области приме
нения деталей из ПУ.

Н абор типовых изделий из П У  
довольно широк (см. фото) -  это: 
футеровки циклонов и гидроци
клонов, галтовочных барабанов, 
шаровых мельниц, загрузочны х  
бункеров, сита, износостойкие п о 
крытия; литые шины для внутриза
водского транспорта, грузоподъ
емных механизмов, тележек, д о 
рож ной техники; ролики и желоба  
конвейерные, подаю щ ие, протяж
ные, опорны е, для спортинвентаря; 
валы полиграфические, клеенама- 
зочные, ракели, барабаны  бум аго
делательных машин; уплотнения.

манжеты, грязесъемники, кольца, 
эластичные муфты, прокладки, 
мембраны; амортизаторы , плиты 
для ш тамповки и вырубки метал
лов, кожи и др ., молотки, киянки; 
эластичные и жесткие ф орм ообра
зую щ ие элементы, покрытие пуан
сонов и матриц; втулки всех видов, 
сайлент-блоки для грузовы х авто
м обилей и др . техники; опорны е  
части автодорож ны х мостов и пу
тепроводов и др .

И спользование П У  покрытий и 
деталей позволяет также сущ ест
венно снизить уровни ш ума и ви б
раций при р аботе машин и меха
низмов.

Более высокая стоимость изделий  
из литьевых П У  компенсируется в 
итоге сокращ ением простоев о б о 
рудования и издержек на его ре
монт, создавая таким образом  зна
чительную эконом ию . С тоимость  
крупногабаритного изделия оп ре
деляется в основном  стоимостью  
сырья, производственны е издержки  
на единицу веса изделия уменьш а
ются при увеличении его веса. С у
щ ествует ряд примеров, где П У  
представляются единственно при
емлемым материалом.

Выпуск пользующ ейся успехом  
продукции и обеспечение вы сокого  
ее качества сущ ественно зависит от  
качества комплектующ их изделий. 
Присутствие на рынке П У в боль
шом количестве так называемых 
"дешевых систем" в виде изделий и 
полуф абрикатов, как правило, с 
низкими эксплуатационны ми ха
рактеристиками, требует взвешен
ного п одхода  от  потребителя в вы
бор е поставщ иков.

Справки по тел. в Минске:
264-87-00, 264-01-76
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