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РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 620.179.14 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРОТЯЖЕННОГО ФЕРРОМАГНИТНОГО 
ОБЪЕКТА СО СТРУКТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ 

СТРЕЛЮХИН А. В.   
Белорусский национальный технический университет 

Для решения ряда практических задач неразрушающего кон-
троля представляет интерес расчет магнитного состояния ферро-
магнитного объекта, обладающего продольной структурной неод-
нородностью (например, прямошовных электросварных труб).  
В качестве методики расчета выбран метод пространственных инте-
гральных уравнений, позволяющая проводить вычисления с учетом 
нелинейной зависимости магнитных характеристик материала от 
внешнего магнитного поля [1].  

Для расчета используется дискретная математическая модель  
в предположении кусочно-постоянной аппроксимации компонент 
вектора намагниченности ( )zr MMMM ,, ϕ



 по элементам разбиения 
образца. Результирующее поле в исследуемой области представляет 
собой векторную сумму полей, создаваемых системой намагничи-
вания и самим ферромагнетиком: 
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где ( )QH
  – напряженность магнитного поля;  
( )QB
  – вектор магнитной индукции;  
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M
  – намагниченность материала;  

VM и SM – соответственно объем ферромагнетика и площадь его 
поверхности;  

Q – точка наблюдения;  
N – точка источника поля;  
n  – внешняя нормаль к поверхности S в точке интегрирования;  
NQr  – радиус-вектор из точки источника (N) в точку наблюдения 

(Q);  
,JH



 JB
  – напряженность и индукция магнитного поля, созда-

ваемого внешним источником. 
При построении модели полагали, что между материалом и 

зоной структурной неоднородности отсутствует переходной 
слой; образец является изотропным (в пределах элемента разбие-
ния) и в исходном состоянии размагничен; намагничивание про-
исходит по основной кривой намагничивания, которая будет раз-
личной в зависимости от того, принадлежит элемент разбиения 
основному металлу или зоне неоднородности. Магнитные свой-
ства каждого элемента разбиения материала трубы и материала 
структурной неоднородности задавали, используя аппроксими-
рующие выражения для намагниченности по основной кривой 
намагничивания [2]. 

В модели использовался метод простой итерации. За началь-
ное приближение принимались величины компонент вектора 
намагниченности, определенные по значениям поля внешнего 
источника. Полученные скорректированные значения компонен-
тов вектора намагниченности являлись новым начальным при-
ближением для расчета. Решение считалось полученным, когда 
при сравнении значений намагниченности на двух соседних ите-
рациях достигалась заданная точность. По рассчитанному рас-
пределению компонент вектора намагниченности в объеме фер-
ромагнетика определяли значение компонент вектора напряжен-
ности магнитного поля в интересующей нас области. 

Проверка результатов проводилась на полных цилиндриче-
ских объектах (коэрцитивная сила основного материала 
Hcs = 820 А/м, структурной неоднородности Hcs = 3274 А/м) при 
различных величинах намагничивающего поля и показала, что 
предложенная методика расчета позволяет качественно и количе-
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ственно оценить процессы, происходящие внутри ферромагнети-
ка со структурной неоднородностью, а также рассчитать поле на 
его поверхности. 
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