
 

 



 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 148 с., 17 рис., 53 табл., 19 источник. 

 

ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, МОСТОВЫЕ КОНСТРУК-

ЦИИ, ПЛИТА ПРОЛЕТНЫХ СТОЕНИЙ, ТЕХНОЛГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА 

 

Цель проекта разработка проекта завода железобетонных изделий для 

мостового строительства и технологии производства плит пролетных строе-

ний повышенной долговечности. 

Выполнен анализ нормативно-технической литературы РБ и РФ, ка-

сающийся составов фибробетоннов, технологий производства конструкций 

из них. 

Разработана  технология производства плит пролетных строений из 

стеклофибробетона. 

Результатами внедрения технологии является повышение долговечно-

сти мостовых конструкций  

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 

литературных источников теоретические и методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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