


РЕФЕРАТ

Дипломный проект студента 4 курса 11402219 группы Аманбаева 

Ж.М. включает расчетно-пояснительную записку на 81 с., в том числе 23 

рисунка, 1 таблицу, 16 источников, 9 листов графической части.

Ключевые слова: кран автомобильный, диагностика, верхняя секция, 

технология, ремонт, приспособления.

Объект исследования -  кран автомобильный КС 65719-1К "Клинцы".

В дипломном проекте рассмотрены основные дефекты 

металлоконструкции, актуализированы методы и средства диагностики 

крана КС 65719-1К "Клинцы".

Разработан технологический процесс ремонта верхней секции стрелы.

Разработан стапель для сборки телескопической стрелы.

В соответствии с поставленными задачами были разработаны 

направления по безопасность жизнедеятельности и охрана труда.
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