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в условиях разных сцепных свойств под колесами, а также при дви-

жении с большой скоростью по неровностям. Для улучшения эффек-

тивности длину плеч коромысел предлагается выполнять обратно 

пропорциональной ширине профилей шин сдваиваемых колес 

и внутришинным давлениям воздуха в них. 
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The historical aspects of the extraction and use of precious metals are 

considered. The main mechanical and technological properties and char-

acteristics of precious metals and alloys are considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Начинать изучение ювелирной науки полезно уже на начальных 

курсах посредством активного участия в студенческих научных, тех-

нических и методических конференциях. Тематика докладов уже 

должна основываться на особенностях будущей специальности 

и изучаемых предметов (сопромат, механика, инженерная графика 

и т. д.).  

Однако же, доклады, тезисы и опубликованные статьи пока что 

имеют описательный характер, т. к. научная и научно-исследователь-

ская деятельность для молодежи, еще впереди. История развития 

геологоразведочных работ, совершенствования оборудования до-

бычи, переработки и использования цветных металлов и сплавов, до-

стижения металловедения и металлургии насчитывает не одно тыся-

челетие и непосредственно связана с возникновением спроса на раз-

ные украшения. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Цветными называют металлы весьма обширной группы: медь, 

свинец, цинк, олово, алюминий, хром, никель и т. д., не содержащие 

железа и, следовательно, не окисляющиеся и не ржавеющие.  

В эту группу входит малое число, (всего лишь 8), благородных 

металлов: золото, серебро, платина, рутений, родий, палладий, ос-

мий, иридий, обладающих весьма высокой коррозионной устойчиво-

стью и мало распространенных в земной коре. Ряд свойств не позво-

ляет вообще использовать металлы в чистом виде, а требуют их со-

единений в сплавы. 

Самые популярные – серебро и золото присутствуют в земной 

коре в виде песка, слитков и самородков, поэтому человек начал их 
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добывать еще несколько тысячелетий тому назад, судя по многим ар-

хеологическим раскопкам древних захоронений.  

Главными центрами добычи золота и серебра в древности были 

Верхний Египет, Нубия, Испания, Колхида Центральная и Южная 

Америки, Индия, Алтай, Казахстан, Китай. В России золото начали 

добывать ориентировочно во втором-третьем тысячелетии до нашей 

эры. 

Технология добычи золота, серебра, платины развивалась в связи 

со спросом и постоянно совершенствовалась: промывка песка в шку-

рах животных, желобах, лотках, ковшах, добыча из руд нагреванием 

породы, очисткой после дробления. Древние египтяне могли разде-

лять сплавы серебра и золота при помощи кислот. 

Греки вообще научились извлекать золото ртутью – амальгамиро-

ванием. Золото – металл красивого желтого цвета. Латинское назва-

ние металла «аурум» связано с сиянием восходящего солнца: по ла-

тыни «аурора» означает «утренняя заря». Пластичный металл по 

электропроводности занимает третье место после серебра и меди, тя-

желый, уступающий по плотности только осмию, иридию и платине, 

поэтому многие изделия не выполняют целиком из золота, только по-

крывают им. 

Этот процесс называют плакированием и его осуществляют тер-

мическим, механическим или химическим способами. Золото с тру-

дом образует химические соединения, химически устойчиво на воз-

духе, в воде и в кислотах, за исключением царской водки.  

Широко используется в технике, медицине ядерном синтезе и т. д. 

В природе золото часто встречается в виде самородков.  

Серебро – самый белый по цвету металл, применяемый в ювелир-

ном деле, практически не изменяющийся под действием кислорода 

воздуха при комнатной температуре, однако из-за наличия в воздухе 

сероводорода со временем покрывается темным налетом сульфида 

серебра Ag2S. Латинское название серебра аргентум» происходит от 

санскритского «арганта» – светлый белый.  

Серебро очень хорошо полируется, имеет высокую отражатель-

ную способность. Серебро устойчиво в воде, но растворяется в азот-

ной и горячей концентрированной серной кислоте. С царской водкой 

образует нерастворимый хлорид серебра AgCl. Техническое приме-
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нение серебра – это нанесение тончайших пленок, пайка, производ-

ство зеркал, музыкальных инструментов, фото- и кинопромышлен-

ность. 

Платину в древности называли «белым золотом». Самородки пла-

тины иногда находили вместе с золотом, но, в свое время она не была 

оценена по достоинству, подменяя золото в монетах и ювелирных 

изделиях. Лишь только в 1735 году, оценив ее ценность, платину 

начали добывать в промышленных масштабах в Колумбии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Будущим специалистам- инженерам-конструкторам и техноло-

гам, изготавливающим те или иные изделия из благородных метал-

лов весьма полезны исторические сведения, касающиеся особенно-

стей и способов добычи этих металлов в зависимости от физических, 

химических, механических свойств.  
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