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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИ МНОГОКРАТНОМ 
ВОЛОЧЕНИИ НА ПЛАСТИЧНОСТЬ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

В. П. ФЕТИСОВ, г. Орел. Российская Федерация. E‑mail: olga1560@yandex.ru
При многократном волочении низкоуглеродистой стали исходный размер зерна феррита и величина интенсивности 

упрочнения оказывают влияние на накопление дефектов кристаллической структуры и общее уменьшение пластиче‑
ских свойств холоднодеформированной проволоки. Минимизация размеров ячеек и снижение интенсивности деформа‑
ционного упрочнения для более дисперсной исходной структуры сохраняют повышенное относительное сужение мел‑
козернистой стали после больших суммарных обжатий. Рост склонности к упрочнению крупнозернистой стали сопро‑
вождается усилением уменьшения пластичности проволоки при многократном волочении. Большие суммарные 
обжатия повышают структурную чувствительность относительного сужения низкоуглеродистой проволоки.
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THE INFLUENCE OF DISPERSING STRUCTURE IN MULTIPLE DRAWING 
ON THE PLASTICITY OF LOW-CARBON STEEL
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During repeated drawing of low‑carbon steel, the initial grain size of ferrite and the intensity of hardening affect the 

accumulation of defects in the crystal structure and the overall decrease in the plastic properties of cold‑formed wire. Minimizing 
the cell sizes and reducing the intensity of deformation hardening for a more dispersed initial structure maintain an increased 
relative contraction of fine‑grained steel after large total compressions. The increase in the tendency to harden coarse‑grained 
steel is accompanied by an increased decrease in the ductility of the wire during repeated drawing. Large total compressions 
increase the structural sensitivity of the relative constriction of low‑carbon wire.
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Применительно к термообработанной низкоуглеродистой стали уменьшение величины зерна ферри‑
та сопровождается одновременным ростом прочностных свой ств и пластичности при контроле относи‑
тельного сужения [1]. При этом повышение показателя степени сужения площади поперечного сечения 
при растяжении обусловлено замедлением роста центральной трещины от центра к периферии стенка‑
ми ячеек при уменьшении их размеров в мелкозернистой стали [2], а также снижением интенсивности 
упрочнения в области локальной деформации  [3],  способствующим увеличению степени деформации 
и повышению напряжений до величины, вызывающей зарождение несплошностей структуры [4].

Многократное  волочение  низкоуглеродистой  стали  с  большими  суммарными  обжатиями,  кроме 
уменьшения размеров ячеек и сохранения их различия в соответствие с исходной дисперсностью струк‑
туры [2], характеризуется также дополнительными субструктурными изменениями. Наведение дислока‑
ций в теле ячеек при развитии процессов деформационного старения [5] и повышение с ростом суммар‑
ного обжатия общей плотности неоднородно распределенных дислокаций, вызывающих возникновение 
областей локального перенапряжения, пор и микротрещин [6], оказывают влияние на параметры дефор‑
мационного упрочнения, условия развития шейки и приводят к снижению относительного сужения хо‑
лоднодеформированной проволоки (см. таблицу).

Цель настоящей работы – анализ влияния интенсивности деформационного упрочнения при измель‑
чении структуры в процессе многократного волочения на формирование относительного сужения низко‑
углеродистой проволоки.
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Характерной особенностью деформирования крупнозернистой стали является повышение доли вну‑
тризеренной деформации [7], что наряду с усилением блокировки дислокаций атомами внедрения при 
увеличении размера зерна феррита [1] обеспечивает снижение плотности подвижных дислокаций и рост 
показателя  интенсивности  деформационного  упрочнения  в  виде  относительного  прироста  прочности 
ΥϬв [1] с 0,29 для ускоренно охлажденной (7‑й балл размера зерна феррита) до 0,62 для горячекатаной 
(5–6‑й балл) катанки (см. таблицу).

  Влияние дисперсности структуры катанки СтОм (С = 0,11 %)  
на изменение механических свой ств проволоки в процессе многократного волочения

Характеристика катанки Параметры процесса волочения и свой ства проволоки
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Дальнейшее диспергирование структуры при многократном волочении сопровождается сохранени‑
ем уменьшения интенсивности деформационного упрочнения проволоки с повышением дисперсности 
структуры. Так, снижение показателя ΥϬв увеличивается в 1,08 раза (с 0,28 до 0,26) после первого пере‑
хода в маршруте волочения и в 1,11 раза (с 1,49 до 1,34) после Qсум= 90 %, что находит свое отражение 
в динамике уменьшения относительного сужения с ростом суммарного обжатия.

Экспериментальные данные (см. таблицу) свидетельствуют о том, что при волочении ускоренно‑ох‑
лажденной  катанки  снижение  относительного  сужения проволоки после первого перехода  составляет 
5,0 % против 11,4 % для горячекатаного металла и 28,7 % против 33,4 % с увеличением степени дефор‑
мации до 90 %. В результате чего повышается структурная чувствительность относительного сужения 
холоднодеформированной проволоки: с 2,1 % для катанки до 6,8 % при суммарном обжатии 90 %.

Таким образом, диспергирование структуры при многократном волочении, снижая общий уровень 
пластичности,  сохраняет  характерную  для  термообработанной  низкоуглеродистой  стали  зависимость 
интенсивности  деформационного  упрочнения  и  степени  развития  шейки  от  размера  зерна  феррита, 
а также повышает структурную чувствительность показателя относительного сужения.

Выводы
1.  Повышение общей дефектности структуры в процессе многократного волочения низкоуглероди‑

стой  стали  сопровождается  снижением относительного  сужения холоднодеформированной проволоки 
независимо от начального размера зерна феррита в катанке.

2.  Минимизация  размеров  ячеек  и  снижение  интенсивности  деформационного  упрочнения  с  ро‑
стом суммарного обжатия обеспечивают для мелкозернистой стали повышенный уровень относительно‑
го сужения холоднодеформированной проволоки.

3.  Рост склонности к деформационному упрочнению низкоуглеродистой стали с уменьшением дис‑
персности структуры вызывает дополнительное снижение относительного сужения проволоки при мно‑
гократном волочении.

4.  Многократное волочение с большими суммарными обжатиями усиливает структурную чувстви‑
тельность относительного сужения низкоуглеродистой стали.
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