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РЕФЕРАТ

Формовочный песок, соІсі-Ьох-атіпе, хтс, рецептура, стержневые смеси.
Объектом исследования являются пески различных месторождений.
Цель проекта - разработать оптимальную рецептуру стержневой смеси для

СоІсі-Ьох-атіпе процесса с применением песков различных месторождений.
Задача проекта - изучить технологию определения физико-механических

свойств холодно твердеющих смесей, провести исследования свойств формовоч-
ной смеси по ГОСТ и на установке, провести исследования для определения ма-
рок песков различных месторождений.

В процессе выполнения проекта решены следующие вопросы:
- рассмотрены общие характеристики формовочных песков;
- проведены исследования свойств формовочных песков различных место-

рождений; .
- разработан технологический процесс изготовления отливки с применени-

ем бентонитов различных марок;
- отражены вопросы охраны труда в исследовательской лаборатории и эко-

логической безопасности;
- рассчитан экономический эффект.
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