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РЕФЕРАТ

Исследование, модельный состав, рычаг, Сталь 45Л.
Цель дипломного проекта: «Исследовать свойства модельных восков для

оптимизации рецептуры модельного состава ЦТСЛ ОАО «МТЗ».
Исследованы свойства модельных восков для оптимизации рецептуры

модельного состава. Оптимизированный состав обеспечивает снижение дефект-
ности отливок с 10,9 % до 3,7 %.

Разработан технологический процесс изготовления отливки - представителя
«Угольник» который обеспечивает получение качественных отливок из Сталь
45Л, а также высокие технико - экономические показатели производства.
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