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Экспериментальная установка представляет собой стальной 
цилиндрический реактор (l = 200 мм, dвн = 50 мм), помещенный в 
муфельную печь с системой контролируемого разогрева. Внутри реактора 
помещается древесное сырье, к реактору крепится предохранительный 
клапан, который соединен с системой отвода газов. 

В результате ряда проведенных экспериментов была установлена 
зависимость выхода твердого углерода (на сухую массу) от 
продолжительности пиролиза и от температуры (Рисунок 1). Из графика 
видно, что при среднем давлением 0,5 МПа максимальный выход твердых 
продуктов пиролиза составляет 42 – 44,7 % при температурах 250 – 350 0С 
[1]. Это на 5 % больше, чем при пиролизе древесины при давлении 0,7 – 1 
МПа [2]. Снижение давления и сокращение времени протекания пиролиза 
(до 1 часа) не влияют на массовый выход твердых продуктов пиролиза. 
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Рисунок 1 
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