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Перспективы высокого спроса на калийные удобрения побудили мно-
гие компании инвестировать средства в проекты по строительству новых и 
расширению существующих производственных мощностей. Освоение но-
вых месторождений калийного сырья является одним из способов увели-
чения производственных мощностей. 

Практическое значение выполненной в ОАО «Белгорхимпром» научно-
исследовательской работы состоит в разработке оптимальной технологи-
ческой схемы флотационного обогащения калийной руды с повышенным 
содержанием примесей ангидрита CaSO4, позволяющей получать качест-
венные конкурентоспособные  калийные удобрения. 

С использованием керновых технологических проб руды проведен 
комплекс исследований по изучению ее обогатимости: изучен химический 
(ионный и солевой), а также минеральный состав руды, определены грану-
лометрические характеристики руды при ее дроблении от -10,0 мм до -0,8 
мм; выполнен фракционный анализ руды, на основании результатов кото-
рого показано распределение основных составляющих руду солей и нерас-
творимого остатка по плотностным фракциям, что позволяет прогнозиро-
вать ожидаемые технологические показатели при обогащении руды. Ис-
следована флотируемость сильвина из руды представленных керновых 
проб [1]. 

На базе выполненных исследований руды на обогатимость и техноло-
гических испытаний, с учетом особенностей руды разработана оригиналь-
ная многостадийная технологическая схема обогащения сильвинитовой 
руды с высоким содержанием ангидрита для получения кондиционного 
готового концентрата и высокого технологического извлечения КС1 в 
концентрат.  
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