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В настоящее время стабильным остается спрос на титансодержащие 

материалы [1]. В ходе выполнения работы было проведено исследование 

порошка титана марки ТПП5 (ТУ 14225798), промышленного 

использования для изделия различного назначения. Исследование 

образцов производилось с применением электронного микроскопа VEGA 

II LMU оборудованного микроанализатором INGA Energy 350 и 

приставкой «СПЕКТРОСКАН МАКС-GV». Анализ показал высокую 

неоднородность зерен титанового порошка выпускаемого соответственно 

ТУ (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1  Форма порошкового титана ТПП-5 соответствующего ТУ 14-22-57-98 
  

Однако спектральный анализ показал высокую чистоту и отсутствие 

примесей в изучаемом порошке (рис. 2), в результате можно утверждать, 

что данный порошок подходят для использования в качестве деталей 

имплантатов, фильтрующих элементов ответственного назначения и т.д. 
 

 
Рис. 2  Спектральный анализ порошкового титана ТПП-5 с рис.1 
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