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Термин пленки Лэнгмюра-Блоджетт (ЛБ) обозначает  моно  или много-
слойные пленки, перенесенные с границы раздела вода–воздух на твердую 
подложку. Технология приготовления пленок ЛБ была разработана еще в 
30—40-е годы прошлого века, но нашла применение в аналитической хи-
мии только в начале 80-х годов. Пленки ЛБ используются практически во 
всех типах сенсоров [1].   

Уникальным свойством пленок ЛБ является возможность формирова-
ния упорядоченной структуры на твердой поверхности из некристалличе-
ского материала. Это позволяет переносить монослои на различные под-
ложки. В большинстве случаев используются подложки с гидрофильной 
поверхностью, когда монослои переносятся в стянутом виде. Можно ис-
пользовать такие материалы, как стекло, кварц, алюминий, хром, олово 
(последние в окисленном виде, например, Al2O3/Al), золото, серебро и 
полупроводниковые материалы (кремний, арсенид галия и др.). 

Известны две разновидности метода переноса монослоев с границы 
раздела вода-воздух на твердую подложку: вертикальный и горизонталь-
ный. Первый является более распространенным. Второй (метод Шайфера) 
полезен для осаждения очень твердых (жестких) пленок и для формирова-
ния нанокомпозитов. Например, горизонтальный метод  введения полу-
проводниковых наноразмерных частиц Cd-Te-кластеров и неорганических 
ионов в мономолекулярные пленки бегеновой кислоты позволил создать 
композиционные тонкие пленки с уникальные поверхностно-активными 
свойствами. В работе рассмотрены современные тенденции создания на-
нокомпозитов на основе ЛБ пленок [2]. 
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