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Современные светодиоды, излучающие в видимой области спектра, 

создают на базе гетероструктур c квантовыми ямами в системах AlGaInN и 
AlGaInP. В отношении вывода излучения из активной области такая 
структура является аналогом интерферометра Фабри-Перо. Поэтому в 
спектрах излучения светодиодов существенны интерференционные эффекты. 
На рисунке представлен типичный вид спектра при нормальном выводе 
излучения в телесном угле с малой апертурой, а в таблице приведена таблица 
с указанием энергии интерференционных максимумов hνm и энергетических 
зазоров Δhν между ними. Возникает проблема идентификации  структуры 
спектров, так как интерференционные пики могут накладываться на пики, 
обусловленные другими факторами (например, эффектами размерного 
квантования). Показано, что в случае интерференционной природы пики 
отстоят между собой эквидистантно по энергетической шкале. Из значения 
Δhν рассчитана толщина гетероструктуры d ≈ 10 мкм (при показателе 
преломления n = 3,5). Дополнительную информацию дают исследования 
зависимости формы спектра от угла вывода излучения и его линейной 
поляризации при выводе под углом Брюстера. С увеличением угла пики 
плавно смещаются в направлении возрастания энергии hν. По этой причине 
интерференционная модуляция спектра уменьшается с увеличением апертуры 
регистрируемого излучения и практически исчезает при использовании 
интегрирующей фотометрической сферы. 
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