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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 66 с., 23 рис., 16 табл., 26 источника.

СФЕРОДВИЖНАЯ ШТАМПОВКА, ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА, 12ХНЗА, НЕПОЛНАЯ ЗАКАЛКА, ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ 
АЗОТИРОВАНИЕ.

Объектом исследования являются фрагменты поковки шестерни 
полуосевой из низколегированной конструкционной стали 12ХНЗА.

Предметом исследования -  процессы структурообразования и 
механические свойства образцов.

Цель работы -  исследование особенностей формирования структуры и 
свойств низкоуглеродистой стали 12ХНЗА при термической обработке 
(неполная закалка и термоциклирование) для получения высоких показателей 
пластичности и ударной вязкости (сопротивлению деформационному 
упрочнению).

В процессе работы выполнены исследования процессов 
структурообразования и изменения пластичности стали 12ХНЗА при 
различных видах ТО. Проведен фрактографический анализ зуба матрицы.

Разработаны предложения по повышению эффективности 
формообразования, базирующиеся на использование более эффективной 
термической обработки для повышения пластичности стали при 
использовании процесса сферодвижной штамповки. Рекомендовано 
применение ИПА для повышения стойкости накатных матриц за счет 
формирования сжимающих напряжений в поверхностном слое металла.

Студент - дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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