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Миниатюризация трибосопряжений в современном машино- и 

приборостроении требует изучения поведения сил трения на микронном и 

субмикронном уровне.  Механизмы трения и износа на микро- и 

наноуровне существенно отличаются от макроскопических из-за 

преобладающего влияния адгезии, поверхностных, капиллярных и 

межмолекулярных сил, химических эффектов и других факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зависимость коэффициента трения от скорости трения методом АСМ 

 

В данной работе изучены трибологические характеристики материала 

алюминиевого подшипника с помощью АСМ НТ-206 (ОДО 

«Микротестмашины», Беларусь) [1]. В качестве контртела выступал 

кремниевый зонд с радиусом закругления острия ~ 100 нм, нормальная 

нагрузка составляла около 100 нН. В процессе эксперимента изменялась 

скорость движения острия зонда относительно полированной поверхности 

алюминия от 4,9 до 21,3 мкм/с. Выявлена линейная зависимость 

коэффициента трения от скорости (рисунок), которая описывается 

функцией:  kтр = 0,003ν + 0,051 с достоверностью аппроксимации R2 = 

0,984.  
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