
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КАФЕДРА «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
Заведу[°п|ий кафедрой

В. М. Константинов 
«jb_» (X_____ 2018 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ДИПЛОМ НОГО ПРОЕКТА

«Проект производственного подразделения термической обработки деталей 
трансмиссии трактора«Ьеларус» на программу выпуска 2017г. » .

Специальность 1-36 01 02 «Материаловедение в машиностроении»

Обучающийся 
Группы 10401113

Руководитель

Консультанты:т/

по охране труда

по экономической части

Ответственный за нормоконтроль

М. В. К псин

ст. пр. В.Г .Дашкевич

ЙХТЙ-(ДЛ 'П’ проф. А. М. Лазаренков 
____

ст. пр. В. М. Шарко

£т. пр. А. Ф. Пантелеенко

Объем работы:
расчетно-пояснительная записка - 93 страниц; 
графическая часть - £j_ листов;

Минск 2018



РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 93 с, 6 рис., 41 табл., 31 источники,
2 прил.

СТАЛЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, УЧАСТОК, 
ПЛАНИРОВКА, БРАК

Объектом разработки является участок термической обработки деталей 
трансмиссии трактора «Беларус».

Цель дипломного проекта: спроектировать участок термической 
обработки деталей трансмиссии в условиях ОАО «МТЗ». Произвести расчет 
производственной программы, выбрать материал и спроектировать 
технологический процесс, выбрать и рассчитать количество оборудования 
для проведения термической обработки. Необходимо разработать 
планировку и строительную часть, исследовать специальную часть.

В процессе дипломного проектирования спроектирован цех 
термической обработки, выбрано и рассчитано оборудование. В соответствии 
с выбранным материалом разработан технологический процесс для 
соответствия требуемым свойствам деталей.

Результатом дипломного проектирования является изменение старых 
условий термической обработки новыми, увеличение рентабельности 
производства, уменьшение периода возврата инвестиций.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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