


л
£7

РЕФЕРАТ

Дипломный проект 100 с., 12 рис., 24 табл., 17 источников.

СИЛЬВИНИТОВАЯ РУДА, МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС, КАЛИЙ
ХЛОРИСТЫЙ, ФЛОТАЦИЯ, СУШКА, ГРАНУЛЯЦИЯ, КАРБАМИД,
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ.

Целью данного дипломного проекта является проектирование фабрики по
переработке калийсодержащих руд с применением раствора карбамида в процессе
облагораживания гранул хлорида калия. .

Новизной данного проекта является применение водного раствора карбамида
при облагораживании гранул хлорида калия, что значительно улучшит объемные
свойства гранул и увеличит прочность и влагостойкость.

Дипломный проект содержит описание основных стадий производства
удобрений. В технологической части проекта приведены расчеты

материального и водного балансов получения KCL, производственной мощности,
качественно-количественной и водно-шламовой схем, а также выбор и расчет
технологического оборудования. Приведено описание автоматизации, контроля и
управления параметрами процесса. В дипломный проект включены объемно-
планировочные решения. Расчетно-аналитический материал подтверждается
литературными и патентными источниками.

Рассмотрены требования по охране труда и технике безопасности. Дано
экономическое обоснование принятого решения и определена экономическая
эффективность'внедрения полученных результатов.

Внедрение предложенной проектом технологии обеспечит выпуск продукции
с улучшенными физико-механическими свойствами, уменьшит затраты на
производство гранулированного хлорида калия.

калийных
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