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РЕФЕРАТ

Дипломный проект 113 с., 11 рис., 24 табл., 26 источников.

КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ, СИЛЪВИНИТОВАЯ РУДА, МАТЕРИАЛЬНЫЙ
БАЛАНС, СМЕСИТЕЛЬ, ПУЛЬПА, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ,
ОБЕСШЛАМЛИВАНИЕ, ФЛОТАЦИЯ, ОБЕЗВОЖИВАНИЕ, СУШКА,
ФИЛЬТРОВАНИЕ, АГЛОМЕРАЦИЯ.

Объектом исследования является калийсодержащая руда Старобинского
месторождения.

Цельюдипломногопроекта является проектирование фабрики пообогащению
калийсодержащей руды, на которой за счет применения процесса агломерации
пылевых фракций концентрата обеспечивается улучшение потребительских свойств
выпускаемой продукции.

Новизна данного проекта заключается в том, что предлагается для улучшения
прочностных характеристик агломерата в качестве структурообразующего вещества
использовать метасиликат натрия. .

Дипломный проект содержит описание основных стадий производства
калийных удобрений. Выполнен расчет материального баланса, водного баланса и
качественно-количественной схемы флотационной обогатительной фабрики. Дан
подробный расчет технологического оборудования. Расчетно-аналитический
материал подтвёржДается литературными и патентными источниками.

Внедрение предложенной проектом технологии переработки сильвинитовой
руды обеспечивает выпуск агломерированного продукта в полном объеме
производства, соответствующего по качественным показателям продукту марки «О»
с уменьшением затрат на производство обеспыленного калия хлористого.
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