


Борсодержащие сплавы, износостойкие сплавы, лопасть дробемёта, 
отливка, исследование, литьё в песчано-глинистые формы, 20Р2ГСЮЛ.

Цель проекта — исследовать влияние бора на износостойкость сплавов 
железа

В процессе проектирования решены следующие вопросы:
Исследованы фазовый состав и структура литых борсодержащих сплавов с 

1 -  6 % В.
Установлено три основных структурных составляющих сплавов:
- мелкопластинчатая эвтектика перлит + Fe2B, образующая дендриты с 

осями первого и второго порядка;
- столбчатые игольчатые кристаллы борида железа Fe2B (зачастую с 

трещинами, заполненные матричным составом сплава);
- трехмерные скелетные дендриты Fe3(C, В), имеющие развлетленные оси 

первого, второго и третьего порядка.
В структуре сплава присутствует мелкопластинчная эвтектика перлит + 

Fe2B, а также столбчатые игольчатые кристаллы избыточной фазы борида 
железа Fe2B. При этом часть бора связывается азотом с образование нитрида 
бора BN, кроме этого сильные нитридообразующие элементы V, Al, Ti вступают 
во взаимодействие с азотом с образованием нитридов.

Молибден и марганец образует карбиды Мо2С и Мп7Сзвходящих в состав 
комплексных карбидов Ме7С3, которые растворяться в матрице. При этом часть 
марганца связывается серой с образованием сульфида марганца MnS. Так же 
отмечается присутствие в сплаве упрочняющих фаз силита молибдена MoSi2 и 
карбида кремния SiC. Количество молибдена в матрице тем выше, чем больше 
его содержания в сплаве. Показано, что с увеличением содержания углерода 
дисперсность и морфология структурных составляющих сплава изменяется: 
боридная фаза Fe2(C, В) становится тоньше и образует разветвленную 
мелкопластинчатую эвтектику (перлит + Fe2B). Вследствие частичного 
замещения бора углеродом увеличивается общее количество боридной эвтектики 
и столбчатые кристаллы Fe2B принимают форму игл, которые располагаются 
практически параллельно.
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