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РЕФЕРАТ

Чугун,отливка,технология,плавка,смеситель.
Объектом реконструкции является литейный цех серого чугуна ОАО

«М АЗ».
В процессе проектирования выполнены следующие разработки:
1 Расчет производственной программы, подбор современного обору
дования
2 Разработка технологии изготовления типовой отливки цеха.
3 Организация производства и расчет технико-экономических показа
телей производства.
4 Охрана труда.
Областью возможного практического применения являются как от

дельные участки, так и литейный цех в целом.
В дипломном проекте предложены технологические процессы с ис

пользованием индукционной плавильной печи типа ОТТО JU N K ER , АФЛ 
типа «H W S» модели EFA-SD , АФ Л типа «H W S» модели FBO, стержневые 
машины 4747У2Б2К1 и 4749Б1К2 производства ОАО «БЕЛНИИЛИТ», сме
сеприготовительный комплекс модели 4847 производства, ОАО 
«БЕЛНИИЛИТ».
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